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 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น เป็นการ
วิจัยประยุกต์ (Applied research) โดยท าการศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสมส าหรับงานแต่งงาน จ านวน 3 แบบ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่
เลือกรูปแบบอมตะ รูปแบบร่วมสมัย และรูปแบบทันสมัย ในการประดิษฐ์ด้วยเป็นรูปแบบทีไ่ม่โบราณ
และไม่ล  ายุคจนเกินไป มีการปรับสีสันของรูปแบบร่วมสมัยกับรูปแบบทันสมัยให้มีสีชมพูที่อ่อนลง
เหมาะกับลักษณะของงาน และประเภทของกลิ่นหอมที่น ามาแต่งกลิ่น เลือกกลิ่นหอมสกัดจากสาร
สังเคราะห์เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของที่ระลึก 
 จากนั นศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับ
บุหงาร าไป จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค gas chromatography-mass spectometry (GC-MS) 
พบว่าการปล่อยกลิ่นหอมของหินเพอร์ไลต์ที่เคลือบฟิล์มกับหินเพอร์ไลต์ที่ ไม่เคลือบฟิล์ม และ
บุหงาร าไปในระยะเวลาต่าง ๆ ที่ถูกตรวจวัดโดย % peak area เทียบกันโดยตั งไว้ในระบบเปิด เห็น
ว่าปริมาณสารลดลงไปตามเวลา หินเพอร์ไลต์ที่ผ่านการเคลือบเก็บกลิ่นไว้ได้ดีหลังจาก 23 วัน 
มากกว่าหินเพอร์ไลต์ที่มีการเคลือบ และบุหงาร าไปที่มีการปล่อยกลิ่นหอมออกมาได้เป็นระยะเวลา
น้อยที่สุด 11 วัน  

จากนั นศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่ง
กลิ่น โดยแบ่งประเด็นศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด  (4.60)  ด้านวัสดุ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (4.70)  ด้านประโยชน์ใช้สอยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
(4.39)  และด้านคุณค่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (4.15) 
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Abstract 
 

Research  Development of Artificial Flavoring Perlite-stone   
Author   Kitti  Yordon,  Piyatada Seehawatanakul, Araya Thaitiang 
   Sucheera  Phongsai,  Anusorn  Jaiton, Ampawan  Yunsan 
   Faculty of Home Economic Technology   
   Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
   2018 
 

Research on the development of souvenir products from research and 
development of scientific research applications using scientific research methods 
Create a blog as a tool. Ask experts in the development of souvenir products that are 
suitable for weddings. 3  types. Most experts choose the format. Contemporary styles 
and modern forms of invention with a pattern that is not ancient and not too 
advanced. The colors of contemporary styles are adjusted with modern styles. Cost 
reduction in the production of souvenirs 

Then, comparing the efficiency of the odor release between  perlite stone,  
scent decoration and  postmodern. Based on gas chromatography-mass spectometry 
(GC-MS) technique, it was found that the release of the aroma of perlite coated with 
non-coated peril stone film And postmodern in various time periods that are measured 
by% peak area Compared by setting it in the open system Saw that the amount of 
substance decreased with time The coated perlite stone keeps the smell well after 23 
days more than the coated perlite stone. And the bushes that have released the 
fragrance for a minimum of 11 days 

Then, study the satisfaction of the target group on the development of the 
perlite stone by the scent decoration. By dividing the 4  aspects of the study, namely 
the product side, it was found that most respondents had the highest level of 
satisfaction (4.60) in terms of materials. Most respondents were satisfied at the highest 
level (4.70). The respondents were satisfied at a high level (4.39) and the value of the 
respondents were mostly satisfied at a high level (4.15). 
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   4.10 ค่าเฉลี่ย  ความพึงพอใจ  ที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ 
ด้วยการตกแต่งกลิ่นด้านประโยชน์ใช้สอย       65 
   4.11  ค่าเฉลี่ย  ความพึงพอใจ  ที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ 
ด้วยการตกแต่งกลิ่นด้านคุณค่า        66 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
การแต่งงานเป็นพิธีหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพของชายและหญิง โดยรับรองความสัมพันธ์

ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จึงเป็นประเพณีที่ผู้คนให้ความส าคัญมากประเพณีหนึ่งในชีวิต และยัง
เป็นประเพณีท่ีพบเห็นได้ทุกสังคมทั่วโลกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมของสังคมนั น 
ๆ ส่วนในสังคมไทยการจัดการแต่งงานนั นมีกระบวนการและขั นตอนหลายขั นจนกว่าจะส าเร็จเป็นพิธี
การแต่งงานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละขั นตอนมีรายละเอียดที่คู่สมรสปฏิบัติเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิตคู่ของตน เช่น การตรวจดวงชะตาการหาฤกษ์และเวลาที่เป็นมงคล รวมถึงการจัดเตรียมอาหาร
ขนมหวานที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่ดีงาม เช่น ขนมทองหยิบทองหยอดที่สื่อถึงเงินทองความร่ ารวย 
และขนมถ้วยฟูที่สื่อถึงความเจริญเฟ่ืองฟู  (ธันนิกานต์, 2546.) การมอบของที่ระลึกจัดเป็นการสื่อถึง
รายละเอียดของพิธีการแต่งงานอีกขั นตอนหนึ่ง ซึ่งคู่บ่าวสาวต้องจัดเตรียมเพ่ือมอบให้กับผู้มาร่วมงาน
แต่งงาน เพ่ือแสดงการขอบคุณและเป็นการตอบแทนน  าใจของผู้มาร่วมงานที่เป็นพยานในการแต่งงาน 
การเลือกของที่ระลึกจะเลือกของที่มลีักษณะสวยงาม  และมีขนาดกะทัดรัด  

 
ของที่ระลึกแต่เดิมมักประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง บุหงา พวงกุญแจ ภาชนะกระเบื อง  

เล็ก ๆ  และการพับผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าขนหนูเป็นตัวสัตว์ เป็นต้น ซึ่งของที่ระลึกดังกล่าวเป็นของที่
จะต้องจัดท าจัดหาเป็นจ านวนมากให้เพียงพอกับการมอบให้กับผู้มาร่วมงาน อีกทั งการประดิษฐ์ของที่
ระลึกประเภทดอกไม้สด เช่น มาลัยคล้องมือ มาลัยผ้าเช็ดหน้า มาลัยตุ้ม ช่อดอกไม้ติดเสื อ และมาลัย
ตัวกระแตจากดอกไม้สด ของเหล่านี ประดิษฐ์ไว้ล่วงหน้านานไม่ได้ จะต้องประดิษฐ์ในเวลาใกล้เคียง
กับเวลาใช้ และต้องใช้แรงงานในระยะเวลาที่จ ากัด จึงมักไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้อาจมีการประดิษฐ์บ้าง
เฉพาะมอบให้ประธานในพิธีและแขกผู้ใหญ่ 2-3 คนในงานเท่านั น ฉะนั นของช าร่วยจ าพวก พวง
กุญแจ จานกระเบื อง ตุ๊กตาผ้า ตุ๊กตากระเบื อง แจกันเล็ก ๆ ดอกไม้แห้ง พัด หรือเครื่องแขวนหรือโม
บายเล็ก ๆ จึงนิยมกันมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีดั งเดิมจึงมัก
นิยมแจกของช าร่วยด้วยบุหงาร าไป เช่น ถุงบุหงา บุหงาตกแต่งในเครื่องจักรสาน หรือเครื่องปั้นดินเผา 
เป็นต้น (โสภาพรรณ, 2554) 
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บุหงาร าไปเป็นของที่ระลึกท่ีท าจากดอกไม้สด และท าจากดอกไม้แห้ง คนส่วนใหญ่จะนิยมท า
บุหงาร าไปจากดอกไม้แห้งแยกตากเป็นรายชนิด เพราะดอกไม้แต่ละชนิดมีระยะเวลาในการตากไม่
เท่ากันการตากพร้อมกันอาจให้ดอกไม้บางชนิดไม่แห้งและเป็นสาเหตุให้ดอกไม้ชนิดนั นเกิดเชื อราได้ 
ซึ่งโดยเฉลี่ยการตากดอกไม้ให้แห้งนั นประมาณ 2-3 วัน จากนั นจึงมาพรมด้วยกลิ่นหอมตามที่ผู้ผลิต
ต้องการ และท าการอบร่ าซ  าหลาย ๆ ครั งจน กลิ่นหอมนั นติดอยู่ที่บุหงาร าไป โดยผู้ผลิตจะนิยมใช้
ดอกไม้ร่วมกับใบไม้แห้งเป็นวัสดุในการที่ยึดเกาะกลิ่น แล้วค่อย ๆ ปล่อยกลิ่นหอมออกมาจากดอกไม้
และใบไม้แห้ง ดังนั นดอกไม้ดอกไม้และใบไม้แห้งเป็นวัสดุในการยึดเกาะกลิ่นดังกล่าวในข้างต้น ยังพบ
วัสดุที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกลิ่นอีกชนิดคือหินเพอร์ไลต์ (Perlite) เป็นหินอัคนีผุ เนื อละเอียด 
เป็นแก้วมีปริมาณซิลิกาสูงปนอยู่กับน  าจ านวนหนึ่ง เมื่อเผาแล้วเนื อหินจะฟูคล้ายข้าวโพดคั่ว น  าหนัก
เบา ทนไฟ ทนความร้อน (มยุรี, 2550) หินเพอร์ไลต์ยังมีความสามารถในการอุ้มน  าและระบายอากาศ
ได้ด ีเมื่อขยายตัวแล้วมีความม่ันคงไม่เปลี่ยนรูป มีการยุบตัวน้อย และราคาไม่แพง ด้วยหินเพอร์ไลต์มี
คุณสมบัติเด่นในการดูดซับความชื นได้ รวมทั งยังสามารถปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างได้ดี และยัง
สามารถดูดซึมก๊าซหรือสารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ ได้ จึงสามารถดูดซับกลิ่นได้  

 
หินเพอร์ไลต์ในประเทศไทยพบมากในจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะที่อ าเภอสระโบสถ์ จึงมีผู้น า

หินเพอร์ไลต์ไปใช้ประโยชน์ในสองด้าน คือ ด้านอุตสาหกรรมเช่น เป็นเครื่องกรอง (สารกรอง) ในการ
กรองของโรงงานอุตสาหกรรม ฉนวนกันความร้อน วัสดุผสมกับพอร์ตแลนด์ซีเมนต์หรือใช้ขจัดกลิ่น
เหม็นของก๊าซแอมโมเนีย และไฮโดรเจน เป็นต้น ส่วนด้านเกษตรกรรมด้วยหินเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติใน
การพยุงเนื อดินลดการกดทับ ของชั นดิน เนื่องจากหินเพอร์ไลต์มีเม็ดผลึกที่สม่ าเสมอขนาดเท่าๆ กัน 
ท าให้เกิดความโปร่ง ความร่วนซุยของดินดีและสม่ าเสมอ ช่วยซับน  ารวมไปถึงกรองสารต่าง ๆ มีสภาพ
เป็นฉนวนกันความร้อนทางธรรมชาติเป็นการผ่อนคลายความร้อนที่สะสมตลอดวันให้แก่ต้นไม้ ได้  
(ดนุพล, 2556) 

 
  ดังนั น ด้วยคุณสมบัติของหินเพอร์ไลต์มีน  าหนักเบา สามารถยึดเกาะกลิ่นได้ดีจาก
ลักษณะ ความเป็นรูพรุนของหินจึงดูดซึมน  ามันหอมระเหยเก็บไว้ได้ในปริมาณมาก และค่อยปล่อย
กลิ่นหอมออกมาได้อย่างช้า ๆ เพ่ิมระยะเวลาในการปล่อยกลิ่นหอมได้นานขึ นกว่าการประดิษฐ์ของที่
ระลึกจากบุหงาร าไปในรูปแบบเดิม   ที่มีกระบวนการท าซับซ้อนระยะเวลาการท านาน ประกอบกับ
ข้อด้อยของบุหงาร าไปที่ส าคัญ คือ ลักษณะของกลีบดอกไม้และใบไม้ที่ตากแห้งมีความหนาแน่นของ
กลีบท าให้น  ามันหอมระเหยแทรกซึมเข้าไปในกลีบดอกไม้และใบไม้ได้ในปริมาณที่จ ากัดจึงปล่อยกลิ่น
ออกมาได้ในระยะเวลาที่สั น และความคงทนของบุหงาร าไปมีระยะเวลาผุพังไปตามธรรมชาติเวลาใช้
งานที่ไม่นานในการอบร่ ากลิ่นหอมเพ่ิมเพ่ือใช้ในครั งต่อไปได้น้อยไม่คุ้มกับเวลาที่ผู้ผลิตใช้เวลาการ
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ประดิษฐ์ชิ นงานของที่ระลึก คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของที่ระลึก
ส าหรับใช้ในงานแต่งงาน  และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ที่
คณะผู้วิจัยตกแต่งกลิ่นแล้วกับบุหงาร าไปว่ามีระยะเวลาที่สามารถปล่อยกลิ่นได้มากกว่าเพียงใด และ
สุดท้ายคณะผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่คณะผู้วิจัยท าการศึกษา 
เพ่ือให้การศึกษาในครั งนี สร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในรูปแบบใหม่ จากมุมมองของที่ระลึกในงาน
แต่งงานแบบเดิมที่มีความสามารถในการปล่อยกลิ่นที่มีความยาวนานขึ น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
       1.2.1 ศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
       1.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับ
บุหงาร าไป 
       1.2.3 ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น  

  
1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
 
       1.3.1 ออกแบบและประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึกส าหรับงานแต่งงาน จ านวน 3 ชิ นงาน 
       1.3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพความยาวนานการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ด้วยการแต่ง
กลิ่นกับบุหงาร าไปร าไป 
       1.3.3 ส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น
เป็นบุคคลทั่วไป จ านวน 50 คน   
 

1.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
      1.4.1 ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
       1.4.2 กระบวนการออกแบบของขวัญของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
       1.4.3 การประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
       1.4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับ
บุหงาร าไป 
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       1.4.5 ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น 
       1.4.6 วิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 

1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
                                         
 
 

 
 
 
1.6 ค าส าคัญ 
 
      1.6.1 หินเพอร์ไลต์  :   Perlite stone 
       1.6.2 การตกแต่งกลิ่น  :  Scent decoration 
       1.6.3 ของที่ระลึก   :   Souvinir 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 สร้างของที่ระลึกที่มีคุณสมบัติในการปล่อยกลิ่นหอมที่ยาวนานขึ น 
1.7.2 ทราบข้อมูลและขั นตอนการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นมาประดิษฐ์ของช าร่วย 
1.7.3 ทราบความพึงพอใจขอกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่น 
1.7.4 เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการของที่ระลึกและผู้สนใจน าข้อมูลจาการวิจัยไปใช้ 

 
 
 
 
 

หินเพอร์ไลต ์ หินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่น วัดประสิทธิภาพ
การปล่อยกลิ่น 

ของที่ระลึกงานแต่งงาน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาของที่ระลกึจากหิน
เพอร์ไลต์ตกแต่งกลิน่ 
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1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
       1.8.1 การตกแต่งกลิ่น  หมายถึง การน าสารที่มีกลิ่นหอม สกัดจากธรรมชาติ (Plant) หรือจาก
สารสังเคราะห์ (Synthetic) มาอบร่ าของที่ระลึกท่ีท าจากหินเพอร์ไลต์เพ่ือให้เกิดกลิ่นหอม และน าพอ
ลิเมอร์จากธรรมชาติมาเป็นสารตรึงมาตรึงกลิ่นหอมให้มีความทนทานของกลิ่นมากขึ น    
       1.8.2 ของที่ระลึก หมายถึง ของเพ่ือระลึกถึงความทรงจ าของความรัก ในประเพณีแต่งงาน ที่มี
ความหอม และสวยงาม แทนค าขอบคุณของบ่าวสาว 
       1.8.3 บุหงาร าไป หมายถึง การน าดอกไม้หรือใบไม้มาตากให้แห้ง แล้วน ามาอบร่ าใส่กลิ่นหอม 
ให้ดอกไม้เกิดความหอมเพ่ือน าไปประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่ง
กลิ่นได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง โดยมีสาระส าคัญดังนี  
 2.1 หินเพอร์ไลต์ 
 2.2 ของที่ระลึก 
 2.3 การตกแต่งกลิ่น 
 2.4 ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 หินเพอร์ไลต์ 
 
       2.1.1 การก าเนิดหินเพอร์ไลต์ 
        นักศิลาวิทยา ชาวเยอรมัน ศตวรรษที่ 19 ได้เรียกหินเนื อแก้วปนไรโอไลต์มีรอยร้าว
เข้าศูนย์กลางมากกว่า เพอร์สแตน (perlstein) ซึ่งการแตกออกเป็นชิ นคล้ายไข่มุก ความแข็งตาม
มาตรฐานของโมห์ (Mohs’scale) ระหว่าง 5.5-7.0 ความถ่วงจ าเพาะ 2.3-2.8 ปัจจุบันเรียกว่าเพอร์
ไลต์ (perlite) โดยมีสมบัติที่ส าคัญคือ หินขาดน  าราวร้อยละ 2-5 และเมื่อให้ความร้อนเผาไปจุด
อุณหภูมิใกล้จุดหลอมเหลว 1.260-1340 ซ. อณูน  าที่อยู่ภายในก็กลายเป็นไอและแยกเป็นเม็ดพอง
ขยายตัวเบาคล้ายข้าวโพดคั่วและรูพรุนที่อุณหภูมิราว 870-1,090 ซ อณุภาคของรูพรุนส่งผลให้
ปริมาณเพ่ิมขึ น 10-20 เท่า และให้เป็นวัสดุมีการน าความร้อนต่ าต้านทานความร้อนได้พอสมควรและ
ดูดซับเสียงได้ดี 
 
       2.1.2 การผลิตหินเพอร์ไลต์ 
        ในช่วงปี 1996 – 2000 เพอร์ไลต์ทั่วโลกผลิตได้มากกว่า 2.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นเพอร์
ไลต์ที่ผ่านกระบวนการแล้วปริมาณ 1.8 ล้านตัน กรีซประมาณร้อยละ 37 สหรัฐอเมริกาผลิตได้
ปริมาณร้อยละ 29 ญี่ปุ่นร้อยละ 12 ตุรกีปริมาณร้อยละ 6 และฮังการีประมาณร้อยละ 7 รัสเซีย
ปริมาณร้อยละ 3 ประเทศผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้แก่อาร์เมเนีย เม็กซิโก สโลวาเกีย และฟิลิปปินส์  
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       2.1.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาของหินเพอร์ไลต์ 
        เพอร์ไลต์คล้ายแก้วต่าง ๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปกลายสภาพกลายเป็นแก้วผลึก 
(devitrification) ดังนั นเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่รอบวงในพื นที่ภูเขาไฟยุคเทอเซียรี่และควอเทอร์นารี่ย์ 
เพอร์ไลต์เกิดได้หลายแบบเช่น   ลาวาหลาก พนัง พนังแทรกชั น และโดมรูปวงกลมหรือยาวเรียว  
โดมที่ใหญ่ที่สุดและมวลส าคัญเชิงพาณิชย์ อาจมีหน้าตัดถึง 8 กม. และแผ่ลึกลงไป 270 ม. โดมลาวา
เหล่านั นเย็นตัวอย่างรวดเร็วในส่วนนอกเป็น ออบซิเดียนแต่ภายในยังร้อนและก่อตัวหินเนื อผลึกเม็ด
ละเอียด ในบางครั งออบซิเดียนได้เติมน  าเป็นผลมาจากการแทรกทะลวงของน  าใต้ดิน ก่อตัวเป็นเพอร์
ไลต์ส่วนเหลือของออบซิเดียนที่ไม่ผุอาจเปลี่ยนไปสู่หินเพอร์ไลต์ ซึ่งอาจยังประกอบด้วยผลึกดอกของ
ควอตซ์ เฟลด์สปาร์และแร่ชนิดอื่น ๆ  
 
        ด้วยสาเหตุของรูปแบบการเกิดมวลเพอร์ไลต์เฉพาะ อาจได้ออบซิเดียนเนื อทรงกลด 
เนื อพัมมิช ประกอบด้วยกรวดเหลี่ยมมากและมีความแปรผันมากในปริมาณสารระเหย ยังผลให้
คุณภาพแต่ละชนิดให้ผลการขยายตัวต่างกัน เช่น 100 กรัม/ลิตร 70 – 100 กรัม/ลิตร และ 70   
กรัม/ลิตร ในสหรัฐอเมริกาปริมาณร้อยละ 85 ผลิตจากมลรัฐนิวเม็กซิโก ในบริเวณที่มีโดมเพอร์ไลต์
และเพอร์ไลต์หลากแพร่ มลรัฐที่ผลิตเพอร์ไลต์ได้แก่ อาริโซน่า แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด ไอดาโอและ
เนวาดา แหล่งส าคัญผลิตเพอร์ไลต์อยู่ในอาร์มีเนีย มีความพรุนสูงและใช้หลังบดและจ าแนกเป็นมวล
รวมน  าหนักเบา มีปริมาณส ารองถึงหลายล้านตัน พื นที่ผลิตส าคัญอยู่ที่ประเทศคาซัคสถาณตะวันออก 
และส่วนตะวันตกของเอเชียกลาง แหล่งประเทศกรีกพบในเกาะมิโลส์ (Milos)  
 
        ส าหรับในประเทศไทยพบอยู่ในแหล่งภูเขาไฟตอนกลางของประเทศ อ าเภอสระ
โบสถ์ จัดอยู่ในหน่วยหินภูเขาไฟล านารายณ์ หน่วยหินภูเขาไปล านารายณ์นี คลุมพื นที่ประมาณ 1200 
ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์  หน่วยหินนี ประกอบด้วยหินภูเขาไฟชนิดต่าง ๆ 
ตั งแต่บะซอลต์ แอนดีไซด์ จนถึงไรโอไลด์ เพอร์ไลต์เกิดรวมกับหินไรโอไรดต์และหินเถ้าภูเขาไฟ โดย
เกิดลักษณะลาวาหลากแบบพนัง โผล่เป็นชั นหนาตามบริเวณภูเขาไฟล านารายณ์โดยเฉพาะขอบด้าน
ตะวันตก เพอร์ไลต์มีสีด า น  าตาล เขียวเข้ม-อ่อน มีลักษณะเนื อเป็นแก้วและมีผลึกของเฟลด์สปาร์
ประมาณร้อยละ 2 – 10 และผลึกของไปโอไทต์ประมาณร้อยละ1 – 2 ชั นของเพอร์ไลต์ที่โผล่มีความ
หนาตั งแต่ 1 – 20 เมตร วางตัวค่อนข้างราบและส่วนมากวางตัวอยู่บนหินเถ้าภูเขาไฟและปิดทับด้วย
ไรโอไลต์ 
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       2.1.4 ประโยชน์ของหินเพอร์ไลต์ 
        การผลิตหินเพอร์ไลต์ของโลกมากกว่าครึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมวล
รวมส าหรับฝ้าผนังฉนวนความร้อนมีค่า  0.027-036 กิโลแคลอรี่ /ซ ปูนปลาสเตอร์และอิฐมวลเบามี
ความหนาแน่นถึง 320 กก/ลบ.ม. และมีสมบัติกันเสียงได้ดีเป็นพิเศษ หรือฉนวนกันความร้อน        
ใช้ส าหรับการเป็นผนังและส าหรับฉนวนความร้อนของถังแก๊สเหลว การใช้ในเกษตรกรรม ได้แก่ ใช้
เป็นตัวปรับสภาพคามเป็นกลางให้แก่รากและดินรวมถึงเป็นตัวสมุนไพร ยาฆ่าศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ใช้
ส าหรับกรองน  าและของเหลวอ่ืน ๆ ในกระบวนการการท าอาหาร ในเภสัชกรรมและเป็นตัวเติมในสี 
พลาสติกและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ใช้ เติมอาหารขุนสัตว์ ที่นอนลูกไก่ และเพาะปลูกพืชไร่ ท าให้มี
ความส าคัญขึ นเรื่อย ๆ (ดนุพล, 2556) 
 

 
 

ภาพที่ 2.1  หินเพอร์ไลต์ 
 
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับหินเพอร์ไลต์จะมีลักษณะเป็นเม็ดพองขยายตัวเบาคล้าย
ข้าวโพดคั่วและมีรูพรุน เป็นวัสดุมีการน าความร้อนต่ า ต้านทานความร้อนได้สามารถดูดซับ หินเพอร์
ไลต์พบได้ในชั นหินภูเขาไฟได้ทั่วโลก ส าหรับในประเทศไทยพบอยู่ในแหล่งภูเขาไฟตอนกลางของ
ประเทศ แถวเขตจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์ หินเพอร์ไลต์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเป็น
ฉนวนความร้อนส่วนด้านเกษตรกรรมใช้เป็นตัวปรับสภาพคามเป็นกลางให้แก่รากและดินรวมถึงใช้
ส าหรับกรองน  าและของเหลว  อ่ืน ๆ 
 

2.2 ของที่ระลึก 
 
       การมอบของที่ระลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคม เป็นวัฒนธรรมที่มีความ
เกี่ยวข้อง ในรอบชีวิตของคน เพราะมนุษย์อยู่รวมกันมีการช่วยเหลือพ่ึงพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ของที่
ระลึกจึงเป็นสื่อของผู้ให้มอบถึงผู้รับ เพ่ือเป็นที่ระลึกให้จดจ า ความรัก ความเข้าใจ ค าขอบคุณ ส าหรับ
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ค าว่าของที่ระลึกในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่นจึงเปรียบได้กับของ
ช าร่วยที่มอบเป็นการตอบแทนให้กับผู้ที่รับส าหรับประเพณีแต่งงาน 
 
            2.2.1 ความหมายและความเป็นมาของที่ระลึก 
       อมรรัตน์ (2560) ได้กล่าวว่าของที่ระลึก คือ  วัตถุ สิ่งของ ที่เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนบุคคล 
เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ น เพ่ือเตือนความหมายความทรงจ าให้ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ นหรือเคย
พบเจอได้สัมผัส แล้วให้แทนเพ่ือระลึกถึงความทรงจ าในรูปแบบของสิ่งของชนิดต่าง ๆ  
 
 สมรักษณ์ (2542) ได้ให้ขอบเขตความหมายไว้ในมุมมองทางมนุษยวิทยาไว้ว่าของที่ระลึก 
หมายถึง ของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ น อันท าให้เกิดความนึกถึง ระลึกถึงตัวบุคคล สถานที่หรือเรื่องราวที่
ผ่านกาลเวลาไปแล้ว อีกทั งสิ่งของนี จะต้องมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของบุคคลผู้สร้าง และ
ลักษณะของสังคมที่ครอบง าของ บุคคลนั น ๆ อยู่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป และปรากฏ
ออกมาในรูปแบบของสิ่งของ  
 
 ตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบ “ของที่ระลึก” ได้แก่ วัสดุที่ใช้ท า  เทคนิค และความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมในท้องถิ่นดังนั นการจ าแนกของที่ระลึก จะต้องเป็นสิ่งที่มีอายุ ในการเก็บน
รักษาระยะหนึ่ง เพราะฉะนั นอาหารที่เน่าเปื่อย และยาที่เสื่อมสลายก็ไม่ควรจัดเป็นของที่ระลึก 
นอกจากนี ยังต้องดูถึงจุดประสงค์ของการผลิต คือ ผลิตเพ่ือเตือนใจถึงตัวบุคคลโดยไม่หวังที่จะได้รับ
สิ่งตอบแทนเลย หรือบุคคลผู้ผลิตให้ความส าคัญ เช่นการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือนึกถึงพระพุทธเจ้า 
ทั งนี เพราะคุณลักษณะพิเศษของที่ระลึก คือก่อให้เกิดพันธะแก่ผู้ที่ได้ครอบครองให้เก็บรักษาสิ่งนั นไว้ 
(obligation to keep)  
 
 ประเพณีของไทยแต่เดิมนั นมักประดิษฐ์ของที่ระลึกเพ่ือมอบให้แก่กันในโอกาสส าคัญ ๆ ของ
ชีวิต ท าขึ นด้วยฝีมือของตนเอง เพ่ือมอบให้ระลึกถึงกันด้วยจิตใจในโอกาสพิเศษแต่เมื่อสังคมสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เทคโนโลโลยีการผลิตก้าวหน้าขึ น มนุษย์สามารถผลิตของได้ครั งละจ านวนมาก 
เกิดระบบอุตสาหกรรม ชีวิตของปัจเจกชนถูกดึงให้ร่วมสังคมวงกว้างขึ นและมากขึ นในหลายรูปแบบ 
ทั งในด้านการศึกษา การท างาน การสังสรรค์สมาคม การบันเทิง การสื่อสารคมนาคมที่ทันสมัย
ก้าวหน้า ฯลฯ   สิ่งเหล่านี ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิต โลกทัศน์ บทบาทสถานะของบุคคลในชุมชนทั งสิ น 
ความเปลี่ยนแปลงนี ส่งผลต่อความสัมพันธ์และวิธีเชื่อมความสัมพันธ์ของปัจเจกด้วยเช่นกัน ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจดังกล่าวท าให้เกิด “สินค้าของที่ระลึก” เนื่องจากคนไม่มีเวลาท าของ
ที่ระลึกด้วยตนเองเพราะความรีบเร่งในชีวิตประจ าวัน ประกอบกับคนให้ความส าคัญกับของที่ระลึก
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น้อยลง และมีวาระโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ นคนจะซื ออะไรก็ได้น าไปเป็นของที่ระลึก ในปัจจุบันจะพบ
ได้ว่ามีการผลิตของที่ระลึก   เป็นจ านวนมาก  เพ่ือจ าหน่ายในวาระต่าง ๆ มากขึ น สรุปเกณฑ์ในการ
จัดว่าสิ่งใดเป็น “ของที่ระลึก” ได้แก่จุดประสงค์ของการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งนั น เพ่ือระลึกถึงวาระ
โอกาสนั น ๆ ต่อมาคือจุดมุ่งหมายของการน าไปใช้ หรือเปลี่ยนไว้เป็นที่ระลึก และสุดท้ายคือความรู้สึก 
เจตนาของผู้ให้หรือผู้รับ (อมรรัตน์, 2560) 
 
 2.2.2 ของที่ระลึกในโอกาสพิธีมงคลสมรส 

การสร้างของที่ระลึกในพิธีมงคลสมรสหรือที่เรียกง่าย ๆ คือพิธีแต่งงาน เพ่ือเตือน
ความทรงจ าอาจจะสร้างจากวัสดุที่มีมากในท้องถิ่นนั น ๆ ของที่ระลึกมักเป็นของเฉพาะ มีคุณค่า
ส าหรับเจ้าของ และผู้รับ อาจจะไม่ต้องมีราคาแพง คุณค่าอยู่ที่จิตใจความภูมิใจของผู้ให้ในโอกาสนั น 
ๆ มีเอกลักษณ์มิได้มีจ าหน่ายทั่วไป วันแต่งงาน (Wedding Day) เป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่ การเริ่มต้น
ครอบครัว ซึ่งเป็นวันส าคัญของคู่สมรส เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะมีงานพิธีนี เพียงครั งเดียวในชีวิต และ
นับเป็นการเริ่มต้นครอบครัว ที่คนสองคน ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตกลงสัญญาจะร่วมชีวิตคู่กัน
ตลอดไป โดยมีผู้ใหญ่ และเพ่ือนฝูงญาติพ่ีน้อง ของคู่แต่งงานซึ่งให้เกียรติมาเป็นสักขีพยาน และแสดง
ความยินดีกับคู่แต่งงานโดยปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมในแต่ละสังคม ส าหรับใน
สังคมไทยเราเองประเพณีที่ยึดถือกันในพิธีการแต่งงานมักมีการเตรียมบัตรเชิญไปเชิญแขกมาร่วมงาน  
มีการเตรียมล่วงหน้าส่งบัตรเชิญไปเชิญแขกมาร่วมงานในปัจจุบันงานแต่งงานจะนิยมจัดให้เสร็จ
ภายใน 1 วันโดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุธมนต์ที่เรือนหอ หรือบ้านบิดามารดา ของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งมีการตักบาตรเลี ยงพระถวายจตุปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน าพระพุทธมนต์ เจริญมงคล
คาถาในช่วงเช้า ช่วงบ่ายขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวจะเชิญขันหมากมามีการตรวจกองทุนขันหมาก 
และไหว้บิดามารดารวมถึงผู้ใหญ่ และจดทะเบียนสมรส ต่อมามีพิธีรดน  าสังข์เจ้าภาพต้องเตรียมของ
ช าร่วยเพ่ือให้กับแขกที่มาร่วมพิธี ของช าร่วยส่วนใหญ่มักเป็นของสวยงามเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือแสดง
ความขอบคุณต่อแขกผู้มาร่วมงาน และเพ่ือเตือนความทรงจ าว่าในวันนั นได้มีโอกาสมาร่วมเป็นเกียรติ  
และสักขีพยานให้แก่คู่สมรส ฉะนั นของช าร่วยจึงควรมีการติดวัน เดือน ปี และชื่อคู่สมรสไว้ด้วย อาจ
ใช้สติ๊กเกอร์หรือพิมพ์ลงในของช าร่วยก็ได้ ของช าร่วยที่เจ้าภาพเตรียมไว้แจกให้แขกท่ีมาร่วมในพิธีนั น
ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นของชนิดใด เพียงแต่มีความเชื่อว่าไม่ควรเป็นของที่แตก หัก ร้าว เสียหาย
ได้ และของที่มีความคม เช่น มีด กรรไกร อาวุธ เพราะเป็นมงคลต่องานแต่งงาน ในปัจจุบันไม่ใคร่มี
การถือในเรื่องนี มากนัก ในงานแต่งงานหลายงานยังนิยมแจกของช าร่วยเป็นเครื่องเซรามิค เครื่องแก้ว  
เครื่องเบญจรงค์ กระจก ที่มีโอกาสแตกหักเสียหายได้ ส าหรับเรื่องนี ขึ นอยู่กับการตัดสินใจของ
เจ้าภาพเป็นส าคัญ แต่สิ่งที่ควรค านึงอีกประการคือเรื่องการขนส่ง เคลื่อนย้าย การจัดแจก ไม่ควรเป็น
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สิ่งที่ยุ่งยากเพ่ิมภาระให้กับเจ้าภาพ หรือแขกที่มาร่วมงาน ถ้าจะให้เหมาะสมควรจะให้เป็นของที่มี
ประโยชน์ใช้สอยได้หรือเก็บรักษาง่ายพกพาสะดวก (ไศลเพชร, ม.ป.ป.) 

 
การประดิษฐ์ของที่ระลึกในงานแต่งงานควรประดิษฐ์ในลักษณะสวยงามกะทัดรัด ของอาจ

ประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง บุหงา พวงกุญแจ ภาชนะกระเบื องเล็ก ๆ การพับผ้าเช็ดหน้า
ผ้าขนหนู  เป็นตัวสัตว์ซึ่งเป็นของที่  จะต้องจัดท าจัดหาเป็นจ านวนมาก ให้พอกับการแจกผู้ที่มาใน
งานในปัจจุบัน  การท าของช าร่วยที่ระลึกประเภทดอกไม้สด เช่น มาลัยคล้องมือ มาลัยผ้าเช็ดหน้า 
มาลัยตุ้ม ช่อดอกไม้ติดเสื อ ตัวกระแตจากดอกไม้สด ซึ่งของสดเหล่านี ประดิษฐ์ไว้ล่วงหน้านานไม่ได้
จะต้องประดิษฐ์ในเวลาใกล้เคียงกับเวลาใช้ ซึ่งจะต้องใช้แรงงานในเวลาจ ากัด จึงมักไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ 
อาจมีการประดิษฐ์บ้างเฉพาะประธานในพิธีและแขกผู้ใหญ่ 2-3 คน ในงานเท่านั น ฉะนั นของช าร่วยที่
ระลึกที่เป็นของแห้งประเภทพวงกุญแจ จานกระเบื อง ตุ๊กตาผ้า ตุ๊กตากระเบื อง แจกันเล็ก ๆ ดอกไม้
แห้ง พัด เครื่องแขวน  เล็ก ๆ เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ส าหรับผู้ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทย มัก
นิยมแจกของช าร่วยที่ระลึกด้วยบุหงาสดบุหงาแห้ง  

 
 การประดิษฐ์ของที่ระลึกในงานมงคลสมรสนี  ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความคิดริเริ่มประดิษฐ์          
สิ่งของใหม่ ๆ ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคม และยังคงสภาพของงานฝีมือประณีต 
ยิ่งจะท าให้ผู้รับถูกใจเพราะในปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่ผลิตด้วยเครื่องจักรจึงท าให้ผู้ซื อเดิมสนใจ
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรมาสนใจงานฝีมือเพ่ิมมากขึ น 
 
 ของช าร่วยที่ระลึกสามารถใช้ได้ในโอกาสต่างกัน ส าหรับงานมงคลสมรส จะใช้ของช าร่วยที่
ระลึกประเภทมีสีสันสวยงาม น่ารัก มีกลิ่นหอมเป็นที่ระลึก เช่น บุหงาสด บุหงาแห้ง มาลัยตุ้ม มาลัย
ผ้าเช็ดหน้า มาลัยโซ่รักไม่รู้โรย ดอกไม้ติดเสื อ พับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปต่าง ๆ อบให้หอม ต่างกับของ
ช าร่วยที่ระลึกในงานอวมงคล งานศพมักแจกหนังสือ ยาหม่อง ยาดม ภาชนะเล็ก ๆ เช่น ขันเงิน ขัน
อะลูมิเนียม ภานะจากกระเบื อง ช้อน ผ้าเช็ดหน้าสีขาวพับเป็นรูปต่าง ๆ ดังนั น การประดิษฐ์ของ
ช าร่วยที่ระลึกนั น จะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีแนวปฏิบัติหรือค่านิยมของสังคม รสนิยม 
ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการของตลาดการผลิตสินค้าออกมาจึงจ าหน่ายได้ (โสภาพรรณ, 
2554)  
 

ไศลเพชร (ม.ป.ป.) ได้ยกตัวอย่างของที่ระลึกและเปรียบนิยามความหมายของของที่ระลึกใน
งานแต่งงานท่ีเป็นที่นิยมมีหลายชนิด อันเนื่องมาจากมีสัญลักษณ์ความเป็นมงคล ดังตัวอย่างต่อไปนี  
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 ตะเกียบ หมายถึง เป็นคู่กันตลอดไป่แยกจากกัน ถ้าขาดอันหนึ่งอันใดหรือแยกกันจะใช้
ประโยชน์ไม่ได้ 
 นกคู่ หมายถึง เป็นคู่กันดุจดั่งนกคู่ นกเป็นสัตว์ที่อยู่กินกันเป็นคู่ไม่มีคู่ใหม่แม้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
จากไป  
 ช้อน หมายถึง ช้อนตักเงินตักทอง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง ร่ ารวยตลอดไป 
 ฟักทอง หมายถึง เกิดเงินเกิดทอง เป็นดอกเป็นผลมากมาย  
 หัวใจ หมายถึง ความรักความสมหวังจากใจจริง  
 บุหงา เครื่องหอม น  าหอม หมายถึง ความรัก ความหอมหวาน รักนิรันดร์  
 เงินช าร่วย หมายถึง เป็นเงินเริ่มต้นเพื่อความร่ ารวยในอนาคตสืบไป 
 ดอกไม้หอม หมายถึง ความแบ่งบาน รุ่งเรือง ผลิดอกออกผล ความสุขสดชื่น ความหอม
หวาน ชีวิตที่สวยงาม  
 เทียนหอม หมายถึง ความรุ่งเรืองเจริญสว่างดุจแสงเทียน ความหอมหวาน 
 ตุ๊กตาคู่ หมายถึง เป็นคู่กันตลอดไป 
 เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง หมายถึง มีเงินมีทอง ความร่ ารวย  
 
 2.2.3 การออกแบบของที่ระลึก 
         มนุษย์มีการพัฒนารูปแบบการด ารงชีวิต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ นตลอดเวลา             
ในการปรับปรุงต้องมีการวางแผนคิดค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายและความสวยงาม         
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี คือการออกแบบ ในการออกแบบนั นมีอิทธิพลตรงกับความคิดสร้างสรรค์       
ประกอบไปด้วย  

2.2.3.1 องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ 
         องค์ประกอบศิลป์ (Visual Element) หมายถึง ทัศนธาตุส่วนประกอบของ
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นได้ สามารถใช้อารมณ์ที่เกิดขึ นจากการออกแบบได้หลากหลาย                   
ซึ่งประกอบไปด้วย 
 
         1) จุด คือ อาจเป็นร่องรอยที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ หรือเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ไร้มิติ
กว้าง ยาว สูง เป็นองค์ประกอบเบื องต้นในการออกแบบ จุดอันเดียวอาจไม่มีความหมายเชิงการ
ออกแบบมากมายนักแต่หากน าจุดมาวางหลายจุดจะสร้างความหมายให้กายเป็นภาพขึ นมาได้       
เช่น การแปลอักษร หรือการต่อโมเสกเป็นงานต่าง ๆ 
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         2) เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเราน าจุดมาวางเรียง
ต่อ ๆ กันไปจะเกิดเป็นเส้นขึ น เส้นมีมิติเดียคือ ความยาวไม่มีความกว้าง ท าหน้าที่เป็นขอบเขตของ
ที่ว่าง       รูปร่าง รูปทรง น  าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั งเป็นโครงสร้างของรูปร่าง 
รูปทรง เป็นพื นฐานที่ส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถสร้างให้เกิดความหมาย              แสดง
ความรู้สึกและอารมณ์ได้ ด้วยตัวเอง เส้นมี 2 ลักษณะ คือเส้นตรง (Straight Line ) และเส้นโค้ง 
(Curve Line ) เส้นทั ง 2 ชนิดนี  เมื่อน ามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆจะมีชื่อเรียกต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ดังนี  
         ก) เส้นตั ง หรือเส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูงสง่า มั่นคง แข็งแรง หนัก
แน่น  เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง 
         ข) เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ปลอดภัย 
        ค) เส้นเฉียง หรือเส้นทแยงมุม ให้ความรูสึกเคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่ม่ันคง 
          ง) เส้นหยัก หรือเส้นซิกแซกแบบฟันปลา ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็น
จังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
         จ) เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง 
สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล  
         ฉ) เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตไปใน
ทิศทางท่ีผ่านออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังงานไม่มีที่สิ นสุด 
         ช) เส้นวงแคบ ให้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่
รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 
         ซ) เส้นประ ให้ความรูสึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ท าให้เกิด
ความเครียด   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2  เส้นแสดงอารมณ์ต่าง ๆ 
ที่มา : อรัญ (2559) 
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        3) รูปร่าง คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของเส้น สู่การเป็นพื นที่ระนาบ มี
ลักษณะ 2 มิติ มีขนาดความกว้างและความยาว โดยรูปร่างที่แตกต่างให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน    
อาจเกิดจากโครงสร้างของวัสดุประเภทแผ่น เช่น แผ่นไม้อัด แผ่นกระจก แผ่นเหล็ก 
 

 
 

ภาพที่ 2.3  เส้นเคลื่อนที่เป็นรูปร่าง 
ที่มา :  อรัญ  (2559) 

 
          4) รูปทรง คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้มีความหมายลักษณะเป็น 3 มิติเกิดเป็น
รูปทรงโดยแบ่งเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ดังนี  
         ก) รูปทรงเรขาคณิต (Geometric from) มีรูปแบบที่มาตรฐานตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด สามารถวัดหรือค านวณได้ง่าย มีกฎเกณ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์                   
เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ นมาอย่างมี        
แบบแผนแน่นอน เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องบิน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยระบบ
อุตสาหกรรม ก็จัดเป็นรูปทรงเรขาคณิตเช่นกัน รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปที่ให้โครงสร้างพื นฐานของรูป   
ต่าง ๆ  
 

 
 

ภาพที่ 2.4  รูปทรงเรขาคณิต 
ที่มา : อรัญ (2559) 

 
         ข) รูปอินทรีย์  (Organic from) เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิตหรือคล้ายกับสิ่งที่มี
ชีวิตที่สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนรูปร่างได้ เช่นรูปของ คน สัตว์ พืช 
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        ค) รูปอิสระ (Free from) เป็นรูปที่เกิดขึ นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้าง
แน่นอนตายตัว ไม่สามารถคาดเดาตายตัวไม่สามรถคาดเดาลักษณะที่แน่นอนได้ สามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามพื นที่สิ่งแวดล้อมที่จะติดตั ง ซึ่งให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว มีอิสระ ขัดแย้งกับรูปทรงเรขาคณิต แต่
กลมกลืน 
          5) น  าหนัก (Value) เกิดจากแสงและเงาเป็นองค์ประกอบที่อยู่คู่กัน แสงเมื่อ
ส่องกระทบวัตถุจะท าให้เกิดเงาซึ่งเป็นตัวก าหนดระดับค่าของน  าหนักความเข้มข้นของเงาอยู่ที่ความ
เข้มข้น    ของแสงในที่สว่างมากเงาจะเข้มขึ น ในที่สว่างน้อยเงาจะไม่ชัดเจน เงาจะอยู่ตรงข้ามกับแสง
เสมอ ค่าน  าหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ ความเข้มข้นของค่าน  าหนักขาวและด าก่อให้เกิดระยะ
ลวงตา ความใกล้ไกล หรือลวงตาให้เกิดความรู้สึกใหม่ ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ค่าน  าหนักเกิดจากผิวสัมผัส
กับวัตถุได้ เช่น ความเรียบ กลมมน ให้ค่าน  าหนักที่ต่างกัน 
 

 
 

ภาพที่ 2.5  ระดับคา่น  าหนัก 
ที่มา : อรัญ (2559) 

 
          6) สี (Color) เป็นส่วนที่ส าคัญมาก ช่วยในเรื่องความรู้สึกสร้างการจดจ าและ         
อัตลักษณ์ (ldentity) เป็นอย่างมาก แต่ละสีจะมีอารมณ์ท่ีสัมพันธ์กับจิตวิทยาที่ต่างกัน เช่น สีแดง สื่อ
ถึงความร้อนแรง สีน  าเงิน สื่อถึงความเย็น โลกแห่งอนาคต ความทันสมัย 
 

 
 

ภาพที่ 2.6   วงล้อสี 
ที่มา : อรัญ (2559) 
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          7) บริเวณว่าง (Space) เป็นจังหวะช่องว่างเพ่ือการพักผ่อนสายตา เพ่ือให้
เกิดความสบายตา และสร้างความเรียบง่ายให้เกิดกับผลิตภัณฑ์ สร้างความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ 
          8) พื นผิว (Texture) คือ บริเวณพื นผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ ที่สัมผัสแล้ว
สามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก ลักษณะที่สัมผัสได้
ของพื นผิวมี 2 ประเภทคือ  
          ก) พื นผิวที่สัมผัสได้ด้วยร่างกาย หรือการใช้มือสัมผัส เป็นลักษณะ
พื นผิวที่เป็นอยู่จริง ๆ ของผิวหน้าวัสดุนั น ซึ่งสัมผัสได้จากงานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ พื นผิววัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หวาย วัสดุจักรสาน จะให้ความรู้สึกจากความ
สัมผัสที่อบอุ่น ไม่สนองตอบความรุนแรงต่ออุณหภูมิความร้อน ความเย็น ส่วนสิ่งที่แข็งกระด้างเช่น 
โลหะ ฯลฯ 
          ข) พื นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา จากการที่มองเห็นซึ่งไม่ใช่ลักษณะ
ที่แท้จริงของพื นผิวหน้าของวัสดุนั น ๆ เช่น ภาพวาดก้อนหินบนกระดาษ จะท าให้รู้สึกเป็นก้อนหิน แต่
เมื่อสัมผัสเป็นกระดาษ หรือใช้กระดาษพิมพ์ลายไม้ หรือลายหินอ่อน เพ่ือประทับบนผิวหน้าของสิ่ง
ต่าง ๆ ลักษณะนี ถือว่าเป็นการสร้างพื นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเท่านั น 
 

 
 

ภาพที่ 2.7  พื นผิวสัมผัสลวงตา 
ที่มา : อรัญ (2559) 

 
        2.2.3.2 แนวคิดในการออกแบบของที่ระลึก 
      การออกแบบของที่ระลึกส าหรับการใช้เป็นของช าร่วยแจกในงานพิธี
แต่งงาน               มีหลักเกณฑ์เรื่องต่าง ๆ น าไปสู่การร่างแบบดังนี  
                 1) หน้าที่ใช้สอย (Function) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ควร
ค านึงถึงลักษณะการใช้งานที่จะใช้ เช่นการเป็นของช าร่วยในงานมงคล หรืองานอวมงคล 
                 2) การตลาด (Market) แต่ก่อนการออกแบบของที่ระลึกจะมีการแข่งขัน
กันน้อยมากจะออกแบบหรือผลิตของมาขายก็สามารถขายได้ในลักษณะบังคับผู้บริโภค แต่ปัจจุบัน
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การแข่งขัน มีมากขึ นผู้ผลิตจะต้องค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก หากไม่ค านึงถึงแล้วผลิตออกมาจ าหน่าย
ออกมา  เพียงอย่างเดียวการออกแบบของที่ระลึกจะด าเนินไปโดยง่าย แต่จะมีปัญหาด้านการตลาด 
เพราะผู้บริโภคอาจไม่เลือกซื อของที่ระลึกนั น  
                 3) ผู้บริโภค (Consumer) คือผู้ที่มีส่วนที่จะท าให้ของที่ระลึกที่ออกแบบมา
นั นสามารถจ าหน่ายได้หรือไม่ ผู้ผลิตควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เลือกใช้ของที่ระลึกว่าในขณะนั นเลือก           
ในลักษณะใด การเลือกใช้ของที่ระลึกเปลี่ยนแปลงเสมอเนื่องจาก 
            ก) สมัยนิยม (Fashion) จะอยู่ในนความนิยมของสังคมโดยได้รับ
อิทธิพลจากที่ต่าง ๆ หรือต่างประเทศเป็นครั งคราว 
            ข) วงจรธุรกิจ (Business circuit) การผันแปรทางเศรษฐกิจมีผล
ท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนท่าทีในการซื อสินค้าได้ เช่น ถ้าเศรษฐกิจดีผู้บริโภคจะซื อโดยไม่ค านึงถึงราคา 
            ค) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่
ทันสมัยและเป็นผู้น าในการตลาดตลอดเวลา (อรัญ, 2559) 
 

2.2.3.3  หลักการออกแบบของที่ระลึก 
           การประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับใช้ในงานพิธี ควรค านึงเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเริ่มจากท าเพ่ือน าไปใช้งานอะไร จัดหาวัสดุได้เหมาะสมกับงานที่น าใปใช้หรือไม่ ขนาด
เหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป สีสันมีความน่าสนใจ จากแนวทางในการออกแบบในข้างต้นในการ
ออกแบบของที่ระลึกจึงควรน าหลักการออกแบบตามทฤษฎีหลักองค์ประกอบในการออกแบบเข้ามา
ประกอบเพ่ือให้งานนั นมีคุณภาพที่ดีที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเกิดจากจินตนาการ หรือ
อาจเกิดจากความรู้พื นฐานของนักออกแบบที่เกิดจากความประทับใจในอดีตหรือมีความคิดไปถึง
อนาคต ซึ่งแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคน โดยสามารถแบ่งรูปแบบการออกแบบได้ดังนี  

1) รูปแบบโบราณ (Old Style) ซึ่งนักออกแบบจะยึดแนวทางในอดีต 
รูปแบบเก่าโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกลุ่มเป้าหมายอนุรักษ์นิยมหรือเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือ
ปรับสภาพให้ย้อนยุคสัมพันธ์กับอดีต 

2) รูปแบบอมตะ (Classic Style) การออกแบบที่มีการปรับรูปแบบของ
งานให้อยู่ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่โดยไม่ออกแบบให้ล้าสมัย สามารถปรับใช้ได้ทุกยุคสมัย 

3) รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary Style) คือการปรับใช้รูปแบบของ
ยุคเก่า และยุคใหม่โดยเน้นประยุกต์ใช้ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 

4) รูปแบบทันสมัย (Modern Style) คือการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย
หรือสมัยนิยมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการของตลาดเช่นค่านิยม



18 

 

ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เมื่อเวลาผ่านเวลาช่วงนั นไปแล้วงานออกแบบงานออกแบบชิ นนั นก็จะ
ล้าสมัยไป 

5) รูปแบบล  ายุค (Advance Style) คือการออกแบบที่ใช้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี รูปแบบ และวัสดุ เป็นการออกแบบเพื่ออนาคต (ชนัญชิดา, 2558) 

 
2.2.4 ของที่ระลึกประเภทบุหงา 

       2.2.4.1  ความเป็นมาของบุหงา 
      ค าว่าบุหงา นั น ท่านผู้รู้ว่าเป็นค าชวา แปลว่าดอกไม้ คนไทยรู้จักบุหงามานานแล้วแต่หา

หลักฐานไม่ได้เนื่องจากสูญหายไปตามกาลเวลา และเป็นของที่ต้องท าขึ นเรื่อย ๆ เมื่อของเก่าหมด
กลิ่นหอมแล้ว นอกจากนี ยังเป็นของที่มีราคาไม่แพง จึงไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่ให้เห็นอย่างไรก็ดี
บุหงานี ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทองของพระบาทสมเด็จพระพุธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งอยู่ใน
ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ดังกลอนตอนหนึ่งว่า  

 
       ครั นแสงสุริสัยตรัยตรัส  ทั งร้อยเอ็ดกษัตริย์ทรงภูษา 
   สอดเครื่องประดับระยับตา แต่งกายาโอ่อวดประกวดกัน 
   บ้างถือห่อบุหงาทัดยาดม  ผ้าห่มชุบน  ากุหลาบกลั่น 
   ต่างองค์กรายกรจรจัล  พากันเข้าไปในวัง 
 
       แสดงให้เห็นว่าในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คนไทยมีการท าบุหงานขึ นใช้แล้ว ในพระ
นิพนธ์เรื่องสาส์นสมเด็จ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบายเรื่องบุหงาไว้ในลายพระหัตถ์
ฉบับ  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ว่า ….หญิงพิไลเธอว่าเคยเห็นตลาดที่เมืองชวา เขาเอาดอกไม้
หลายอย่างมาปนกันประน  าหอมท านองบุหงาของเรา ใส่ใบตองวางขาย หม่อมฉันนึกขึ นมาว่าสิ่งที่เรา
เรียกบุหงา ที่ชอบแจกกันในงานนั นนั่นเอง คือ บุหงาร าไป หากเราตัดค าหลังตามสะดวกปากจึง
เรียกว่า บุหงา  เพราะค าว่าบุหงา หมายถึงดอกไม้หลายอย่าง อย่างไรก็เป็นบุหงาทั งนั น ส่วนค าว่าร า
ไปก็แปลว่า ผสมกันคิดดูก็ตรงกับบทนางสกาหนึ่งหนึ่งหรัดชมดอกไม้ในเรื่องอิเหนาว่า 
 
   พิกุลจะกรองอุบะห้อย  ล าดวนจะร้อยเป็นสร้อยใส่ 
   จะท าบุหงาร าไป   ไว้วางข้างที่ไสยา 
 
       สมเด็จฯ กรมพระยานริศ ก็ได้อธิบายไว้ในหนังสือเรื่องเดียวกันในลายพระหัตถ์ฉบับวันที่ 
12 สิงหาคม พ.ศ. 2484 เกี่ยวกับบุหงาว่า….ประเทศชวาเคยเห็นมา 3 อย่าง คือกลีบดอกล าเจียกหั่น
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ห่อใบตองอย่างหนึ่ง ใบไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมเช่น ใบเนียม ตัดเป็นท่อน ๆ ห่อใบตอง และดอกไม้เบญจ
พรรณห่อใบตองอีกอย่างหนึ่ง จ าเป็นอย่างไรก็เรียกบุหงาร าไปด้วยกันทั งนั น  (สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557) 
 

2.2.4.2 กระบวนการผลิตบุหงา 
       จากเอกสารของโสภาพรรณ (2554) ได้กล่าวว่า บุหงามี 2 ประเภทหลัก ๆ คือบุหงาสด 
กับบุหงาแห้ง ส าหรับบุหงาสดนั นกระบวนการท าเริ่มจากน าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิ 
กระดังงา ช ามะนาด จ าปา กุหลาบ ล าเจียกพิกุล กุหลาบ หรืออ่ืน ๆ รวมถึงใบเตยหอม มาผสม
รวมกันแล้วพรมด้วยน  าอบไทยเล็กน้อยเคล้ารวมกันเบา ๆ โรยด้วยพิมเสนเล็กน้อย แล้วบรรจุถุง แ ต่
ในปัจจุบันดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมักจะหายากจึงมีการปรับเปลี่ยนใช้ดอกไม้ที่มีชื่อมงคล ชื่อและ
ความหมายดีมีความหอม  เช่น  ดอกรัก บานไม่รู้โรย น ามาใช้แล้วใช้เลขมงคลเช่น ดอกไม้จ านวน     
9 ชนิดมาแทน การบรรจุใส่ถุงนั นไม่ควรบรรจุจนแน่น มีเนื อที่ส าหรับดอกมะลิบาน บุหงาในชนิดนี 
ควรท าใช้กันในวันงาน ไม่ควรท าล่วงหน้าเป็นวันเพราะดอกไม้อาจเกิดเชื อราได้  
 
       การผลิตบุหงาในประเภทที่ 2 คือบุหงาแห้งสามารถเตรียมล่วงหน้าได้เริ่มจากดอกไม้
หอมทุกชนิดมาปลิดเป็นกลีบ ๆ ไม่เอาขั วของดอกน าไปวางบนถาดเวลาใส่ดอกไม้ในถาดควรใส่บาง ๆ 
ไม่ควรใส่หนาไปเพราะถูกความร้อนแล้วจะตายนึ่ง และสีไม่สวย ดอกพิกุลเป็นดอกไม้เดียวที่ตอนแห้ง
แล้วยังหลงเหลือกลิ่นหอมอยู่ การท าแห้งของดอกไม้และใบไม้โดยวิธีธรรมชาติที่ได้ท ากันมาตั งแต่สมัย
โบราณคือการตากแห้งด้วยแดด เพ่ือให้ความร้อนจากแสงแดดเป็นตัวท าให้น  าที่อยู่ในกลีบของดอกไม้
และใบไม้ระเหยออกไป ซึ่งชูศรี (2538) ได้กล่าวว่าดอกไม้แต่ละชนิดจะมีการแห้งที่ไม่พร้อมกันดังนั น
จึงต้องแบ่งประเภทตาก  และต้องใช้เวลาให้กลีบดอกไม้แห้งสนิทที่จะไม่เกิดรา แต่ตามปกติแสงแดด
จะมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันตลอดเวลา ต้องค านึงถึงๆฤดูกาลและดินฟ้าอากาศ นอกจากนี ภาชนะที่ใช้
ตากก็มีผลท าให้ดอกไม้ใบไม้ที่น ามาตากแห้งไม่เท่ากัน ต่อมาน าดอกไม้ที่แห้งแล้วใส่โถรวมกันอบควัน
เทียนอบหลาย ๆ ครั ง จนหมดกลิ่นสาบและหอมในเนื อดอกไม้ บุหงาแห้งถ้าชอบกลิ่นพิมเสนให้บด
โรยลงไปที่ดอกไม้ พรมด้วยน  าปรุง กลิ่นดอกไมจ้ านวนหลาย ๆ ครั ง อบให้หอม ควรทิ งไว้สักครู่เพ่ือให้
น  าปรุงหรือน  าหอมซึมไปในดอกไม้ สิ่งที่ควรระวังส าหรับบุหงาแห้งไม่ควรพรมน  าอบไทยเพราะน  าอบ
ไทยมีส่วนผสมคือน  า จะท าให้เกิดราที่ดอกไม้แห้งได้เวลาในการท าทั งหมดจะต้องเตรียมงานนาน      
7 – 15 วันในการเตรียม  
 
 
 



20 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 ของที่ระลึกประเภทบุหงา 
 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับของที่ระลึก การมอบของที่ระลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมทางสังคม เพ่ือระลึกให้จดจ า ความรัก ความเข้าใจ ค าขอบคุณ ในประเพณีแต่งงานเป็นงาน
มงคลที่ต้องการของที่ระลึก ที่มีลักษณะ ความหอมหวานละมุนเปรียบได้กับความรักของบ่าวสาว 
ส าหรับผู้ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทย มักนิยมแจกของช าร่วยที่ระลึกด้วยบุหงาสดบุหงาแห้ง จึงมีผู้น า
บุหงา มอบให้กันเรื่อยมาในงานแต่งงานตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ด้วยลักษณะของบุหงาที่การท าต้อง
ใช้เวลาในการเตรียมนาน และกรระบวนการท าซับซ้อนพอสมควร ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่รูปแบบการด ารงชีวิต ในการเลือกสิ่งของจะค านึงถึง ความสะดวกสบายในการ
จัดท า 
 

2.3 การตกแต่งกลิ่น 
 
       การสร้างของที่ระลึกประเภทกลิ่นหอมเป็นการสร้างสรรค์กลิ่นขึ นด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ  เพ่ือให้
เกิดกลิ่นที่ต้องการ มีการคิดค้นกระบวนการตรึงกลิ่นให้มีกลิ่นหอมติดทนนานที่สุด รวมถึงในปัจจุบันมี
เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพการปล่อยกลิ่น 
 
       2.3.1 การเกิดกลิ่นหอม 
           กลิ่นหอมที่ใช้ตกแต่งของที่ระลึกประเภทบุหงา หรือของประเภทปล่อยกลิ่นหอมใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศ กลิ่นจะมาจากน  ามันหอมระเหย ซึ่งเป็นสารอินทรีย์
ที่พืชผลิตขึ น ตามธรรมชาติเก็บไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น กลีบดอก ผิวของผล เกสร ราก เปลือก
ของล าต้น ยางที่ออกมาจากเปลือก หรือสารอินทรีย์ที่มีการท าปฏิกิริยาทางเคมี โดยน  ามันหอมระเหย
มีองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนและมีความแตกต่างขององค์ประกอบสารนับร้อยชนิด น  ามันหอม
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ระเหยมีลักษณะเป็นของเหลว มีกลิ่นหอมระเหยง่าย สามารถกระจายตัวไปในอากาศได้ในอุณหภูมิ
และความดันปกติ (Chiu et  al., 2009) ซึ่งสารดังกล่าวมีองค์ประกอบของธาตุ ได้แก่ อะตอมของ
ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน เป็นต้น 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ถูกน ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อาทิ ใช้เป็นสารการฆ่าเชื อโรค 
บรรเทาอาการอักเสบหรือลดบวม คลายเครียด หรือกระตุ้นให้สดชื่น ทั งนี ขึ นอยู่กับองค์ประกอบทาง
เคมีของน  ามันหอมระเหยแต่ละชนิด (Fakkaew and Bualert, 2015) สารอินทรีที่กล่าวมาสามารถ
แบ่งประเภทได้ดังนี  
 

2.3.1.1 กลิ่นหอมจากพฤกษชาติ (Plant)  
 การน าพืชต่าง ๆ ที่มีกลิ่นหอมมาสกัดน  ามันหอมระเหย ลักษณะของน  ามันจะเป็น

กลุ่มสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ มีกลิ่นหอมระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิธรรมดา กลิ่นดังกล่าวไม่
จ าเป็นต้องหอมเสมอไป พบอยู่ในพันธุ์พฤกษชาตินานาชนิดสะสมอยู่ในบริเวณผนังเซลล์จากพืช เป็น
ผลพลอยได้ที่เกิดขึ นจากการเจริญเติบโต ซึ่งประกอบด้วย 2 ขบวนการ คือ การเผาผลาญ และการ
สร้างน  ามันหอมระเหยจากเซลล์ของพืช ซึ่งระเหยได้ในอุณภูมิปกติ  มีองค์ประกอบแตกต่างกัน 
ตรวจสอบได้โดยอาศัยรงคเลข  น  ามันหอมระเหยดังกล่าวอยู่ในต่อมหรือท่อภายในส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของพืช โดยมีปริมาณและชนิดของสารประกอบแตกต่างกันไปในต้นเดียวกัน อวัยวะส่วนหนึ่งอาจจะมี
ปริมาณน  ามันหอมระเหยมากกว่าอีกส่วนหนึ่ง เช่น อวัยวะส่วนดอก จะมีกลิ่นหอมมากที่สุด ได้แก่ 
กระเพรา โหระพา มินท์ ยูคาลิปตัส  ส่วนผลมีกลิ่นหอมได้แก่ กระวาน ส่วนเปลือกมีกลิ่นหอม ได้แก่ 
อบเชย ส่วนต้นมีกลิ่นหอมได้แก่ ไม้จันทน์    ไม้กฤษณา ส่วนรากและเหง้ามีกลิ่นหอม ได้แก่ ขิง ข่า 
ขมิ น ปริมาณและคุณภาพของน  ามันหอมระเหยขึ นอยู่กับปัจจัยอีกหลายประการ เช่น ดิน ภูมิอากาศ 
อุณภูมิ ปริมาณน  าฝน ความสูงจากระดับน  าทะเล การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคนิควิธีการสกัด และการ
กลั่น (ประเทืองศร,ี 2547)  

 
2.3.1.2 กลิ่นหอมจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) 

เนื่องจากหัวน  ามันหอมจากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หาได้ยาก และมีปริมาณน้อย   
ราคาสูงจึงมีการสังเคราะห์สารหอม (aromatic chemicals) และใช้วิชาทางเภสัชกรรมน าสารหอม
เหล่านี มาปรุงแต่งให้ได้หัวน  าหอมชนิด  ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นอ่ืน ๆ ที่แปลก ๆ 
ออกไปและ ในบรรดาสารหอมที่ใช้เป็นส่วนประกอบของหัวน  ามันหอมนั นมีอยู่หลายชนิด โดยแต่ละ
ชนิดจะมีคุณสมบัติและกลิ่นเฉพาะตัว บางชนิดมีกลิ่นหอมชวนดม เช่น phenyl ethyl alcohol หรือ
พอดมได้เช่น  cumic aldehyde หรือมีกลิ่นเหม็นเหมือนหนังสัตว์ เช่น undecylenic alcohol หรือ
มีกลิ่นเหม็นเหมือน อุจาระชวนอาเจียน เช่น indole แต่ในกรณีเมื่อเจือจางมาก ๆ กลับมีกลิ่นหอม



22 

 

มาก ๆ จะเห็นได้ว่ากลิ่นของดอกมะลิมีส่วนผสมของ indole แต่ในกรณีที่สารเจือจางมาก ๆ จะเห็น
ว่ากลิ่นมะลิมีส่วนผสมของ indole จะสังเกตได้เมื่อดอกมะลิเน่าจะได้กลิ่น indole ชัดเจนขึ น ทั งนี 
เพราะกลิ่นของสารระเหยอ่ืน ๆ ระเหยไปหมดแล้วเหลือแต่กลิ่น indole เป็นกลิ่นสุดท้าย ดังนั นการ
เตรียมหัวน  าหอมกลิ่นดอกมะลิจะใช้สารเคมี indole เป็น fixative หรือสารท าให้กลิ่นติดทนเหมือน
ดอกไม้ตามธรรมชาติดังนั นจึงใช้สารเคมีเหล่านี   มารวมกัน โดยผู้ที่ท าการผสมจะต้องท าความคุ้นเคย
กับกลิ่นของสารเคมีแต่ละชนิดสามารถจ าได้แม่นย า และเรียกบุคคลที่ท าการผสมกลิ่นเหล่านี ว่า Mr. 
Compounder กรรมวิธีของนักผสมหัวน  าหอมจะคล้าย ๆ กับนักแต่งเพลง โดยน าสารเคมีต่าง ๆ มา
ผสมกันให้เกิดกลิ่นหอมชวนดมเหมือนนักแต่งเพลงที่น าเอาโน้ตสูงต่ ามาจัดให้กลายเป็นเพลงที่ไพเราะ 
เมื่อนักแต่งกลิ่นได้กลิ่นที่ผสมแล้วจะผ่านการพิจารณาจากผู้ผลิตซึ่งเรียกคณะกรรมการเหล่านี ว่ า 
Golden Noses คณะกรรมการพอใจจะผลิตเป็นหัวน  าหอมชั นดีต่อไป (อรัญญา, 2533) 
 

2.3.2 ประโยชน์ของน  ามันหอมระเหย 
  น  ามันหอมระเหยมีประโยชน์นานับประการมาตั งแต่โบราณกาลแล้ว หากนับถอย
หลังย้อนไปประมาณ 2,000 ปีเศษ จนถึงปัจจุบันจะเห็นว่า พระนางคลีโอพัตราสตรีผู้เลอโฉมเป็นที่
ประทับใจเจ้าชายทุกแคว้น พระนางมีความเฉลียวฉลาดเป็นเยี่ยมในการน ากลิ่นหอมธรรมชาติมาใช้
ประทินผิว และยังมีความสามารถในการผสมเครื่องหอมด้วยตนเอง สมัยก่อนมีการสกัดและแยก
น  าหอมโดยการคั นพืชและดอกไม้แล้วมีการน าไปผสม  ปรุงแต่งเพ่ือประทินผิวได้มีการน าน  าหอม
ระเหยไปใช้ฆ่าเชื อโรคเป็นยารักษาโรค และใช้ผลิตน  ารวมทั งผสมเป็นเครื่องหอมและผลิตภัณฑ์ที่มี
กลิ่นนหอมทั งหลาย เช่น น  าหอม แชมพู สบู่ ครีม น  ามันใส่ผม เครื่องส าอาง แป้ง ลิปสติก โลชั่นทาผิว 
หรือใส่ในน  าก่อนอาบ เพ่ือให้ผิวกายมีกลิ่นหอม ต่อมาได้มีการน ามาปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติ และ
กลิ่นหอมเพ่ิมให้เกิด ชูรส ชาวอินโดนีเซียมีการให้กลิ่นหอมจากพืช และน  ามันหอมระเหยหลายชนิด
ผลิตเป็นเป็นสูตรส าเร็จรูปไว้ใต้หมอนหรือในห้องนอน เพ่ือท าให้เกิดความโรแมนติก ในวันแต่งงาน 
วันครบรอบแต่งงาน และในเทศกาลพิเศษต่าง ๆ ได้ทดลองผลิตสูตรส าเร็จรูปจากการผสมกลิ่นหอม
และน  ามันหอมระเหย รวมทั งดอกไม้นานาชนิด ทดลองกับคู่แต่งงานเพ่ือ  เร่งเร้าให้เกิดความรู้สึกทาง
เพศ และมีอารมณ์รักผลจากการทดลองปรากฏว่าประสบผลส าเร็จในเพศชายถึง 77% และในเพศ
หญิง 63%  การทดลองนี ได้ใช้กับคู่แต่งงานในประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งน  ามันหอม
ระเหยย่อมมีส่วนช่วยสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษย์ชาติ ซึ่งในประเทศอินโดนี เซีย ใช้น  ามันหอม
ระเหยจากพันธุ์ไม้ และดอกไม้หลายชนิดมากมายพอ ๆ กับประเทศไทยหรืออาจจะมากกว่า
นอกจากนี ยังมีเอกสารอีกมากมาย ที่มีการน าเอาน  ามันหอมระเหยไปใช้เป็นยารักษาโรค ทั งชนิดกิน
และทา 
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  ปัจจุบันน  ามันหอมระเหยกลายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อมนุษย์เพ่ิมขึ น และมีบทบาทอย่าง
กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม ทั งทางด้านบริโภคและอุปโภค ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันจะ
เห็นได้ว่าในวันหนึ่ง ตั งแต่เช้าจรดค่ าตื่นเช้าขึ นมา ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน  า หวีผม แต่งหน้า ล้วน
แล้วแต่ใช้ในเครื่องอุปโภคช่วยปรุงแต่งด้วยน  ามันหอมระเหยและเครื่องหอมทั งสิ นนับตั งแต่ สบู่ ยาสี
ฟัน ยาสระผม น  ามันใส่ผม โลชั่น   โอดิโคโลญจน์ เมื่อรับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ก็มีน  ามัน
หอมระเหยเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทั งอาหารคาวและหวาน ตลอดจนกระทั่งอาหารกึ่งส าเร็จรูป และ 
Fast food จ าเป็นต้องใส่กลิ่น รสชาติ เข้าไปเพ่ือ ชูรสให้ชวนรับประทาน ไอศกรีมที่รับประทานกัน
อย่างอร่อย มีหลายกลิ่น รส เช่น กลิ่นวานิลลา ช็อคโกแลต สตรอเบอรี่ รัมเรซิ่น หากไม่มีกลิ่นก็จะไม่
อร่อย เครื่องดื่มทุกชนิด ในปัจจุบันล้วนเติมแต่งกลิ่นทั งนั น ซึ่งกลิ่นดังกล่าวจะได้มาจากกลิ่นที่สลัดมา
จากพืชที่ผลิตโดยธรรมชาติหรือสังเคราะห์ ซ่ึงใช้หลักทางการวิเคราะห์ทางเคมี กลิ่นต่าง ๆ จากพืช
และสัตว์บางชนิดเหล่านี  มนุษย์ได้น ามาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมอย่างมากมาย 
 
       2.3.2 การตรึงกลิ่น 
        ในปัจจุบันมีการผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยกลิ่นหอมมากมาย เช่น บุหงาแห้ง กระดาษหอม 
ฯลฯ ด้วยการเติมน  าหอมลงไปให้ผลิตภัณฑ์นั นเกิดกลิ่นหอมเพียงอย่างเดียว ซึ่งความหอมอาจจะไม่มี
ความคงทนเท่าที่ควร จางหายไปในระยะเวลาอันสั น จึงมีผู้คิดแนวทางแก้ใขปัญหาดังกล่าวนั่นคือการ
คิดค้นสารตรึงกลิ่นหอมขึ นให้กลิ่นติดทนนาน สารส่วนใหญ่เป็นทั งสารสังเคราะห์ และสารธรรมชาติที่
ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ มีหลายประเภททั งในรูปแบบของเหลวและของแข็งในลักษณะที่เป็นผง 
ส าหรับสารธรรมชาติ  ได้แก่ orris root, calamus root, frankincense, patchouli, oakmoss, 
musk, civet เป็นต้น ที่ได้มาจากการสกัดด้วยการสกัดด้วยตัวท าละลาย (solvent extraction) และ
การกลั่นด้วยไอน  า (stream distillation) รวมทั งสารตรึงกลิ่นพวกเซลลูโลส (cellulose) ซึ่งมี
โครงสร้างเป็น พอลิเมอร์ (polimer) ใช้เป็นตัวดูดซับและยึดติดกลิ่นต่าง ๆ ได้ดีโดยได้มาจาก corn 
cobs, cinnamon stick, pine cone, cedar shaving เป็นต้น มาผสมกับน  าหอมแล้วฉีดลงในวัตถุ
ต่าง ๆ ให้กลิ่นติดทนนานมากขึ น 
 
        เพ่ือลดการน าเข้าสารตรึงกลิ่นในข้างต้นและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรที่หาได้
ภายในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า จากการศึกษาของปานทิพย์ (2548) ที่ศึกษาพอลิ
เมอร์จากธรรมชาติมาใช้เป็นสารตรึงกลิ่นในบุหงาและดอกไม้แห้งโดยใช้ฟิล์มแป้งร่วมกับสารตรึงกลิ่น
จากธรรมชาติ เพ่ือทดแทนสารตรึงกลิ่นสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายในประเทศไทย  โดย
ฟิล์มแป้งมีลักษณะดังนี   
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  2.3.2.1 ลักษณะของฟิล์มแป้ง 
  ฟิล์มแป้ง เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหารประเภทหนึ่งที่บริโภคได้ น ามาใช้กับอาหารโดย
เคลือบผิวของอาหารโดยตรงหรือเตรียมแผ่นฟิล์มขึ นมาก่อนแล้วจึงน ามาใช้กับอาหาร ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของอาหารได้ดี เนื่องจากสามารถป้องกันหรือ
ชะลอการผ่านเข้าออกของก๊าซ ไอน  า ไอระเหย สารละลาย จุลินทรีย์ หรือสารอ่ืน ๆ จากอาหารได้ 
ประเภทของสารที่ใช้ในการผลิตฟิล์มแป้งนั น ได้แก่สารพวก  พอลิแซคคาไรด์ (polysaccharide) 
โปรตีน (protein)  และลิพิด (lipid) ซึ่งความสามารถในการเกิดฟิล์มของสารเหล่านี จะท าให้คุณสมบัติ
ของฟิล์มมีความแตกต่างกัน ดังนั นการใช้ฟิล์มประเภทใดห่อหุ้ม หรือเคลือบนั นขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน และคุณสมบัติทางเคมีทางกายภาพของฟิล์มนั นด้วย คุณสมบัติของฟิล์มแป้งที่ดีจะต้อง
มีความหนาแน่น ความอัดแน่น (compacness) ความโปร่งเป็นรูพรุน (porosity) ความสามารถใน
การซึมผ่าน (permeability) ความยืดหยุ่น (flexibility) และความเปราะ 
 
  การเกิดฟิล์มด้วยฟิล์มแป้งนั นมีองค์ประกอบหลักคือ พอลิเมอร์ ที่มีโมเลกุลสูงมี
คุณสมบัติเกิดฟิล์มได้ ตัวท าละลายและสารเจือปนซึ่งเติมลงไปเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์ม ฟิล์ม
แป้งเกิดขึ นจากฟิล์มละลายกระจายตัวแล้วแยกสารออกจากตัวท าละลาย และใช้สารละลาย ใน
ลักษณะที่อุ่นจากนั นท าให้ฟิล์มแห้งโดยใช้ความร้อนที่เหมาะสม เพราะถ้าใช้อุณหภูมิสูงอาจจะท าให้
อัตราการระเหยตัวท าละลายเร็วเกินไป  โมเลกุลของพอร์ลิเมอร์ถูกตรึงก่อนที่จะเชื่อมกันอย่าง
สมบูรณ์ท าให้เกิดรูเข็ม (pinhole) หรือท าให้ฟิล์มมีความหนาที่ไม่สม่ าเสมอซึ่งท าให้การซึมผ่านของ
ฟิล์มเพ่ิมขึ น โดยธรรมชาติของแป้งจะไม่ละลายในน  าที่มีอุณหภูมิที่ต่ ากว่าการเกิดเจลาติไนซ์ ซึ่งการ
เกิดเจลาติไนซ์ไม่สามารถท าให้แป้งผันกลับดังเดิมได้การพองตัวของแป้งที่เกิดขึ นที่บริเวณอสันฐาน
โดยมีโมเลกุลของน  ามาเกาะมากขึ น ในขณะเดียวกันเป็นพันธะไฮโดรเจนบริเวณรอบผลึกเม็ดแป้งจะ
เริ่มถูกท าลาย ส่วนที่เป็นโมเลกุลอะมิโลสจะถูกชะออกมาในน  า ท าให้ความหนืดของแป้งมีเพ่ิมขึ น เป็น
ลักษณะที่ข้นแป้งเปียกซึ่งจัดเป็นพวกโซล (sol) จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มที่
เหมาะสมที่สุดคือแป้งมันส าปะหลังเพราะพบว่าฟิล์มแป้งมันส าปะหลังมีลักษณะใส โปร่งแสง เป็นมัน
วาว ผิวเรียบ ให้ความหนืดสูง เนื อสัมผัสเหนียวมีความต้านทานต่อแรงเสียดสี และอัตราการคืนตัว
ของแป้งต่ า เนื่องจากแป้งมันส าปะหลังเป็นแป้งที่มีอะมิโลสต่ าจึงเกิดการพองตัวได้ดีในน  า และเมื่อ
ได้รับความร้อนจะเกิดการพองตัวสูง จึงเกิดความหนืดสูงเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพของแป้งเปียก (paste) 
เมื่อแป้งเปียกเย็นตัวลงท าให้เกิดการจับตัวกันของหมู่ไฮดรอกซิลของอะมิโลสในระหว่าง เย็นตัวต่ า 
แป้งมันส าปะหลังเป็นแป้งที่เกิดการคืนตัวต่ า (retrogradation) ท าให้แป้งส าปะหลังมีการขึ นรูปฟิล์ม
ได้ดีให้ลักษณะที่ใส ไม่ทึบแสง  และผลจากการศึกษาเม่ือเติมพลาสติไซเซอร์จากซอร์บิทอลลงไปท าให้
ฟิล์มแป้งมันส าปะหลังมีลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติทางกล ของแป้งมันส าปะหลังความอ่อน
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ตัวลง และยืดหยุ่นมากขึ นกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มแป้งมันส าปะหลังที่ไม่เติมพลาสติไซเซอร์และที่ความ
เข้มข้นของพลาสติไซเซอร์เพ่ิมขึ นท าให้ฟิล์มมีความอ่อนตัวขึ น ยืดหยุ่นขึ น และผิวมีลักษณะความ
เรียบยิ่งขึ น เพราะการเติมซอร์บิทอลสามารถเข้าไปแทรกและสร้างพันธะไฮโดเจนกับโมเลกุลของแป้ง
ท าให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ที่อยู่ใกล้กันเกิดความอ่อนตัวเป็นโครงสร้างที่
ยืดหยุ่นขึ น ลดความเปราะของฟิล์ม และเพ่ิมความสามารถในการซึมผ่านได้ด ี 
 
  2.3.2.2  การขึ นรูปฟิล์ม 
  ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดขของฟิล์มแป้งที่มีการศึกษามีกระบวนการท าโดยน าแป้งมัน
ส าปะหลังมาผสมกับน  า โดยความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน  าหนัก มาให้ความร้อนจนแป้งสุกเกิดเจลาติ
ไนซ์ ปล่อยทิ งไว้ให้อุ่นเติมสารพลาสติไซเซอร์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 35 โดยน  าหนัก และเติมน  ามัน
หอมระเหยกลิ่นที่ต้องการที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 แล้วน ามาพ่นลงบนบุหงาแห้ง โดยใช้ spray gun 
ท าให้แห้งด้วยลมเย็น อุณหภูมิ 26 c (ปานทิพย์, 2548) 
 
  จากข้อมูลเกี่ยวกับการตรึงกลิ่น ในการท าผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยกลิ่นของสารหอม
ที่ระเหยง่าย เช่น น  ามันหอมระเหย มีผู้ศึกษากระบวนการที่ท าให้น  ามันหอมระเหยปล่อยกลิ่นออกมา
จากผลิตภัณฑ์บุหงาได้เป็นเวลานานจากวัสดุที่หาได้ง่ายภายในประเทศลดการน าเข้าสารตรึงกลิ่นจาก
ต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงดัดแปลงกรรมวิธีการท าจากงานวิจัยโดยเลือกการใช้ฟิล์มจากแป้งมันส าปะหลัง
ซึ่งมีการเกิดฟิล์มที่มีองค์ประกอบหลักคือ พอลิเมอร์โมเลกุลสูงมีคุณสมบัติเกิดฟิล์มได้ เพราะพบว่า
ฟิล์มแป้งมันส าปะหลังมีลักษณะใส โปร่งแสง เป็นมันวาว ผิวเรียบ ให้ความหนืดสูง เนื อสัมผัสเหนียวมี
ความต้านทานต่อแรงเสียดสี และอัตราการคืนตัวของแป้งต่ า ผนวกกับเมื่อเติมพลาสติไซเซอร์จากซอร์
บิทอลลงไปท าให้ฟิล์มแป้งมันส าปะหลังมีลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติทางกล ของแป้งมัน
ส าปะหลังความอ่อนตัวลง และยืดหยุ่นมากขึ นกว่าไม่เติมสามารถเข้าไปแทรกและสร้างพันธะไฮโดเจน
กับโมเลกุลของแป้งท าให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ที่อยู่ใกล้กันเกิดความอ่อนตัว
เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นขึ น ลดความเปราะ และเพ่ิมความสามารถในการซึมผ่านของน  ามันหอมระเหย
ได้ดรีวมไปถึงเพ่ิมความแข็งแรงให้กับหินเพอร์ไลต์ที่เคลือบได้ 
 

2.3.3 การวัดคุณภาพของกลิ่น  
การวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบ

ของ น  ามันหอมระเหย สามารถวิเคราะหโ์ดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี นิยมใช้แก๊สไนโตรเจนบริสุทธิ์
สูงเป็นพิเศษ (99.995%) เป็นแก๊สตัวพา เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีสามารถเปรียบเทียบได้ทั งในรูป
ของข้อมูล เชิงปริมาณ เช่นความคงทนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของ
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สารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ เช่น สามารถระบุองค์ประกอบของสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ โดยมีการศึกษา
ของ Bicchi et al., ในปี 2008 ที่ใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ในการเปรียบเทียบคุณภาพ ของน  ามัน
หอมระเหยจากดอกไม้ได้    ทั งนี เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟฟีจะไม่สามารถระบุได้ว่า สารอินทรีย์
ระเหยง่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นธรรมชาติหรือสังเคราะห์  แต่เทคนิคดังกล่าวนี  นิยมน ามาตรวจวัด
สารที่มีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  ของน  ามันหอมระเหย หรือก าจัดสารเจือปนอันก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภคออกจากสารดังกล่าว (Brattoli et al., 2013)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทก
ราฟีเป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาน  ามันหอมระเหย โดยมีผู้อธิบายเทคนิคโครมาโทกราฟี
ได้ดังนี  

 
แม้น อมรสิทธิ์ และคณะ (2553) อธิบายว่า โคมมาโทกราฟีเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยก

เอกสาร ที่ผสมกันอยู่หลายๆสารให้ออกจากกันเป็นส่วนๆ และสามารถหาปริมาณของสารแต่ละชนิด
ที่แยกออกมาได้ 

 
       สุทิน อยู่สุข และคณะ (2544) อธิบายว่า โคมมาโทกราฟี เป็นวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสารที่ปนเปื้อนในตัวอย่างโดยอาศัยการเผยแพร่กระจายของสารในแฟสที่แตกต่างกัน โดยเฟส
หนึ่งเป็นเฟสที่อยู่กับที่ (stationary phase) อีกเฟสเป็นเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ในการน าสาร
ที่แยกได้ไปสู่ตัวตรวจหา เครื่องก๊าซโครมาโทกราฟีเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสารประเภท
สารอินทรีย์ (organic) ซึ่งสามารถกลายเป็นไอได้ที่อุณภูมิไม่เกิน 400 องศาเซลเซียล และไม่สลายตัว
ด้วยความร้อน 
 
   2.3.3.1 หลักการของก๊าซโครมาโทกราฟี  หลักการท างานของการวิเคราะห์
โดยวิธีก๊าซโคมาโทกราฟีมี  ดังนี  
                    1) สารตัวอย่างถูกฉีดเข้าสู่เครื่องมือที่ส่วนฉีดสารตัวอย่าง (injection port) 
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความร้อนท าให้สารที่ท าการวิเคราะห์กลายเป็นไอ อุณภูมิที่สูงต่างกันท าให้สารแต่ละ
ชนิดกลายเป็นไอได้เร็วช้าต่างกัน (สารแต่ละชนิดมีจุดเดือดกลายเป้นไอที่อุณภูมิคงที่) สารที่กลายเป็น
ไอหรือจุดเดือดต่ ากว่าจะกลายเป็นไอได้เร็วกว่าอยู่ในรูปของเฟส 
   2) ก๊าซเฟสที่เกิดขึ นเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่คอลัมน์ที่บรรจุด้วยเฟสคงที่ โดย
อาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนที่หรือก๊าซพา (carrier gas) เช่น ก๊าซไนโตรเจน หรือก๊าซอาร์กอน 
   3) สารที่ เคลื่ อนที่ เข้ าสู่ คอลัมน์จะเกิดการแยกตามอุณหภูมิ และ
ความสามารถในการเคลื่อนที่ไปของสารนั นกับก๊าซพา ในคอลัมน์จะบรรจุตัวดูดซับที่เป็นของแข็งหรือ
ตัวดูดซึมที่เป็นของเหลวที่เคลือบบนของแข็ง ไอของสารจะมีการกระจายตัวในก๊าซเฟส  และใน
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ของแข็งหรือของเหลวในคอลัมน์ระยะเวลาที่สารที่เป็นก๊าซเฟสแต่ละชนิดจะเคลื่อนที่ออกจากคอลัมน์
ใช้ระยะเวลาต่างกัน ท าให้สามารถตรวจวัดได้ในระยะเวลาแตกต่างกัน 
   4) ปริมาณของสารที่เคลื่อนที่ออกมาจากคอลัมน์ท าให้สามารถทราบค่า
ความเข้มข้นในการวิเคราะห์ทางปริมาณของสารนั น ๆ ได้ และระยะเวลาที่เคลื่อนที่ออกมาสามารถ
ทราบชนิดของสารนั น ๆ ได้ เมื่อท าการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ทราบของสารเคมีและความ
เข้มข้นแน่นอน 
   2.3.3.2 องค์ประกอบของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี        
       เครื่องก๊าซโครมาโทกราฟีมีส่วนประกอบดังภาพที่ 2.9 ได้แก่ก๊าซ
พาส่วนป้อนสารตัวอย่างคอลัมน์ตัวตรวจหา ชุดควบคุมอุณหภูมิ ดังนี                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 ส่วนประกอบของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี 
ที่มา : ศิวพันธุ ์ (2560) 

 
   1) ก๊าซพา 
    ก๊าซพา (carrier gas) เป็นก๊าซที่ท าหน้าที่พาไอสารตัวอย่างจาก
ส่วนป้อนสารตัวอย่าง (injection) ผ่านเข้าไปยังคอลัมน์ และเข้าสู่ตัวตรวจหา ก๊าซที่ใช้เป็นก๊าซพา 
เช่น ไนโตรเจน ฮีเลียม อาร์กอน  ซึ่งก๊าซพาบรรจุอยู่ในถังบรรจุก๊าซ ดังภาพที่ 2.10 ก๊าซเหล่านี ต้องมี
สมบัติเฉื่อยต่อการท าปฏิกิริยา และมีลักษณะที่ส าคัญอ่ืน ๆ ดังนี  
    ก) มีสมบัติเฉื่อย เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง หรือ
ตัวท าละลาย หรือเฟสคงที่ 
    ข) เป็นก๊าซท่ีมีการแพร่น้อยและมีมวลโมเลกุลต่ า 
    ค) สามารถจัดหาได้ง่ายและมีความบริสุทธิ์สูง 
    ง) ราคาไม่แพง 
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    จ) เป็นก๊าซที่เหมาะสมกับตัวตรวจหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 ถังบรรจุก๊าซพา 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 
    2) ส่วนที่ใช้ควบคุมการไหลของก๊าซ 
          ส่วนที่ใช้ควบคุมการไหลของก๊าซ (flow controller) ดังภาพที่ 2.11 ใช้ใน
การควบคุมการไหลของก๊าซพา เช่น ไฮโดรเจน อากาศ ไนโตรเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.11 ส่วนควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ 

ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 
 

        3) ส่วนฉีดสารตัวอย่าง (injection port) 
    สารตัวอย่างเมื่อถูกฉีดเข้าสู่ส่วนฉีดสารตัวอย่าง สารตัวอย่างจะ
กลายเป็นไอ การฉีดสารตัวอย่างในการวิเคราะห์จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี   
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     การฉีดสารจะต้องกระท าที่ อุณภูมิต่ ากว่าจุดเดือดของตัวท า
ละลาย เพ่ือป้องกันมิให้มีการกลายเป็นไอของตัวท าละลายในขณะที่ฉีดสารตัวอย่าง และการฉีดสาร
จะต้องกระท าอย่างรวดเร็ว สุดท้ายปริมาณของสารตัวอย่างที่จะฉีดเข้าไปควรมีขนาด 2 ไมโครลิตร 
หรือน้อยกว่าส่วนป้อนสารตัวอย่าง แสดงดังภาพที่ 2.12 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 ส่วนป้อนตัวอย่างส าหรับตัวตรวจหาแต่ละชนิด 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 
        ก) การป้อนตัวอย่างที่เป็นก๊าซ (gas sample inlet) โดยทั่วไปสารตัวอย่าง

ที่เป็นก๊าซ  จะฉีดเข้าไปด้วยหลอดฉีดก๊าซ (gas-tight syringes) ดังภาพที่ 2.13 แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ ใช้
วาล์วป้อนตัวอย่างก๊าซตัวอย่าง(gas sampling valve) จะฉีดเข้าปเก็บไว้ในลูป (loop) ก่อนเมื่อหมุน
วาล์วป้อนตัวอย่างก๊าซ (sampling valve) ก๊าซตัวอย่างจะถูกฉีดเข้าไปในคอลัมน์ 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 หลอดฉีดก๊าซตัวอย่าง 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 
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   ข) การป้อนตัวอย่างที่เป็นของเหลว (liquid sample inlets) สารตัวอย่าง
ที่เป็นของเหลว ใช้หลุดฉีดขนาดเล็ก (microsyringe) ดังภาพที่ 2.14 ฉีดผ่านจุกซิลิโคน (silicone 
septum) ดังภาพที่ 6 ไปยังปลายของคอลัมน์ จากนั นสารตัวอย่างจะถูกท าให้เป็นไอโดยความร้อน
และเคลื่อนที่ไปสู่คอลัมน์โดยก๊าซพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.14 การป้อนตัวอย่างเข้าสู่ส่วนป้อนตัวอย่างและเข้าสู่เครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 
   ค) เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ (automatics samplers หรือ autosamplers)              
เหมาะส าหรับในกรณีที่มีจ านวนตัวอย่างมาก ๆ และต้องท าการวิเคราะห์ติดต่อกันนาน ๆ 
   ง) ระบบใส่สารตัวอย่างส าหรับคอลัมน์ชนิดท่อคาพิลลารี (capillary 
columns) คอลัมน์ชนิดนี เป็นคอลัมน์ขนาดเล็ก ท าให้มีความจุสารตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
คอลัมน์ชนิดบรรจุสารบางชนิด (pack column) เทคนิคที่ใช้มี 3  คือ เทคนิคการป้อนสารตัวอย่าง
เล็กน้อย (splitless) เทคนิคการป้อนสารตัวอย่างจ านวนมาก และการป้อนสารตัวอย่างเข้าสู่คอลัมน์
โดยตรง (direct injection) 
 
    - การป้อนสารตัวอย่างเล็กน้อย สารที่ฉีดเข้าไปจะถูกเปลี่ยนให้เป็น
ไอ  ไอของสารจะมีการผสมกันก่อนที่จะถึงจุดแบ่งแยกสารตัวอย่าง ที่จุดนี ไอของสารตัวอย่างน้อยและ
ปริมาณที่แน่นอนจะผ่านเข้าไปในคอลัมน์ แต่ส่วนใหญ่จะถูกระบายออก ส่วนที่เข้าไปในคอลัมน์
ค านวณได้จาก split  ratio ดังสมการนี  
 

split  ratio =  
ส่วนที่ระบายออก

ส่วนที่เข้าคอลัมน์
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    - การป้อนสารตัวอย่างจ านวนมาก เป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์ในการ
วิเคราะห์หาสารที่มีปริมาณน้อย ๆ (trace analysis) โดยที่สารตัวอย่างจะถูกท าให้เจือจางด้วยตัวท า
ละลายแล้วให้สารตัวอย่างทั งหมดผ่านเข้าสู่คอลัมน์ 
 

    - การป้อนสารตัวอย่างเข้าสู่คอลัมน์โดยตรง มีลักษณะคล้ายกับ
การป้อน สารตัวอย่างจ านวนมากและใช้ในการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ๆ (trace analysis) ระบบนี 
สารตัวอย่างทั งหมดจะเข้าสู่คอลัมน์โดยที่ยังไม่เป็นไอ เทคนิคนี ให้ผลที่ถูกต้องในการวิเคราะห์สูง 
 

        2.3.3.3 คอลัมน์ 
      คอลัมน์ (column) เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดที่ใช้ส าหรับแยกสาร ถือว่าเป็นหัวใจของเครื่อง                 
ก๊าซโครมาโทกราฟี เมื่อก๊าซผสมหรือไอของสารที่ปนกันอยู่ในสารตัวอย่างเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์  
คอลัมน์บรรจุอยู่ในตู้ที่มีการควบคุมอุณหภูมื โดยคอลัมน์จะท าหน้าที่แยกก๊าซหรือไอผสมของสาร
ตัวอย่างออกเป็นส่วนๆ คอลัมน์ที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟีมี 2 ประเภท คือ แพ็ก
คอลัมน์ (packed columns) และคาพิลลารีคอลัมน์ (capillary columns) ดังนี  
 

  1) แพ็กคอลัมน์ มี 2 ชนิดคือ 
   ก) คอลัมน์แบบแบ่งส่วน (partition column) เป็นคอลัมน์เปล่าที่บรรจุ
ด้วยอนุภาคของแข็งซึ่งมีสมบัติเฉื่อย แล้วฉาบผิว (coated) ด้วยสารอินทรีย์บางชนิดที่เรียกว่า เฟส
ของเหลว (liquid phase) ท าหน้าที่เป็นเฟสที่อยู่กับที่ การติดตั งแสดงดังภาพ 
   ข) คอลัมน์แบบดูดซึม (adsorption column) เปฌนคอลัมน์ที่บรรจุ
อนุภาคของ  สารดูดซับ เช่น อะลูมินา (alumina) ถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) ซิลิกาเจล 
(sililca gel) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.15  การติดตั งแพ็กคอลัมน์ในส่วนควบคุมอุณภูมิ (oven) 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 
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  2) คาพิลลารี เป็นหลอดรูเล็ก ๆ กลวง ท าด้วยเหล็กกล้าหรือเหล็กไร้สนิม แก้วหรือ
ควอตซ์ มีรัศมีภายในประมาณ 0.25 มิลิเมตร ภายในฉาบผิวด้วยเฟสของเหลว (liquid phase) ที่เป็น
ฟิลม์บาง ๆ ตลอดรูเล็ก ๆ  ซึ่งอาจมีความยาว 25-100 เมตร ประสิทธิภาพในการแยกสารต่อความ
ยาวจะมีค่าต่ า แต่เมื่อคอลัมน์มีความยาวมากจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการแยกสารได้ดี เมื่อใช้สภาวะ
ของการท างานที่เหมาะสม 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 ลักษณะคอลัมน์ของก๊าซโครมาโทกราฟี 
ที่มา : ศิวพันธ์ (2560) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.17 คาพิลลารีคอลัมน์ 

ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 
 
  เฟสที่อยู่กับที่ (stationary phase) หรือเฟสของเหลว (liquid phase) ซึ่งจะฉาบ
อยู่บนผิว ภายในของคอลัมน์เป็นสารเคมีที่ใช้ฉาบบนส่วนรองรับซึ่งเป็นของแข็ง (solid support) เพ่ือ
ใช้เป็นตัวแยกสารตัวอย่าง เฟสของเหลวมีลักษณะดังนี  
   ก) เป็นตัวท าละลายที่ดี เมื่อละลายได้ดี การชะ (elute) ออกจากคอลัมน์
จะช้า ท าให้เกิดการแยกสารได้ดี 
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   ข) ควรจะละลายสารต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน ถึงจะท าให้แยกสารออกจากัน
ได้ด ี
   ค) ต้องเป็นสารที่อยู่ตัวหรือไม่ระเหยในช่วงอุณ๓มิที่ต้องใช้งาน เพราะจะ
ท าให้คอลัมน์มีอายุการใช้งานนาน  
   ง) ต้องไม่ท าปฏิกิริยากับสารตัวอย่างหรือกับเฟสที่เคลื่อนที่ 
   ฆ) ควรมีสภาพขั วใกล้เคียงกับสารตัวอย่าง จะท าให้การแยกได้ผลดี 
ในการวิเคราะห์สารป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช เฟสที่อยู่กับที่ หรือเฟสของเหลว เป็นชนิดโอวี 17 (OV-
17) โอวี 1 (OV-1) เอสอี 30 (SE-30) DEGS และ QF-1 เป็นต้น 
 

   ในคอลัมน์จะมีการควบคุมอุณภูมิให้เหมาะสม โดยมักจะเป็นอุณภูมิของจุด
เดือดโดยเฉลี่ยของสารนั น หรือเลือกใช้อุณภูมิที่ต่ าสุดและสูงสุดที่สารนั นจะกลายเป็นก๊าซ และจะต้อง
ไม่ใช้อุณภูมิสูงกว่าอุณภูมิสูงสุดของเหลว เช่น 
    - เฟสของเหลว DC-200 silicone oil ใช้อุณภูมิสูงสุด 250 องศา
เซลเซียส 
    - เฟสของเหลวเป็น SE-30 silicone gum rubber ใช้อุณภูมิสูงสุด 
350 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.18 การติดตั งคาพิลลารีคอลัมน์ในส่วนควบคุมอุณภูมิ 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 

  การแยกของวิธีก๊าซโครมาโทกราฟีจะดีหรือไม่นั นขึ นอยู่กับปัจจัยดังนี  
   - โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบในตัวอย่าง 
   - โครงสร้างทางเคมีของสารในเฟสที่อยู่กับที ่
   - อุณภูมิของคอลัมน์ 
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  2.3.3.4 ตัวตรวจหา 
   ตัวตรวจหา (detector) เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับตรวจวัดองค์ประกอบของสาร
ที่มีอยู่ในตัวอย่างหรือใช้ในการตรวจจับสารแต่ละชนิดที่ถูกแยกออกมาจากคอลัมน์ เป็นอุปกรณ์ที่
สามารถที่สามรถบ่งบอกว่ามีสารที่ต้องการวิเคราะห์หรือสารอ่ืนออกมาจากคอลัมน์หรือไม่ ถ้ามีมี
ปริมาณเท่าไร ตัวตรวจหาเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะกับสารต่าง ๆ  ซึ่งมีหลายชนิดที่นิยมใช้ เช่น 
ตัวตรวจหาชนิดเหนี่ยวน าความร้อน (thermal conductivity detector : TCD) ตัวตรวจหาชนิดเฟ
ลมไอออไนเซซัน (fiame ionization detector : FID) ตัวตรวจหาชนิดจับอิเล็กตรอน (electron 
capture detector : ECO)  และตรวจหาชนิดไนโตรเจนฟอสฟอรัส (nitrogen phosphorus 
detector : NPD) 
   1) ตัวตรวจหาชนิดเหนี่ยวน าความร้อน มีฟิลาเมนต์ (filament ที่มีการให้
กระแสไฟฟ้าคงที่ และจะเปรียบเทียนการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟของฟิลาเมนต์ในเซลล์อ้างอิง 
(reference cell) และเซลล์ตัวอย่าง (sample cell) การเปลี่ยนแปลงนี จะมีความสัมพันธ์กับค่า
สัมประสิทธิ์การน าความร้อนของสารที่ต้องการวิเคราะห์กับค่าสัมประสิทธิ์น าความร้อนของก๊าซพาท า
ให้ตัวตรวจหาชนิดนี สามารถตรวจวัดสารได้ทุกชนิดยกเว้นตัวก๊าซที่ใช้เป็นก๊าซพา 
   2) ตัวตรวจหาชนิดเฟลมไออออไนเซซัน ใช้มากในการตรวจหาสารประกอบ
อินทรีย์ ซึ่งมีพันธะ C-H ในโมเลกุล เช่น การวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 
   3) ตัวตรวจหาชนิดจับอิเล็กตรอน เหมาะส าหรับตรวจวัดสารประกอบที่มี
เฮโลเจนองค์ประกอบ เช่น สารปราบศัตรูพืช สารก าจัดวัชพืช เป็นตัวตรวจหาเฉพาะที่ใ ช้วัด
สารประกอบอิเล็กโทรฟิลิก (electrophilic compounds) อย่างเช่น เฮโลเจน ไนเทรต หลักของตัว
ตรวจวัดนี  คือ 63Ni จะเป็นตัวให้อิเล็กตรอน เมื่อมีกระแสไฟฟ้า สารที่เป็นสารประกอบอิเล็กโทรฟิลิก
เข้าไปจับกับอิเล็กตรอน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสในการวัด 
   ตัวตรวจหาชนิดนี ที่เหมาะสมกับตรวจวัดสารป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช ซึ่ง
ท างานโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่สารมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นลบ (electron negativity) สูงๆเช่น CX 
สามารถเกิดปฏิกิริยา กับอิเล็กตรอนพลังงานต่ ากว่าได้ เกิดเป็นไอออนที่มีประจุลบ ดังสมการดังนี  
   

    CX + 𝑒−        -->  𝑐𝑥− +    energy   
   
   ถ้าดังนั น ถ้ามีปริมาณของอิเล็กตรอนอยู่  เมื่อมีสารประกอบที่จับ
อิเล็กตรอนได้ผ่านไป จะท าให้ปริมาณของอิเล็กตรอนที่ควรจะวัดได้ลดลงด้วย ตัวตรวจหาชนิดนี ใช้ใน
การวิเคราะห์หาสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
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   4) ตัวตรวจหาชนิดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ใช้ตรวจหาสารประกอบ
ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ โดยสารตัวอย่างจะถูกเผาในพลาสมาที่เกิดจากรูบิเดียม
เมื่อกระตุ้นด้วยไฮโดรเจนและอากาศ ท าให้สารที่มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสกลายเป็นไอออน ตัว
ตรวจหาชนิดนี ใช้ในการวิเคราะห์หาสารป้องกัน และก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
   
  2.3.3.5 ส่วนที่ใช้ควบคุมอุณภูมิ 
  ส่วนที่ใช้ควบคุมอุณภูมิ (temperature controller หรือ thermostats) ควบคุม
อุณภูมิของคอลัมน์ ตัวตรวจหา และส่วนป้อนสารตัวอย่าง 
  
  2.3.3.6 ส่วนที่ใช้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  
  ส่วนที่ใช้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี เช่น       
อินทิเกรเตอร์ เครื่องบันทึกโครมาโทแกรม หรือคอมพิวเตอร์ 
  โครมาโทแกรม (chromatogram) เป็นกราฟที่ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีการโคร
มาโทกราฟีโดยแกน x คือ เวลาที่สามารถตรวจพบสารนั นนับแต่เริ่มมีการฉีดสารเข้าสู่เครื่อง หรือ
เรียกว่า เวลาที่คงอยู่ (retention time) และแกน y คือสัญญานที่ได้ แต่ละยอด (peak) ของโครมาโท
แกรมแสดงถึงสารแต่ละชนิดที่แยกได้ ดังตัวอย่างในภาพดังนี  
 

 
 

ภาพที่ 2.19 ลักษณะของโครมาโทแกรม 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 
 2.3.4 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี 
  2.3.4.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี 
  ข้อมูลที่ส าคัญที่น าไปใช้เพื่อการพิสูจน์สารหรือหาปริมาณสารมี 3 ประการ คือ 
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   1) เวลาที่สารแต่ละชนิดใช้ผ่านคอลัมน์จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสูงสุดของพีก 
เรียกว่า เวลาที่คงอยู่ (retention time : tR ) ที่ได้จากโครมาโทแกรม ดังภาพที่ 2.19 สามารถน าค่าที่
ได้ไปใช้ในการท าคุณภาพวิเคราะห์ได้ 
   2) ขนาดของยอด อาจเป็นพื นที่ใต้ยอดหรือความสูง สามารถน าค่าที่ได้ไป
ใช้ในการท า  ปริมาณวิเคราะห์ได ้
   3) ลักษณะของยอดที่ได้จากโครมาโทแกรม ใช้เป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์
ได้ทั งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
   เวลาที่คงอยู่ เป็นค่าที่เกิดขึ นเฉพาะของสารแต่ละชนิด และเฟสของเหลว
หรือชนิดของคอลัมน์ที่ใช้ขึ นอยู่กับอัตราการไหลของก๊าซพาและอุณภูมิที่ใช้กับคอลัมน์ ดังนั น เมื่อให้
สภาวะที่กล่าวมาคงที่ ค่าวลาพัก เวลาที่คงอยู่ของสารต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ควรจะต้องมีค่าคงที่หรือมีค่า
ใกล้เคียงกันมากที่สุด ท าให้สามารถวิเคราะห์หาชนิดของสารได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเวลาที่คงอยู่
ของสารที่ทราบชนิดแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 2.20 เวลาที่คงอยู่ของสารที่ 1 คือ tr1 สารที่ 2 คือ tr2 ของโครมาโทแกรม 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 
   ในการตรวจพิสูจน์ชนิดของสารในตัวอย่างของผสมจะต้องท าการวิเคราะห์
ทั งตัวอย่างและสารมาตรฐานในสภาวะเดี่ยวกัน น าค่าเวลาพักมาเปรียบเทียบกันก็สามารถบอกได้ว่า
ยอดแต่ละยอดเป็นยอดของสารใด 
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ภาพที่ 2.21 การหาพื นที่ใต้ยอด 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 
  2.3.4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี 
   การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟีสามารถท าได้โดย
การเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้ว โดยท าการวิเคราะห์ 
ค านวณหาพื นที่ใต้ยอด  โดยพื นที่ใต้ยอดเป็นปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณของสารที่ท าการวิเคราะห์ 
โดยภายในเครื่องมือได้ท าการวัดและบันทึกพื นที่ใต้ยอดไว้ก่อนแล้ว 
 
   ในการวิเคราะห์จะท าการการเตรียมสารละลายมาตราฐานและสารตัวอย่าง
ให้มีความเข้มข้น ใกล้เคียงกัน และจะท าการวิเคราะห์ในสภาวะเดียวกัน น าโครมาโทแกรมที่ได้ไปหา
ค่าพื นที่ใต้ยอดหรือความสูงยอด แล้วน าผลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื นที่ใต้ยอด 
หรือความสูงแล้วน าพื นที่ใต้ยอดของสารตัวอย่างมาเปรียบเทียบก็จะท าให้ทราบความเข้มข้นของสาร
ตัวอย่าง ตัวอย่างของเครื่อง ก๊าซโครมาโทกราฟี แสดงดังงภาพที่ 2.21 (ศิวพันธุ์, 2560) 
 

 
 

ภาพที่ 2.22 กราฟมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์โดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 
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ภาพที่ 2.23 เครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี 
ที่มา : ศิวพันธุ์ (2560) 

 
       ของที่ระลึกประเภทที่มีกลิ่นหอม จะประกอบด้วยสารที่ท าให้ของที่ระลึกเกิดกลิ่นหอม มีทั ง
กลิ่นจากสารที่สกัดธรรมชาติ (Plant) และสกัดจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมีการศึกษา คิดค้นการตรึงกลิ่นหอมให้ติดทนทานให้ได้นานที่สุด โดยน าพอลิเมอร์จาก
ธรรมชาติมาใช้เป็นสารตรึงสารตรึงกลิ่นเพ่ือดูดซับและยึดติดกลิ่นต่าง ๆ ได้ดีเมื่อมาผสมกับน  าหอม
แล้วพ่นลงในวัตถุต่าง ๆ ให้กลิ่นติดทนนานมากขึ น มีการวัดคุณภาพวิเคราะห์คุณภาพการปล่อยกลิ่น
หอมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพได้  
 
 

2.4 การวดัความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า พอใจ 
ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีความลึกของบุคคลที่มีต่องานที่
ปฏิบัติอยู่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลไม่มีวันสิ นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่
พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ฉะนั นเทศบาลจ าเป็นจะต้องส ารวจตรวจสอบความพึงพอใจใน
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดไป ทั งนี เพ่ือให้ งานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานที่ตั งไว้ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่
อย่างแท้จริงเพ่ือง่ายต่อการบริหารและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
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2.4.1 วิธีที่สามารถวัดความพึงพอใจได้ มีดังนี  
2.4.1.1 การใช้แบบสอบถามโดยผู้ออกแบบสอบถาม จัดท าแบบสอบถามเพ่ือ

ต้องการทราบความคิดเห็น สามารถท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบใหลือกหรือตอบค าถามอิสระ ซึ่ง
ค าถามดังกล่าวอาจถามความพอใจในด้านต่าง ๆ 
  2.4.1.2 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยตรงซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการทีด่ีจึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง  
  2.4.1.3 การสังเกตเป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตุพฤติกรรมไของบุคคล
เป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและ
สังเกตอย่างมีแบบแผน (ภณิดา, 2541) 
 
 2.4.2 แนวความคิดในการประเมินผลความพึงพอใจ มีดังนี  
  2.4.2.1 การประ เมินผลทางจิ ตวิ ทยา    (Psychological Interpretation of 
Satisfaction) แนวทางนี มอง Satisfaction ว่าเป็นการยืนยัน (Confirmation) ของความคาดหวังที่
เกิดขึ น (Prior Expectation)   ความพอใจหรือไม่พอใจขึ นอยู่กับการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับซึ่งก็คือ
แนวทางของ Disconfirmation Process 
  2.4.2.2 การประเมินผลตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory Interpertation 
of Satisfaction) เป็นการอ้างอิงทฤษฎีในด้านเศรษฐศาสตร์โดยมีสมมุติฐานว่าผู้บริโภคที่มีเหตุผล 
(Rational Consumer) ที่ต้องการให้ตนบรรลุความพอใจสูงสุดเมือเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด และท า
ให้เกิดIdeal Point ว่าน้อยกว่า เท่ากับ หรือมากกว่า และระยะห่างมากน้อยเพียงใด โดยน ามา
เปรียบเทียบกบัความคาดหวัง (Expectation)และการรับรู้ (Perception) (ปรียาพร,2546) 
 
   การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะวัดได้
หลายวิธีทั งนี ขึ นอยู่กับความสะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วย
จึงส่งผลให้การวัดนั นมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ  
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้เลือกงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์
ด้วยการตกแต่งกลิ่น ดังนี  
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ปทุมทิพย์ และนันทวัน (2551) ศึกษาเรื่องการพัฒนาวิธีการอบควันเทียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาวิธีการอบควันเทียน โดยศึกษาผลของเวลาในการอัดความดันในการอัด และปริมาณถ่านกัม
มันต์ที่ใช้ในการดูดซับควันเครื่องร่ า ท าทดลองโดยใช้เวลาในการดูดซับ 15 , 30, 60, 75 และ 100 
min ความดันในการดูดซับ 17, 19, 21, 23, และ 25 psig และปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้ดูดซับ 10, 
20, 30, 40 และ 50 g พบว่าภาชนะที่เหมาะสมในการดูดซับควันเครื่องร่ าด้วยถ่านกัมมันต์คือเวลา 
75 min ความดัน 25 psig ปริมาณ ถ่านกัมมันต์ 30 g และปริมาณเครื่องร่ า 1 g การดูดซับควันเทียน
ด้วยถ่านกัมมันต์ พบว่าภาชนะที่เหมาะสมในการดูดซับควันเทียนด้วยถ่านกัมมันต์ ได้แก่ เวลาในการ
อัด 100 min ความดัน 25 psig ปริมาณถ่านกัมมันต์ 1 g และปริมาณเทียนอบ 1 g นอกจากนี ยัง
ศึกษาการดูดซับควันเทียนด้วยขนมไทยและกลีบดอกไม้แห้งโดยก าหนดภาวะจากภาวะที่เหมาะจาก
การดูดซับควันเทียนด้วยถ่านกัมมันต์ พบว่ากลีบดอกกุหลาบแห้งดูดซับควันเทียนได้มากกว่าดอกมะลิ
และดอกดาวเรือง ขนมชั นสามารถดูดซับควันเทียนได้มากกว่าขนมเม็ดขนุน ขนมข้าวตูและขนม
ทองหยิบ         

                                                                                                                                                                                                                     
ปานทิพย์ (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาสารตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้งโดยใช้ฟิล์มแป้งมัน       

ส าปะหลังร่วมกับน  ามันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิด ได้แก่ กระวาน กานพลู อบเชย ขิง และใบเตย 
พบว่าฟิล์มจากแป้งมันส าปะหลังที่เติมซอร์บิทอล (sorbitol) เข้มข้นร้อยละ 35 (w/w) มีความยืดหยุ่น
สูงการซึมผ่านของไอน  าและออกซิเจนต่ า การตรึงของสารหอมระเหย benzyl benzoate ได้ดีกว่า
ส า ร  eugenol, cinnamaldehyde, cis-jasmone, 1,8-cineole, limonene แ ล ะ  2,4,6-
trimethyllpyridine ตามล าดับ นอกจากนี ยังพอว่าสารสกัดจากพืช 5 ชนิด ด้วยตัวท าละลายเอทา
นอลได้ปริมาณน  ามันหอมระเหยและชนิด ของสารหอมระเหย (volatile compounds) มากที่สุด
จากการวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) เมื่อศึกษาการตรึง
กลิ่นในบุหงาและดอกไม้แห้งของฟิล์มแป้งมันส าปะหลังที่ผสมน  ามันหอมระเหย และ/หรือ ผสมพืช 5 
ชนิด โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นโดยใช้ gas chromatography (GC) ร่วมกับการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส พบว่าฟิล์มแป้งมันส าปะหลังที่ผสมน  ามันหอมระเหยจากกานพลูสามารถตรึงกลิ่น
ของบุหงาและดอกไม้แห้งได้นานที่สุด และผู้ทดสอบได้ให้คะแนนสูงที่สุด ถึงแม้ว่าฟิล์มแป้งมันที่เติม
ผงกานพลูตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้งได้ดี แต่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏต่ า
กว่าการใช้น  ามันหอมระเหย การบรรจุบุหงาและดอกไม้แห้งในถุงกระดาษสาและถุงผ้าโปร่งสามารถ
รักษากลิ่นได้มากกว่า 1 เดือนซึ่งการเก็บรักษากลิ่นได้นานมากขึ นเมื่อบรรจุบุหงาและดอกไม้แห้ใน
ถุงพลาสติก 
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ยุวดี (2552) ศึกษาเรื่องการออกแบบของที่ระลึก จากดินบ้านมอญ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสสงค์ที่จะศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมของระลึก
เครืองปั้นดินเผาบ้านมอญ ลักษณะเฉพาะถิ่น ของงานศิลปะหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ และ
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเพ่ือออกแบบของที่ระลึก ปรากฏว่ารูปแบบที่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคให้ความสนใจ
ในการจัดท ามากที่สุดได้แก่ แบบที่ 12 13 14 16 และ 18 ตามล าดับ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์และ
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยยังคงเอกลักษณ์ของการใช้ดิน และรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ด้วยการน ามาท าเป็นแบบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อเสนอแนะที่มีต่องานวิจัยในครั งนี ควรมีรูปแบบที่ง่ายต่อการ
ผลิต ควรมีครงสร้างที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ด้านความสวยงาม รูปแบบไม่ควรมีรายละเอียด ซึ่งไม่
เหมาะต่อการท าแม่พิมพ์ที่จะผลิตในระบบอุตสาหกรรม ควรมีการน าไปใช้งานได้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเตรียมหินเพอร์ไลต์และการตกแต่งกลิ่น 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น เป็นการ
วิจัยประยุกต์ (Applied research) เพ่ือศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วย
การตกแต่งกลิ่น ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับ
บุหงาร าไป และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่ง
กลิ่น โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดการด าเนินการวิจัย
ตามล าดับโดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดขั นตอนดังต่อไปนี  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
        
 
แผนภูมิที่ 3.1 กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 

ศึกษาแนวคิดและค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 

การเตรียมหิน 

การประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับบุหงาร าไป

บุหงาร าไป 

ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
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3.1 การออกแบบของท่ีระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
       เมื่อคณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าข้อมูลการออกแบบของ
ที่ระลึกมาวางแผนการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่นโดยมีล าดับขั นตอน
ดังนี  
       3.1.1 การสร้างเครื่องมือในการสอบถามการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ตกแต่ง
กลิ่นเป็นการออกแบบภาพร่างความคิด โดยคณะผู้วิจัยน าแนวคิดหลักในการออกแบบของที่ระลึก 
ของ ชนัญชิดา (2558) ที่อธิบายแนวทางการออกแบบของที่ระลึก ในประการแรกควรค านึงว่าน าไปใช้
ในงานใด สู่การค านึงถึงวัสดุในการท ารวมถึงขนาดของชิ นงานที่ต้องไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป       
และสุดท้ายสีสันของที่ระลึกควรมีความน่าสนใจ เข้ามาประกอบในการออกแบบ เพ่ือให้งานนั นมี
คุณภาพโดยแบ่งลักษณะรูปแบบของการออกแบบของที่ระลึกเป็น 5 รูปแบบ คือ  

    3.1.1.1 แบบโบราณ (Old Style) การออกแบบจะยึดแนวทางในอดีต รูปแบบเก่า
โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกลุ่มเป้าหมายอนุรักษ์นิยมหรือเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือปรับสภาพ
ให้ย้อนยุคสัมพันธ์กับอดีต 

   3.1.1.2 แบบอมตะ (Classic Style) การออกแบบจะมีการปรับรูปแบบของงานให้
อยู่ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่โดยไม่ออกแบบให้ล้าสมัย สามารถปรับใช้ได้ทุกยุคสมัย 

    3.1.1.3 แบบร่วมสมัย (Contemporary Style)  การออกแบบจะปรับใช้รูปแบบ
ของยุคเก่า และยุคใหม่ประยุกต์ใช้ให้มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับปัจจุบัน 

    3.1.1.4 รูปแบบทันสมัย (Modern Style) การออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยหรือสมัย
นิยมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการของตลาด เช่น ค่านิยมของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป แตเ่วลาผ่านไปงานออกแบบนั นอาจจะล้าสมัยได ้

    3.1.1.5 แบบล  ายุค (Advance Style) คือการออกแบบที่ใช้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี รูปแบบ และวัสดุ เป็นการออกแบบเพื่ออนาคต 

 
  คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลในข้างต้นน ามาเป็นแนวทางออกแบบของที่ระลึกจ านวน 5 รูปแบบ                     

(ภาคผนวก ข) ให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกในความเหมาะสมกับลักษณะงานแต่งงาน เพ่ือจัดท าเครื่องมือ ใน
การสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยลักษณะค าถามมีดังนี     
         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open ended 
Question) จ านวน 6 ข้อ 
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         ตอนที่ 2 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นที่จะน าไป
ท าของที่ระลึกส าหรับงานแต่งงาน มีลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Question) 
จ านวน 5 ข้อ  

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
หินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น  

 
      3.1.2 การก าหนดผู้เชี่ยวชาญ  
      ในการวิจัยครั งนี คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบของ
ที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่นโดยมีรายนาม และลักษณะความเชี่ยวชาญดังนี  
            3.1.2.1  ดร.มนตรี             มาลีพันธ์                ด้านผู้ประกอบการของที่ระลึก            
   3.1.2.2 นางสาวแคทลียา     ท้วมประถม            ด้านผูป้ระกอบการของที่ระลึก        
   3.1.2.3 อาจารย์บวร          เครือรัตน์               ด้านการออกแบบ 
   3.1.2.4 อาจารย์ชมขวัญ     บุตรเวียงพันธ์          ด้านการออกแบบ 
   3.1.2.5 อาจารย์สุกัญญา     จันทกุล                 ด้านงานประดิษฐ์ของที่ระลึก 
      3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นค าถามที่
ก าหนด 

   คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน น าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลโดยมีการวิเคราะห์  เพ่ือเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดในการ
ประดิษฐ์ จ านวน 3 รูปแบบ รวมถึงค าถามที่มีความเกี่ยวข้องการประดิษฐ์ชิ นงานให้มีความเหมาะสม
ที่สุด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับงานแต่งงาน 
 
3.2 ศึกษาการเตรียมหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 
     3.2.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ 
   3.2.1.1 spray gun 
   3.2.1.2 หม้อเคลือบ 
   3.2.1.3 เตาไฟฟ้า 
   3.2.1.4 กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด 
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     3.2.2 วัสดุ 
   3.2.2.1 หินเพอร์ไลต์ 
   3.2.2.2 แป้งมันส าปะหลัง 
   3.2.2.3 ซอร์บิทอลชนิดผง 
   3.2.2.4 หัวน  ามันหอม 
   3.2.2.5 เอทธิลแอลกอฮอล์ DEB 96 
   3.2.2.6 กระดาษปรุ๊ฟสีขาว 

     3.2.3 ขั นตอนการท า 
   3.2.3.1 น าหินเพอร์ไลต์ใส่ถาดผึ่งให้ไม่มีความชื น หรือกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ภายในหิน
เพอร์ไลต์ 
   3.2.3.2 ผสมหัวน  ามันหอมระเหยกับเอธิลแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 1 
   3.2.3.2 การท าฟิล์มเคลือบหินเพอร์ไลต์ ขั นตอนการท าปรับปรุงจาก ปานทิพย์ (2548) โดย
เตรียมน  ากับแป้งมันส าปะหลังที่มีความเข้มข้น ร้อยละ 2 โดยน  าหนัก มาให้ร้อนจนแป้งสุกเกิดเจลาติ
ไนซ์ ปล่อยทิ งไว้ให้อุ่นเติมซอร์บิทอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 14 
   3.2.3.3 น าหินเพอร์ไลต์วางเกลี่ยลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ จากนั นเอาหัวน  ามันหอมกลิ่น
เดียวกับท่ีผสมในการท าฟิล์มเคลือบหินฉีดลงบนหินเพอร์ไลต์ให้หัวน  ามันหอมซึมลงบนหินเพอร์ไลต์ 
   3.2.3.4 น าสารละลายฟิล์มเคลือบที่ผสมไว้ใส่ลงใน spray gun แล้วพ่นลงบนหินเพอร์ไลต์ 
ให้ทั่วจากนั นท าแห้งด้วยลมเย็นอุณหภูมิ 26  ประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าจะแห้ง 
   3.2.3.5 เก็บหินเพอร์ไลต์ใส่กล่องพลาสติกท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

 

 

 

 

 

 
 

        ภาพที่ 3.1 ขั นตอนการเตรียมหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
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3.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างหินเพอร์ไลต์ที่ตกแต่งกลิ่นกับบุหงาร าไป 
 

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความยาวนานในการปล่อยกลิ่น ของสารหอมที่คณะผู้วิจัย
ท าการตกแต่งกลิ่นเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของหินเพอร์ไลต์ที่เคลือบฟิล์มพอร์ลิเมอร์ตามขั นตอน
ข้อ 3.2 หินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นยังไม่ได้ท าการเคลือบฟิล์มพอลิเมอร์ และบุหงาร าไป  คณะผู้วิจัยได้
ท าการเติมกลิ่นหอมให้ตัวอย่างที่ท าการศึกษาทั ง 3 ชนิดในปริมาณเท่ากันโดยวัดจากน  าหนักของสาร 
ซึ่งกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งกลิ่นนั นเป็นสารประกอบอินทรีโมเลกุลขนาดเล็กที่ระเหย
กลายเป็นไอได้ง่าย (volatile compounds)  จากการที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จึงได้เลือกใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารเคมีระเหยง่ายด้วยเทคนิค  gas 
chromatography-mass spectometry (GC-MS)  ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างโดยมี
กระบวนการดังนี  

  3.4.1 กระบวนการวิเคราะห์โครมาโทรกราฟี 
 น าตัวอย่างทั ง 3 ชนิดตั งไว้ในระบบเปิดซึ่งเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทเป็นเวลา 1 

เดือน ตัวอย่างที่ระยะเวลาต่าง ๆ ได้ถูกแบ่งออกมา (0.02-0.05 g) และน ามาบดก่อนท าการวิเคราะห์
ตรวจวัดกลิ่นจากหัวน้ามันหอมระเหยที่เป็นสารระเหยง่ายที่ให้กลิ่น แต่ละตัวอย่างเก็บไว้ได้หลังจาก
ระยะเวลาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิเคราะห์เงื่อนใขท่ีสภาวะการทดลอง ดังนี  

HS-SPME 
Extraction material: 50/30 µm DVB/CAR/PDMS fiber 
Extraction temperature: อุณหภูมิห้อง 
Extraction time: 3-20 min  
Desorption time: 0.5-5 min 

GC conditions : 
  GC chromatograph: รุ่น 7890A ของ Agilent technologies Inc. 

  Injector Temperature: 200 C 
Desorption time: 0.5-5 นาท ี

GC-MS column: HP-5 MS (30 m  0.25 mm i.d., 0.25 µm film thickness) 
ของบริษัท J&W Scientific, USA 
  He gas (99.999%): อัตราการไหล 2 มิลลิลิตรต่อนาที 
  Split mode: splitless 

  Oven temperature: 40C 
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Temperature program: อุณหภูมิเริ่มต้น 40 C แล้วเพ่ิมเป็น 240  C ด้ ว ย

อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิที่ 10 C ต่อนาที รวมเวลาทั งหมด ทั งในการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์

สารคือ 30 นาท ี
MS conditions : 

     Mass Spectrometer: รุ่น 7000 ของ Agilent technologies  Inc. 

  Ion source: 230 C 
  Electron ionization: -70 eV 
  Mass range: 35-300 Da 
 
3.4 ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น 
 
 3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสร้างเครื่องมือในการศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น ซึ่งในการวิจัยครั งนี 
ได้ใช้แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบเลือกตอบปลายเปิด แบบประเมินค่า 5 
ระดับ (Likert Scale) และตอบค าถามปลายเปิดประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 3 ตอนดังนี   จ านวน 50 คน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
จ านวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้/เดือน 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์
ด้วยการตกแต่งกลิ่น 4 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะมีลักษณะแบบปลายเปิด 
 
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ วิเคราะห์โดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย และใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา โดยแยกประเด็นที่พบเป็นประเด็นต่าง ๆ ท าการจัดระบบและบรรยายตามประเด็นที่จะ
ศึกษา 
  3.4.2.1 ค่าร้อยละเพ่ือใช้เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูล โดยใช้สูตร (พิมพ์พรรณ, 
2554) 
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     สถิติค่าร้อยละ  P = F x 100 
                      เมื่อ          P แทน    ค่าร้อยละ 
             F แทน         ค่าความาเฉลี่ยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 
             N  แทน         ค่าความถ่ีทั งหมด 
 
  3.4.2.2 ค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณได้ ใช้การจัดช่วง
คะแนนดังนี  
   การจัดช่วงคะแนน = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 
                                                                      จ านวนระดับ 
                                                      =  5 – 1 
                                                            5 
 
           3.4.2.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผลค่าเฉลี่ยที่ได้ มีดังนี  
   1) เกณฑ์การให้คะแนน 
       มากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
       มาก   ให้  4 คะแนน 
       ปานกลาง  ให้ 3  คะแนน 
       น้อย   ให้ 2 คะแนน 
       น้อยที่สุด  ให้ 1  คะแนน 
 
   2) เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย 
       4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
       3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
       2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
       1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
       1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด  
  



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์
ด้วยการตกแต่งกลิ่น วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับ
บุหงาร าไป และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น มีรายละเอียกดังนี  
 
4.1 ผลวิเคราะห์การออกแบบของท่ีระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
   คณะผู้วิจัยได้ออกแบบของที่ระลึกให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกในความเหมาะสมกับลักษณะงาน
แต่งงาน จากแบบสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี  
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
         วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ชื่อ อายุ เพศ สถานที่ท างาน ลักษณะความเชี่ ยวชาญ
โดยน าเสนอแบบความเรียงดังนี  
  4.1.1.1 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 ดร.มนตรี  มาลีพันธุ์ 
   - เพศ     ชาย  

- อายุ      54 
- สถานที่ท างาน    เจ้าของกิจการร้านสยุมพร    
  
- ลักษณะความเชี่ยวชาญ   ผู้ประกอบการจ าหน่ายของที่ระลึก 

  4.1.1.2 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 นางสาวแคทลียา   ท้วมประถม 
   - เพศ     หญิง  

- อายุ      40 
- สถานที่ท างาน    เจ้าของกิจการบริษัท The Idea Essential 

Co.ltd 
- ลักษณะความเชี่ยวชาญ   ผู้ประกอบการจ าหน่ายของที่ระลึก  
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  4.1.1.3 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 อาจารย์ชมขวัญ  บุตรเวียงพันธ์ 
   - เพศ     หญิง  

- อายุ      42 
- สถานที่ท างาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
- ลักษณะความเชี่ยวชาญ   ออกแบบผลิตภัณฑ์ งาน Craft   

  4.1.1.4 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 อาจารย์บวร  เครือรัตน์ 
   - เพศ     ชาย  

- อายุ      39 
- สถานที่ท างาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
- ลักษณะความเชี่ยวชาญ   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  4.1.1.5 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 อาจารย์สุกัญญา  จันทกุล 
   - เพศ     หญิง  

- อายุ      50 
- สถานที่ท างาน    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ลักษณะความเชี่ยวชาญ   งานการประดิษฐ์ของที่ระลึก 
 

 4.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วย
การตกแต่งกลิ่น จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ในรูปแบบตารางประกอบความเรียงในประเด็น   
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.1 – 4.6 ดังนี  
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ตารางที่ 4.1 : ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ท่านคิดว่าลักษณะของหินเพอร์

ไลต์ตกแต่งกลิ่น มีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกับของที่ ระลึก
ประเภทบุหงาร าไปอย่างไร 

แตกต่างกันที่ ลั กษณะ แต่ยั งคงกลิ่ นหอมแบบ
บุหงาร าไป 

2. ให้ท่านเลือกรูปแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสม
ในการเป็นต้นแบบจ านวน 3 แบบ
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
รูปแบบที่ท่านเลือกอย่างไร 

2. รปูแบบอมตะ (Classic style) รูปแบบเห็นแล้วนึก
ถึงอดีต 
3. รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary style) แปลก
ตา น่าสนใจ  
4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) มีความสวยงาม 
โอกาสที่ใช้ต้องวาระพิเศษจริง ๆ 

3. ท่านคิดว่าจากโทนสีของระลึกที่
ท่ า น เ ลื อกทั ง  3 แบบมี คว าม
เหมาะสมกับการน าไปเป็นของที่
ระลึกส าหรับงานแต่งอย่างไร 

2. รูปแบบอมตะ (Classic style) มีความเหมาะสม 

3. รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary style) มีความ
เหมาะสม 
4. รู ป แ บ บ ทั น ส มั ย  ( Modern style) มี ค ว า ม
เหมาะสม 

4. ท่านคิดว่าสัดส่วน รูปแบบของที่
ระลึกที่ท่านเลือกน าไปใช้ในงาน
แต่งหรือไม่อย่างไร 

2. รูปแบบอมตะ (Classic style) เหมาะสม 

3. รู ป แ บ บ ร่ ว ม ส มั ย  ( Contemporary style) 
เหมาะสม 

4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) เหมาะสม 

5. ท่านคิดว่ากลิ่นที่ควรน ามาใช่ใน
การตกแต่งของที่ระลึก ควรเป็น
กลิ่นประเภทใดระหว่างกลิ่นหอม
จากพฤกษชาติ(plant) กับ กลิ่น
ห อ ม จ า ก ส า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  
(synthetic) 

กลิ่นหอมจากสารสังเคราะห์ (synthetic) ราคามีผล
ต่อการตัดสินใจซื อของลูกค้า 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ รูปแบบเหมาะสมกับตลาดลูกค้าแนวอนุรักษ์ จะเห็น
ค่าของงาน 

 
ตารางที่ 4.2 : ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ท่านคิดว่าลักษณะของหินเพอร์

ไลต์ตกแต่งกลิ่น มีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกับของที่ ระลึก
ประเภทบุหงาร าไปอย่างไร 

- แปลกตา มีความเป็น international มากกว่า  

2. ให้ท่านเลือกรูปแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสม
ในการเป็นต้นแบบจ านวน 3 แบบ
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
รูปแบบที่ท่านเลือกอย่างไร 

1. รูปแบบโบราณ (Old style) แปลกตา ไม่เคยพบ
เห็น supertraditional 

2. รูปแบบอมตะ (Classic style) รูปแบบที่คนเข้าใจ
ง่าย practical สามารถแขวนได้ตามที่ต่าง ๆ 

5. ล  ายุค (Advance style) ไม่เคยเห็นที่ไหน รู้สึก
international  

3. ท่านคิดว่าจากโทนสีของระลึกที่
ท่ าน เลื อกทั ง  3 แบบมีคว าม
เหมาะสมกับการน าไปเป็นของที่
ระลึกส าหรับงานแต่งอย่างไร 

1. รูปแบบโบราณ (Old style) ไม่ต้องการปรับสีมี
ความสวยงามอยู่แล้ว 

2. รูปแบบอมตะ (Classic style)  ไม่ต้องการปรับ 

5. ล  ายุค (Advance style) ไม่ต้องการปรับเพราะถูก
จ ากัดด้วยวัสดุอยู่แล้ว 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

4. ท่านคิดว่าสัดส่วน รูปแบบของที่
ระลึกที่ท่านเลือกน าไปใช้ในงาน
แต่งหรือไม่อย่างไร 

1. รูปแบบโบราณ (Old style) ขนาดมีความใหญ่
เกินไป หรือท าให้มีหลายขนาด 

2. รูปแบบอมตะ (Classic style) ไม่ต้องการปรับ 
ควรยึดตามหลักทฤษฏี   

5. ล  ายุค (Advance style) ไม่ต้องการปรับ มีความ
ลงตัวอยู่แล้ว 

5. ท่านคิดว่ากลิ่นที่ควรน ามาใช่ใน
การตกแต่งของที่ระลึก ควรเป็น
กลิ่นประเภทใดระหว่างกลิ่นหอม
จากพฤกษชาติ(plant) กับ กลิ่น
ห อ ม จ า ก ส า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  
(synthetic) 

กลิ่นหอมจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) เป็นการ
ลดต้นทุน 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ - 

 
ตารางที่ 4.3 : ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ท่านคิดว่าลักษณะของหินเพอร์

ไลต์ตกแต่งกลิ่น มีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกับของที่ ระลึก
ประเภทบุหงาร าไปอย่างไร 

- มีความแตกต่างกันในด้านการน ามาประยุกต์ใช้ใน
งานตกแต่ งที่ ออกแบบได้หลากหลายมากกว่า 
สามารถพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ 
- คล้ายคลึงในด้านคุณสมบัติที่มีความสามารถในการ
ตรึงกลิ่นได้เช่นกัน 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

2. ให้ท่านเลือกรูปแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสม
ในการเป็นต้นแบบจ านวน 3 แบบ
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
รูปแบบที่ท่านเลือกอย่างไร 

1. รูปแบบโบราณ (Old style) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
อาจน าผ้าโปร่ง ๆ อยากให้เจาะกลุ่มพนักงานบริษัท  

2. รูปแบบอมตะ (Classic style) รูปแบบนี อยากให้
เจาะกลุ่ม เจาะกลุ่มข้าราชการ 

3. รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary style) ในส่วน
ตกแต่งให้มีรูปแบบที่น่ารัก อยากให้เจาะกลุ่มวัยรุ่น 

3. ท่านคิดว่าจากโทนสีของระลึกที่
ท่ า น เ ลื อกทั ง  3 แบบมี คว าม
เหมาะสมกับการน าไปเป็นของที่
ระลึกส าหรับงานแต่งอย่างไร 

1. รูปแบบโบราณ (Old style) วัสดุผ้าที่ท าให้มีความ
โปร่ง สามรถโชว์หินได้ 

2. รูปแบบอมตะ (Classic style) มีความเหมาะสม 

3. รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary style) ลดการ
ใช้สีที่ตัดกันลง 

4. ท่านคิดว่าสัดส่วน รูปแบบของที่
ระลึกที่ท่านเลือกน าไปใช้ในงาน
แต่งหรือไม่อย่างไร 

1.รูปแบบโบราณ (Old style) ลดขนาดลงเป็นขนาด
ให้เล็กลงกว่าที่ก าหนด 
2. รูปแบบอมตะ (Classic style) ลดขนาดลงเป็น
ขนาดให้เล็กลงกว่าที่ก าหนด 
3. รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary style) ไม่
ต้องการปรับ 

5. ท่านคิดว่ากลิ่นที่ควรน ามาใช่ใน
การตกแต่งของที่ระลึก ควรเป็น
กลิ่นประเภทใดระหว่างกลิ่นหอม
จากพฤกษชาติ(plant) กับ กลิ่น
ห อ ม จ า ก ส า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  
(synthetic) 

มองได้ว่าทั งสองกลิ่น แต่ถ้าเลือกชอบกลิ่นหอมจาก
พฤกษชาติ(Plant) ขึ นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย ตลาดที่
จัดจ าหน่าย 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ - 
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ตารางที่ 4.4 : ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ท่านคิดว่าลักษณะของหินเพอร์

ไลต์ตกแต่งกลิ่น มีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกับของที่ ระลึ ก
ประเภทบุหงาร าไปอย่างไร 

- แทนกันได้ รู้สึกไม่แตกต่างจากเดิม สุดท้ายขึ นอยู่
กับการสร้างรูปทรงของช าร่วย 

2. ให้ท่านเลือกรูปแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสม
ในการเป็นต้นแบบจ านวน 3 แบบ
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
รูปแบบที่ท่านเลือกอย่างไร 

2.รูปแบบอมตะ (Classic style) รูปนี เป็นรูปแบบที่
ยังมีการใช้งานให้เห็นอยู่ 
3. รูปแบบร่วมสมัย (contemporary style) สามารถ
น าไปปรับใช้ประกอบร่วมเป็นงานอ่ืน ๆ ได้มากกว่า
ของที่ระลึก 

4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) รูปทรงคือมาลัย
แต่รายละเอียดของส่วนประกอบแปลกตาไม่ค่อยพบ
เห็นทั่วไป 

3. ท่านคิดว่าจากโทนสีของระลึกที่
ท่ า น เ ลื อกทั ง  3 แบบมี คว าม
เหมาะสมกับการน าไปเป็นของที่
ระลึกส าหรับงานแต่งอย่างไร 

2.รูปแบบอมตะ (Classic style) ไม่ต้องการปรับ 

3.  รูปแบบร่วมสมัย  (contemporary style) ไม่
ต้องการปรับ 
4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) อุบะควรลดสี
โทนร้อนให้เป็นโทนเย็น 

4. ท่านคิดว่าสัดส่วน รูปแบบของที่
ระลึกที่ท่านเลือกน าไปใช้ในงาน
แต่งหรือไม่อย่างไร 

2.รูปแบบอมตะ (Classic style) ควรลดขนาดมาลัย
ตุ้มให้เล็กลง 

3.  รูปแบบร่วมสมัย  (contemporary style) ไม่
ต้องการปรับ 

4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) ไม่ต้องการปรับ 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

5. ท่านคิดว่ากลิ่นที่ควรน ามาใช่ใน
การตกแต่งของที่ระลึก ควรเป็น
กลิ่นประเภทใดระหว่างกลิ่นหอม
จากพฤกษชาติ(plant) กับ กลิ่น
ห อ ม จ า ก ส า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  
(synthetic) 

กลิ่นจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) ลูกค้าท่ีต้องการ
สั่งของที่ระลึกจะสั่งในปริมาณมากให้เพียงพอกับคน
รับจึงต้องการราคาที่ถูก แต่จะมีบางตลาดที่ต้องการ
ชิ นงาน premium อาจต้องการรักสุขภาพกลิ่นจาก
ธรรมชาติมาใช้  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ บ่าวสาวที่เลือกของที่ระลึกน าไปใช้แจก ส่วนมาก
เป็นกล่มคนที่มีอายุตั งแต่ 25-40 ปี ดังนั นจึงคาดว่าผู้
เลือกจะเลือกของที่ระลึกในรูปแบบกลาง ๆ คือไม่
โบราณไปและไม่ล  ายุคจนเกินไป 

 
ตารางที่ 4.5 : ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ท่านคิดว่าลักษณะของหินเพอร์
ไลต์ตกแต่งกลิ่น มีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกับของที่ ระลึ ก
ประเภทบุหงาร าไปอย่างไร 

- แทนกันได้ เพราะหินมีรูพรุนท าให้น  าหอมแทรกซึม
เข้าไปอยู่ในหิน แล้วปล่อยกลิ่นออกมาได้ 

2. ให้ท่านเลือกรูปแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสม
ในการเป็นต้นแบบจ านวน 3 แบบ
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
รูปแบบที่ท่านเลือกอย่างไร 

2.รูปแบบอมตะ (Classic style) รูปทรงนี เป็นรูปทรง
ที่ใช้กันมาตลอด มีความกะทัดรัด ดูน่ารัก 

3. รูปแบบร่วมสมัย (contemporary style) รูปแบบ
มีความน่าสนใจ  ดูมีค่า 

4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) รูปทรงชัดเจน
ว่าเป็นพวงมาลัย สามารถเพ่ิมเวลาการส่งกลิ่นได้
ยาวนานกว่ามาลัยช าร่วยจากดอกไม้สดที่หอมเพียง 
1-2 วันแบบของเดิม 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

3. ท่านคิดว่าจากโทนสีของระลึกที่
ท่ า น เ ลื อกทั ง  3 แบบมี คว าม
เหมาะสมกับการน าไปเป็นของที่
ระลึกส าหรับงานแต่งอย่างไร 

2.รูปแบบอมตะ (Classic style) มีความเหมาะสมไม่
ต้องการปรับ 
3. รูปแบบร่วมสมัย (contemporary style) หาง
กระแตควรปรับเป็นโทนชมพูเข้ม 
4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) อุบะควรเปลี่ยน
สีอ่อน  

4. ท่านคิดว่าสัดส่วน รูปแบบของที่
ระลึกที่ท่านเลือกน าไปใช้ในงาน
แต่งหรือไม่อย่างไร 

2.รูปแบบอมตะ (Classic style) ควรลดขนาดมาลัย
ตุ้มให้เล็กลง 
3 .  รูปแบบร่ วมสมัย  (contemporary style) ไม่
ต้องการปรับ 

4. รูปแบบทันสมัย (Modern style) ไม่ต้องการปรับ 

5. ท่านคิดว่ากลิ่นที่ควรน ามาใช่ใน
การตกแต่งของที่ระลึก ควรเป็น
กลิ่นประเภทใดระหว่างกลิ่นหอม
จากพฤกษชาติ(plant) กับ กลิ่น
ห อ ม จ า ก ส า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  
(synthetic) 

กลิ่นหอมจากพฤกษชาติ(plant) เพราะดมแล้วมีความ
สดชื่นมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ - 
 
ตารางที่ 4.6 : สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั ง 5 ท่าน เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึกจากหิน
เพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยได้ด าเนินการ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมท่านละ 3 รูปแบบ เพ่ือน ามาผลิตเป็นของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น สามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังนี  
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ท่านคิดว่าลักษณะของหินเพอร์
ไลต์ตกแต่งกลิ่น มีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกับของที่ ระลึ ก
ประเภทบุหงาร าไปอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านให้ความเห็นว่าหินเพอร์
ไลต์ตกแต่งกลิ่นสามรถแทนบุหงาร าไปได้ มีความ
แตกต่ างกัน ในด้ านลั กษณะในด้ านการน ามา
ประยุกต์ใช้งาน  แต่การออกแบบสามารถสร้าง
เอกลักษณ์ได้มากกว่า แปลกตา ให้ความรู้สึกเป็น 
International และยังมีความสามารถในการตรึง
กลิ่นหอมได้เช่นบุหงาร าไป 

2. ให้ท่านเลือกรูปแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสม
ในการเป็นต้นแบบจ านวน 3 แบบ
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
รูปแบบที่ท่านเลือกอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญเลือกรูปแบบที่ 2 อมตะ (Classic style) 
จ านวน 5 ท่าน เพราะรูปทรงนี เป็นรูปทรงที่ใช้กันมา
ตลอด มีความกะทัดรัด ดูน่ารัก สามารถแขวนตามที่
ต่าง ๆ รูปแบบคนเข้าใจง่าย เห็นแล้วยังย้อนนึกถึง
อดีต อยากให้เจาะกลุ่มข้าราชการ 

ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ลื อ ก รู ป แ บ บ ที่  3 ร่ ว ม ส มั ย 
(contemporary style)  จ านวน  4 ท่ าน  เพราะ 
รูปแบบมีความน่าสนใจ ดูมีค่าสามารถน าไปปรับใช้
ประกอบร่วมเป็นงานอ่ืน ๆ ได้มากกว่าของที่ระลึก 
ในส่วนการตกแต่งมีรูปแบบที่น่ารัก อยากให้เจาะ
กลุ่มวัยรุ่น  

ผู้ เชี่ยวชาญเลือกรูปแบบที่  3 ทันสมัย (Modern 
style) จ านวน 3 ท่าน เพราะมีความสวยงาม รูปทรง
ชัดเจนว่าเป็นพวงมาลัย สามารถเพ่ิมเวลาการส่งกลิ่น
ได้ยาวนานกว่ามาลัยช าร่วยจากดอกไม้สดที่หอม
เพียง 1-2 วันแบบของเดิม โอกาสที่ใช้ต้องวาระพิเศษ
จริง ๆ รูปทรงของมาลัยไม่ค่อยพบเห็นทั่วไป  
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

3. ท่านคิดว่าจากโทนสีของระลึกที่
ท่ า น เ ลื อกทั ง  3 แบบมี คว าม
เหมาะสมกับการน าไปเป็นของที่
ระลึกส าหรับงานแต่งอย่างไร 

 ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ารูปแบบอมตะ
มีความเหมาะสมไม่ต้องการปรับสีมีความสวยงามอยู่
แล้ว 
 ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ารูปแบบร่วมสมัย 
มีความเหมาะสม มีผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน แจ้งว่าหาง
กระแตควรปรับเป็นโทนชมพูเข้ม 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ารูปแบบทันสมัย 
ควรปรับอุบะลดสีโทนร้อนให้เป็นโทนเย็น มีสีอ่อนลง 

4. ท่านคิดว่าสัดส่วน รูปแบบของที่
ระลึกที่ท่านเลือกน าไปใช้ในงาน
แต่งหรือไม่อย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ารูปแบบอมตะ
มีรูปทรงที่เหมาะสม แต่ควรลดขนาดของตุ้มให้เล็ก
ลง มีความกะทัดรัด ดูน่ารัก 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ารูปแบบร่วมสมัย 
มีความเหมาะสม แต่มี 1 ท่าน แจ้งว่าควรลดขนาดให้
ดูน่ารัก 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ารูปแบบทันสมัย 
มีความเหมาะสมไม่ต้องการปรับ 

5. ท่านคิดว่ากลิ่นที่ควรน ามาใช่ใน
การตกแต่งของที่ระลึก ควรเป็น
กลิ่นประเภทใดระหว่างกลิ่นหอม
จากพฤกษชาติ(plant) กับ กลิ่น
ห อ ม จ า ก ส า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  
(synthetic) 

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตัดสินใจ
เลือกกลิ่นจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) ลูกค้าที่
ต้องการสั่ งของที่ ระลึกจะสั่ ง ในปริมาณมากให้
เพียงพอกับคนรับจึงต้องการราคาที่ถูก ซึ่งราคามีผล
ต่อการตัดสินใจซื อของลูกค้า แต่จะมีบางตลาดที่
ต้องการชิ นงาน premium อาจต้องการรักสุขภาพ
กลิ่นจากธรรมชาติมาใช้ 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ล าดับ ลักษณะข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ รูปแบบเหมาะสมกับตลาดลูกค้าแนวอนุรักษ์ จะเห็น
ค่าของงาน บ่าวสาวที่เลือกของที่ระลึกน าไปใช้แจก 
ส่วนมากเป็น กลุ ่มคนที่มีอายุตั งแต่ 25-40 ปี ดังนั น
เหตุผลที่เลือกรูปแบบที่ 2,3 และ4 จึงคาดว่าผู้เลือก
จะเลือกของที่ระลึกในรูปแบบกลาง ๆ คือไม่โบราณ
ไปและไม่ล  ายุคจนเกินไป 

 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับ
บุหงาร าไป 
 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความยาวนานในการปล่อยกลิ่นของสารหอม ที่คณะผู้วิจัยได้
ศึกษาความแตกต่างของระยะเวลาการปล่อยกลิ่นหอมของหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับบุหงาร าไป 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารเคมีระเหยง่ายด้วยเทคนิค gas chromatography-
mass spectometry (GC-MS) ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1  ผลการทดลองจาก GC-MS ของตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยสภาวะ HS-SPME 
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  ดังนี  : Room temperature extraction / 0.5 min extraction time, desorption time 
(B) HS-SPME: 50  C extraction temperature/ 50 min extraction time และ (C) SHS: 2.5 mL 
injection/ 50 C extraction temperature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.2 ผลการทดลอง % peak area โดยรวมของทุกสารจาก GC-MS ของตัวอย่างต่าง ๆ ที่

ระยะเวลา ด้วยสภาวะ HS-SPME 
 

ดังนี : Room temperature extraction / 0.5 min extraction time, desorption time 
(B) HS-SPME: 50  C extraction temperature/ 50 min extraction time และ (C) SHS: 2.5 mL 
injection/ 50  C extraction temperature 

 
การคัดเลือกวิธีเตรียมตัวอย่างโดยเบื่องต้น จะพิจารณาจากสัญญาณรวมของการทดลองใน 

HS-SPME GC-MS ผลการทดลองจะอยู่ในรูปแบบโครมาโตแกรมที่ถูกแสดงดังภาพที่ 4.1 เมื่อ
พิจารณาจาก peak area หรือสัญญาณรวมของแต่ละตัวอย่าง (สามารถดูด้วยสายตาจากขนาดของ 
peak ส่วนใหญ่) จะเห็นว่าตัวอย่างหินเคลือบสามารถเก็บกลิ่นไว้ได้ดีหลังจาก 23 วันของการทดลอง 
(สัญญาณถึงระดับ 109) ประสิทธิในการเก็บกลิ่นจะลดลงส าหรับหินที่ไม่เคลือบ (สัญญาสูงระดับ 108) 
ส าหรับตัวอย่างดอกไม้หอมนั น จะเห็นว่าไม่พบสัญญาณของสารระเหยง่ายที่ชัดเจนแล้วหลังจากตั งไว้
ในระบบเปิดนานกว่า 11 วัน  เป็นต้นไป  
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 การศึกษาโดยละเอียดที่ระยะเวลาต่าง ๆ จะแสดงดังภาพที่ 4.2 ถูกตรวจวัดโดย % peak 
area เทียบกับปริมาณสารในตัวอย่างก่อนการตั งไว้ในระบบเปิด จากภาพที่ 4.2 จะเห็นว่าปริมาณสาร
ลดลงไปตามเวลาที่ตั งไว้ในระบบเปิด (%peak area ของทุกตัวอย่างลดลงเมื่อเวลาผ่านไป)  และจะ
เห็นได้ชัดเจนว่าหินเคลือบนั นให้ประสิทธิภาพการกักเก็บสารให้กลิ่นมากกว่าดอกไม้หอมที่น ามาท า
บุหงาร าไป (%peak area สูงที่สุด) 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนา
ของที่ระลึกหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่นโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็นตารางประกอบความเรียง ดังตารางทื่ 4.1 – 4.3 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ตารางท่ี 4.7 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(N 50) 

รายการ จ านวน (ความถี่) ร้อยละ 
 เพศ 

         หญิง 31 62.00 
         ชาย 19 38.00 
อายุ   
        16-25 ปี 15 30.00 
        26-35 ปี 8 16.00 
        36-45 ปี 10 20.00 
        46-55 ปี 12 24.00 
        มากกว่า 55 ปี 5 10.00 
 อาชีพ   

 นักเรียน/นักศึกษา 10 20.00 
        ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 15 30.00 
        ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 14.00 
        แม่บ้าน 2 4.00 
       ลูกจ้างทั่วไป 13 26.00 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน (ความถี่) ร้อยละ 
อาชีพ  (ต่อ)   
       พนักงานเอกชน 3 6.00 
       อ่ืน ๆ - - 
วุฒิการศึกษา (สูงสุด)   
      ประถมศึกษา - - 
      มัธยมศึกษาตอนต้น - - 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 10 20.00 
      อนุปริญญา/ปวส. 8 16.00 
      ปริญญาตร ี 20 40.00 
      ปริญญาโท 12 24.00 
      อ่ืน ๆ - - 
รายได้ต่อเดือน   
      ไม่มีรายได้ 10 20.00 
      ต่่ากว่า5,000 บาท 4 8.00 
      5,000-10,000 บาท 10 20.00 
      10,001-20,000 บาท 15 30.00 
      20,001-40,000 บาท 11 22.00 
      40,000 บาท ขึ้นไป - - 

 
 จากตารางที่ 4.7 ส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62 และเพศชายจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ในด้านอายุพบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 16 – 25 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา อายุ 46 – 55 ปี จ านวน 12 คน  คิด
เป็นร้อยละ 24  อายุ 36 – 45 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 26 – 35 ปี จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16 และน้อยที่สุด อายุ มากกว่า 55 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ด้านอาชีพ ใน
ด้านอาชีพพบว่าส่วนใหญ่อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ่วนตัว จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอาชีพ
ลูกจ้างทั่วไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20 อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 6 และน้อยที่สุดอาชีพแม่บ้าน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ในด้านวุฒิการศึกษา 
(สูงสุด) ส่วนใหญ่ปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยที่สุด 
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อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ในด้านของรายได้ต่อเดือนพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้  
10,0001-20,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา 20,001 - 40,000  บาท  จ านวน  
11  คน  คิดเป็นร้อยละ  22  5,000-10,000  บาท  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  20  ไม่มีรายได้
จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  20  และน้อยที่สุดต่ ากว่า  5,000  บาท  จ านวน  4  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  8   
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วย
การตกแต่งกลิ่น  

 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจที่มีต่อการการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่ง
กลิ่นด้านผลิตภัณฑ์ 
 

รายการ x̅ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์   
1.1 ความสวยงาม 4.75 มากที่สุด 
1.2  ความแปลกใหม่ในของที่ระลึก 4.75 มากที่สุด 
1.3 ความคิดสร้างสรรค์ 4.30 มาก 
รวม 4.60 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4.8  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ความสวยงามและความ
แปลกใหม่ในของที่ระลึกมีความพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75  และความคิดสร้างสรรค์มี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ  4.30  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.9  ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจที่มีต่อการการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่นด้านวัสดุ 
 

รายการ x̅ ระดับความพึงพอใจ 

2.ด้านวัสดุ   
2.1 ความน่าสนใจของวัสดุที่น่ามาท่าของที่
ระลึก 

4.75 มากที่สุด 

2.2 วัสดุสามารถเก็บรักษากลิ่นได้ 4.80 มากที่สุด 
2.3 ความกลมกลืนของวัสดุที่น่ามาใช้ 4.55 มากที่สุด 
รวม 4.70 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4.9  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านวัสดุ  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.70  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  วัสดุสามารถเก็บรักษากลิ่นได้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80  อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือความน่าสนใจของวัสดุที่น ามาท าของที่
ระลึก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75  อยู่นระดับมากที่สุด  และความกลมกลืนของวัสดุที่น ามาใช้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.55  อยู่ในระดับมากที่สุด  ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.10  ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจที่มีต่อการการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่นด้านประโยชน์ใช้สอย 
 

รายการ x̅ ระดับความพึงพอใจ 

3. ด้านประโยชน์ใช้สอย   
3.1 มีความเหมาะสมเป็นของที่ระลึกในงาน
แต่งงาน 

4.20 มาก 

3.2 สามารถตกแต่งสถานที่ 4.14 มาก 
3.3 กลิ่นจากของที่ระลึกช่วยผ่อนคลายได้ 4.83 มากที่สุด 
รวม 4.39 มาก 

 
 จากตารางที่  4.10  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ใช้สอยโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลิ่นจากของที่ระลึกช่วยผ่อน
คลายได้มีความพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83  อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมามีความ
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เหมาะสมเป็นของที่ระลึกในงานแต่งงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20  อยู่ในระดับมาก  และสามารถ
ตกแต่งสถานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.14  อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.11 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจที่มีต่อการการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่นด้านคุณค่า 
 

รายการ x̅ ระดับความพึงพอใจ 

4. ด้านคุณค่า   
4.1 เพ่ิมมูลค่าให้กับหินเพอร์ไลต์ 4.22 มาก 
4.2 สื่อความหมาย แทนความทรงจ่าได้ 4.08 มาก 
รวม 4.15 มาก 

 
 จากตารางที่  4.11  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านคุณค่า  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.15  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเพ่ิมมูลค่าให้กับหินเพอร์ไลต์  มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22  รองลงมาคือ  สื่อความหมายแทนความทรงจ าได้  
มีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.08  ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1.  มีความเป็นไทย และอีกอย่างมีความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้หลายโอกาสและสามารถ
เติมกลิ่นได้อีกด้วย 

2.  เป็นของที่ระลึกที่มีความแปลกใหม่ แต่อยากให้ประดิษฐ์ให้หลากหลายรูปแบบมากขึ น 
3.  เพ่ิมกลิ่นใหม่ ๆ ให้มากกว่าเดิม และกลิ่นมีความสดชื่นผ่อนคลาย 
4.  หินเพอร์ไลต์มีความเปราะแตกง่าย 
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สรุปผล  อภิปราย  ขอ้เสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่นใน
ครั งนี  ศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น ศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับบุหงาร าไป และศึกษา
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น คณะผู้วิจัยได้ท า
การสรุปและอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละส่วนดังนี   

 
5.1 สรุปผล  
 5.1.1 ผลการศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
  ผลการศึกษพบว่า ในประเด็นแรกผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเห็นว่าหินเพอร์ไลต์
ตกแต่งกลิ่น สามารถแทนบุหงาร าไปได ้สามารถสร้างเอกลักษณ์ได้มากกว่า ในประเด็นด้านรูปแบบใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสมในการเป็นต้นแบบ จ านวน 3 แบบ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ 
3 จาก 5 คนได้เลือกรูปแบบอมตะ (Classic style) รูปแบบร่วมสมัย (contemporary style) และ
รูปแบบทันสมัย (Modern style) ในการประดิษฐ์ของที่ระลึก ส่วนประเด็นด้านโทนสีของระลึกที่
ผู้เชี่ยวชาญเลือกทั ง 3 แบบ รูปแบบอมตะมีความเหมาะสมดีแล้ว ส่วนรูปแบบร่วมสมัยควรปรับสีของ
หางตัวกระแตให้อ่อนลง ส่วนประเด็นด้านสัดส่วน รูปแบบอมตะมีรูปทรงที่เหมาะสม และรูปแบบ
ทันสมัยมีความเหมาะสมไม่ต้องการปรับ และประเด็นด้านประเภทของกลิ่นที่เหมาะสมในการ
ประดิษฐ์ของที่ระลึกความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เลือกกลิ่นจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) 
มีความเหมาะสมในการท า 
 5.1.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่น
กับบุหงาร าไป 
  ผลการศึกษาพบว่าสัญญาณรวมขอการทดลองใน HS-SPME GC-MS เมื่อพิจารณา
จาก peak area หรือสัญญาณรวมของแต่ละตัวอย่าง จะเห็นว่าตัวอย่างหินเพอร์ไลต์ที่เคลือบฟิล์ม
สามารถเก็บกลิ่นไว้ได้ดีหลังจาก 23 วันของการทดลอง (สัญญาณถึงระดับ 109) มากว่าหินที่ไม่ผ่าน
การเคลือบฟิล์มที่ประสิทธิในการเก็บกลิ่นจะลดลง (สัญญาณสูงระดับ 108) และส าหรับตัวอย่าง
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บุหงาร าไปนั น จะเห็นว่าไม่พบสัญญาณของสารระเหยง่ายที่ชัดเจนแล้วหลังจากตั งไว้ในระบบเปิดนาน
กว่า 11 วัน  เป็นต้นไป 
 5.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น ผลการรศึกษาสรุปเป็นประเด็นดังนี  
  5.1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  50  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วง
อายุระหว่าง  16-25  ปี  ส่วนใหญ่อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  วุฒิการศึกษา(สูงสุด)  ระดับปริญญา
ตรี  รายได้ต่อเดือน  10,001-20,000  บาท   
  5.1.3.2  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกจากหินเพอร์ไลน์ด้วยการตกแต่งกลิ่น  แบ่งเป็น  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านวัสดุ  ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย  และด้านคุณค่า  สรุปได้ดังนี  
   ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ความ
สวยงามและความแปลกใหม่ในของที่ระลึกมีความพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75  และ
ความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
   ด้านวัสดุ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านวัสดุ  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.70  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  วัสดุสามารถเก็บรักษากลิ่นได้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80  อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือความน่าสนใจของวัสดุที่น ามาท าของที่
ระลึก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75  อยู่นระดับมากที่สุด  และความกลมกลืนของวัสดุที่น ามาใช้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.55  อยู่ในระดับมากที่สุด  ตามล าดับ 
   ด้านประโยชน์ใช้สอย  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้าน
ประโยชน์ใช้สอยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลิ่นจาก
ของที่ระลึกช่วยผ่อนคลายได้มีความพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
รองลงมามีความเหมาะสมเป็นของที่ระลึกในงานแต่งงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20  อยู่ในระดับมาก  
และสามารถตกแต่งสถานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.14  อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
   ด้านคุณค่า  จากตารางที่  4.5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในด้านคุณค่า  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเพ่ิมมูลค่า
ให้กับหินเพอร์ไลต์  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22  รองลงมาคือ  สื่อ
ความหมายแทนความทรงจ าได้  มีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.08  ตามล าดับ 
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5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 อภิปรายผลการศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น 
  การการศึกษากระบวนการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่ง
กลิ่นมีความแตกต่างกันในลักษณะของวัตถุดิบ แต่ยังคงวัตถุประสงค์การใช้งานเดียวกับบุหงาร าไปที่
เป็นโครงสร้างในการเกาะกลิ่นหอมของน  ามันหอมระเหย สามารถน าเอกลักษณ์ความเป็นหินสีขาวหิน
ท าให้เกิดจุดเด่นได้ ส่วนประเด็นด้านรูปแบบของที่ระลึกเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกรูปแบบอมตะ 
(Classic style) รูปแบบร่วมสมัย (contemporary style) และรูปแบบทันสมัย (Modern style) ใน
การประดิษฐ์เพราะ ส่วนมาผู้บ่าวสาวที่เลือกของที่ระลึกไปมอบให้นั นเป็นคนที่มีช่วงวัย 25 – 40 ปี 
จึงคาดว่าผู้เลือกจะเลือกของที่ระลึกในรูปแบบกลาง ๆ คือไม่โบราณไปและไม่ล  ายุคจนเกินไป ประเด็น
เรื่องประเภททของกลิ่นด้วยของที่ระลึกต้องใช้ปริมาณมากในการใช้งาน กลิ่นจากสารหอมธรรมชาติ 
(plant) จึงมีผลต่อราคาในการตัดสินใจซื อ ถ้าผู้ซื อต้องการของมีคุณภาพ ราคาเป็นปัจจัยรองกลิ่น
หอมจากธรรมชาติจะเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี  
  5.2.2 อภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยกลิ่นระหว่างหิน
เพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นกับบุหงาร าไป 
   การศึกษาการปล่อยกลิ่นหอมของหินเพอร์ไลต์ที่ผ่านการเคลือบฟิล์มกับหิน
เพอร์ไลต์ที่ไม่ผ่านการเคลือบฟิล์ม และบุหงาร าไปในระยะเวลาต่าง ๆ ที่ถูกตรวจวัดโดย % peak 
area เทียบกับปริมาณสารในตัวอย่างโดยตั งไว้ในระบบเปิด เห็นว่าปริมาณสารลดลงไปตามเวลาที่ตั ง
ไว้ในระบบเปิด % peak area ของทุกตัวอย่างลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เห็นได้ชัดเจนว่าหินเพอร์ไลต์ที่
ผ่านการเคลือบนั นให้ประสิทธิภาพการกักเก็บสารให้กลิ่นนั นดีที่สุด (%peak area สูงที่สุด) มากกว่า
หินเพอร์ไลต์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ และบุหงาร าไปที่มีการปล่อยกลิ่นหอมออกมาได้เป็นระยะเวลาน้อย
ที่สุด ซึ่งหินเพอร์ไลต์เป็นหินที่มีความเบา มีความหนาแน่นต่ า รวมถึงความมี     รูพรุนของหินที่
สามารถตรึงกลิ่นหอมของน้ามันหอมที่ระเหยออกมาได้ดี ร่วมกับการน าฟิล์มพอลิ เมอร์ธรรมชาติจาก
แป้งมันมาเคลือบหินท าให้มีสามารถตรึงกลิ่นหอมได้ดียิ่งขึ นกว่าหินเพอร์ไลต์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ เป็น
การท าให้หินเพอร์ไลต์มีความแข็งแรงไม่แตกหักได้ง่าย และเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่ขึ นราจาก
ความชื นได้ง่ายซึ่งจะท าให้เกิดปฏิกิริยากับน  ามันหอมระเหยท าให้กลิ่นผิดเพี ยนไป 
 5.2.3 อภิปรายผลผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาหินเพอร์
ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
   การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของที่ระลึกจากหิน
เพอร์ไลน์ด้วยการตกแต่งกลิ่นในแต่ละด้าน  กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในด้านวัสดุเป็นหินที่มี
ความสามารถในการเก็บรักษากลิ่นได้ดี  และส่งกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายโดยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมี



70 
 

ความสวยงามแปลกใหม่ ชิ นงานแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  สร้างความน่าสนใจให้กับของที่
ระลึก  สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าของที่ระลึกในงานแต่งงานเพียงอย่างเดียว  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ผู้ประกอบการที่ผลิตของที่ระลึกเตรียมในปริมาณมาก ถ้าไม่จ าหน่ายทันทีควรเก็บของ
ที่ระลึกไว้ในถุงพลาสติกก่อนการใส่ ถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความโปร่งระบายอากาศ 
 5.3.2 สามารถสเปรย์กลิ่นหอมเพ่ิมเติมได้ถ้ากลิ่นหอมลดน้อยลง 
 5.3.3 สามารถออกแบบประดิษฐ์ของที่ระลึกในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่หินเพอร์
ไลต์แบบคงรูป ด้วยหินเพอร์ไลต์มีความเปราะแตกหักง่าย 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 

เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
เรื่อง การพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลตด์้วยการตกแต่งกลิ่น 

 
ค าชี แจง 
 แบบสอบถามนี ใช้ประกอบการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญในด้าน  
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งกับการวิจัยในครั งนี  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เช่ียวชาญ 
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ………………………………………………………………………………..............
อายุ………….................................................…  เพศ………………................…………………………………........ 
วุฒิการศึกษา................................................................................................................... ........................ 
สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………………………………………............. 
ลักษณะความช านาญ……………………………………………………………………………………………...................... 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นที่จะ
น าไปท าของที่ระลึกส าหรับงานแต่งงาน 

1. ท่านคิดว่าลักษณะของหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่น จะมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงของที่ระลึก

ประเภทบุหงาร าไปอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………......................................................................... ......................... 
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2. ให้ท่านเลือกรูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของระลึกที่เหมาะสมในการผลิตเป็นต้นแบบจ านวน 3 

รูปแบบและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในรูปแบบที่ท่านเลือกอย่างไร 

          รูปแบบโบราณ (Old Style) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………......................................................................................................................  

 รูปแบบอมตะ (Classic Style) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………......................................................................................................................  

  รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary Style) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................................................................  

รูปแบบทันสมัย (Modern Style) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..................................................................................................................... . 

รูปแบบล  ายุค (Advance Style) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………......................................................................................................................  

 



83 
 

3. ท่านคิดว่าจากโทนสีจากของที่ระลึกที่ท่านเลือกทั ง 3 แบบมีความเหมาะสมกับการน าไปเป็นของที่

ระลึกส าหรับงานแต่งงานอย่างไร 

 3.1 ของที่ระลึกรูปแบบ…………………………………………… 

  ไม่ต้องการปรับ  

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

  ต้องการปรับ     

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

 3.2 ของที่ระลึกรูปแบบ………………………………………….. 

  ไม่ต้องการปรับ  

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

  ต้องการปรับ     

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

 3.3 ของที่ระลึกรูปแบบ………………………………………….. 

  ไม่ต้องการปรับ  

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

  ต้องการปรับ     

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ท่านคิดว่า สัดส่วน รูปแบบของที่ระลึกที่ท่านเลือกเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในงานแต่งหรือไม่อย่างไร 

3.1 ของที่ระลึกรูปแบบ…………………………………………… 

  ไม่ต้องการปรับ  

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

  ต้องการปรับ     

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 
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 3.2 ของที่ระลึกรูปแบบ………………………………………….. 

  ไม่ต้องการปรับ  

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

  ต้องการปรับ     

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 ของที่ระลึกรูปแบบ………………………………………….. 

  ไม่ต้องการปรับ  

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

  ต้องการปรับ     

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………….. 

5. ท่านคิดว่ากลิ่นที่ควรน ามาใช้ในการตกแต่งของที่ระลึกหินเพอร์ไลต์ ควรเป็นกลิ่นประเภทใด

ระหว่างกลิ่นหอมจากพฤกษชาติ (Plant) กับ กลิ่นหอมจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) 

  กลิ่นหอมจากพฤกษชาติ (Plant) 

 เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………… 

  กลิ่นหอมจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) 

 เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากหินเพอร์

ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       ขอขอบพระคุณส าหรับข้อเสนอแนะของทุกท่าน 
                                                        คณะผู้วิจัย    
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รูปแบบโบราณ (Old Style) 

มาลัยผ้าเช็ดหน้า 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                              ความกว้าของมาลยั 

                                                                                      15  cm. 

 

แนวคิด : น ารูปแบบของมาลัยผ้าเช็ดหน้าที่เป็นมาลัยใช้มอบเป็นที่ระลึกที่นิยมใช้ในอดีต มาสร้างตัว

ของมาลัยจากหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นให้มีลักษณะที่คล้ายกับมาลัยซีกรัดกับผ้าเช็ดหน้าแล้วผูกอุบะ

ลงมา 
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รูปแบบอมตะ (Classic Style) 
มาลัยโคมญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความกว้างของตุ้ม  5 cm. 

แนวคิด : น ารูปแบบของการร้อยดอกไม้เป็นมาลัยรูปทรงตุ้มมมีมาลัยแบนรัดที่กลางตุ้ม โบว์ทรงหู

กระต่ายด้านบนส าหรับการถือ และด้านล่างผูกด้วยอุบะทรงพู่ มาลัยลักษณะนี เป็นมาลัยที่มีความเป็น

อมตะนิยมใช้กันในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
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รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary Style) 
มาลัยช่อกระแต 

 

                                   
 

- ขนาดความยาวล าตัวไม่รวมหาง 10 cm. 

                                   - ขนาดความยาวของช่อกิ่งแก้ว 40 cm. 
 

แนวคิด : น ารูปแบบของการร้อยมาลัยเป็นรูปทรงตัวหนู ตัวกระแตที่เกาะกิ่งไม้ เช่น กิ่งแก้ว ใบจั๋ง 

หรือคนปัจจุบันน ามาลัยชนิดนี ไปตกแต่งผมของเจ้าสาวให้เกิดความร่วมสมัย จึงน าหินเพอร์ไลต์
ตกแต่งกลิ่นท าเป็นรูปทรงของล าตัวกระแตเกาะกิ่งไม้ 
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88 
 

 

รูปแบบทันสมัย (Modern Style) 
มาลัยคล้องมือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด : น ารูปแบบของมาลัยคล้องมือที่เป็นมาลัยใช้มอบให้แก่กันทุกยุคสมัย รวมถึงรูปแบบ

รายละเอียดของมาลัยจะมีพัฒนาการทีเ่ปลี่ยนแปลงให้เข้าเหมาะสมเวลาและค่านิยมในช่วงนั น ๆ โดย

จะน าหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นไปทดแทนในส่วนของตัวมาลัยดอกไม้ให้คงความเป็นพวงมาลัยเช่นเดิม 

และสามารถปล่อยกลิ่นหอมได้นาน  
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รูปแบบล  ายุค (Advance Style) 
มาลัยจากลวดถัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด : ในปัจจุบันมีพัฒนารูปแบบของมาลัยโดยใช้วัสดุที่มีความทันสมัยนการประดิษฐ์ จากภาพ

เป็นการน าลวดสีมาถักให้เกิดลวดลายท าให้เกิดความแปลกใหม่กับชิ นงาน จึงน าแนวคิดที่มีความล  า

ยุคนั นมาพัฒนาเพิ่มกลิ่นหอมด้วยหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นบนตัวของมาลัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ค าอธิบาย 

 แบบสอบถามนี ใช้สอบถามความความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อของที่ระลึกในงาน

แต่งงานเพ่ือน าข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ

ตกแต่งกลิ่น ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี

งบประมาณ 2561  ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ 

ค าชี แจง 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์
ด้วยการตกแต่งกลิ่น 

คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ท่านเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามเพ่ือประโยชน์ต่อการวิจัย 

 

                                                                     คณะผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับท่านมากที่สุด ดังต่อไปนี  
1. เพศ 
        ชาย                 หญิง 
2. อายุ 
       16 – 25 ปี        26 - 35 ป ี              36 - 45 ปี 
       46 – 55 ป ี                 มากกว่า 55 ปี 
3. อาชีพ 
       นักเรียน/นักศึกษา  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
       แม่บ้าน   ลูกจ้างทั่วไป   เกษตรกร 
            พนักงานเอกชน        อ่ืน ๆ 
4. วุฒิการศึกษา (สูงสุด) 
   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช. 
   อนุปริญญา,ปวส.    ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   อ่ืน ๆ  
5. รายได้ต่อเดือน 
  ไม่มีรายได้         ต่ ากว่า 5,000 บาท      5,000 – 10,000 บาท 
  10,001 – 20,000 บาท     20,001 – 40,000 บาท      40,000 บาท - ขึ นไป 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
ค าชี แจง โปรดกรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยค าถามแต่ละข้อก าหนดเกณฑ์การใช้ระดับความพึงพอใจดังนี  
 5 คะแนน       มีระดับความพึงพอใจในระดับ       มากท่ีสุด 
 4 คะแนน       มีระดับความพึงพอใจในระดับ       มาก 
 3 คะแนน       มีระดับความพึงพอใจในระดับ       ปานกลาง 
 2 คะแนน       มีระดับความพึงพอใจในระดับ       น้อย 
 1 คะแนน       มีระดับความพึงพอใจในระดับ       น้อยที่สุด 
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการการพัฒนาของท่ีระลึกจาก
หินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านผลิตภัณฑ์   
    1.1 ความสวยงาม      

    1.2 ความแปลกใหม่ในของที่ระลึก      

    1.3 ความคิดสร้างสรรค์      
2. ด้านวัสดุ  

    2.1 ความน่าสนใจของวัสดุที่น ามาท าของที่ระลึก      
    2.2 วัสดุสามารถเก็บรักษากลิ่นได้      

    2.3 ความกลมกลืนของวัสดุที่น ามาใช้      

3. ด้านประโยชน์ใช้สอย  
   3.1 มีความเหมาะสมเป็นของที่ระลึกในงาน
แต่งงาน 

     

   3.2 สามารถตกแต่งสถานที่      

   3.3 กลิ่นจากของที่ระลึกช่วยผ่อนคลายได้      

4. ด้านคุณค่า  
    4.1 เพ่ิมมูลค่าให้กับหินเพอร์ไลต์      

    4.2 สื่อความหมาย แทนความทรงจ าได้      
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาของที่ระลึกจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการ
ตกแต่งกลิ่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การประดิษฐ์ของที่ระลกึจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
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การประดิษฐ์ของที่ระลกึจากหินเพอร์ไลต์ด้วยการตกแต่งกลิ่น 
 

 ของที่ระลึกที่คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้เลือกจ านวน 3 
รูปแบบประกอบด้วย 1.รูปแบบอมตะ(Classic style)  2. รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary Style) 
และ3. รูปแบบทันสมัย (Modern Style) มีขั นตอนการท าดังนี  
 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบอมตะ (Classic style) 
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วัสดุ อุปกรณ์ 
1.หินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่น 
2. ผ้าลูกไม้ลายดอกพิกุลสีชมพู                       
3. มาลัยแบนจากผ้า   
4. ดอกข่าจากผ้า 
5. รัดข้อมาลัยจากผ้า และรัดข้อจากแกนรัก 
6. ดอกรักดินปั้น 
7. ริบบิ น 
8. ดอกไม้ตกแต่ง 
9. เข็ม ด้าย กรรไกร  
 

ขั นตอนการท า 
1. ตัวมาลัย 

 -  ตัดผ้าลูกไม้สีชมพูจ านวน 2 ชิ นตามแบบ เผื่อตะเข็บออกมาด้านละ 0.3 cm จากนั นวางผ้า

ด้านถูกประกบผ้าเข้าหากัน ใช้เข็มหมุดกลัดผ้าให้ติกัน แล้วลอยผ้าตามรอยให้รอบแต่เว้นจากด้านบน

ลงมาประมาณ 2 cm กลับผ้าด้านถูกออกมาแล้วน าหินเพอร์ไลต์ใส่ลงไปในถุงให้เต็ม ระหว่างใส่ค่อย 

ๆ ใส่แล้วบังคับทรงให้สวยงาม จากนั นสอยผ้าปิดด้านบน 
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2. อุบะ 
 - น าดอกข่ามาร้อยเป็นอุบะพู่ 2 ชั น ดอกรัก 4 ดอกจ านวน 1 ขา และดอกรัก 2 ดอกจ านวน 
4 ขาจับเรียงดอกรักเส้นสั นล้อมรอบอุบะเส้นยาวแล้วน าด้านมาผูกรวบด้วยด้าย 
                             

 

 

 

 

 

 

3. โบว์แบบหูกระต่ายคู่ 
 - ริบบิ นยาว 20 cm จ านวน 1 เส้นใช้ท าหูส าหรับถือโดยพับทบแล้วเย็บด้วยด้าย  
 - ริบบิ นยาว 24 cm เพ่ือท าหูกระต่ายซ้อน 2 ชั นแล้วเย็บติดไว้ 
 - ริบบิ นยาว 12 cm เพ่ือท าชายโบว ์  
 - น าริบบิ นทั ง 3 ชนิดมาผูกรวบรวมกันด้วยด้ายแล้วทิ งชายด้ายไว้ด้านหลังส าหรับผูกเชื่อมกับ

มาลัยยาวประมาณ  8 cm แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ตรงกลาง 
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4.การประกอบ 
 - น าอุบะมาร้อยกับเข็มแล้วน าปลายเข็มร้อยตรงกลางของรัดข้อจากแกนรักน าไปผูกติดกับ
ปลายของมาลัยตุ้ม 
 - น าเข็มร้อยผูกกับปลายตุ้มด้านบนแล้วจึงน าไปสอดตรงกลางของรัดข้อจากผ้า น าปลายด้าย
ผูกรัดกับเชือกท่ีติดกับโบว์  
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101 
 

รูปแบบที่ 2 รูปแบบร่วมสมัย (Contemporary Style) 
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วัสดุ อุปกรณ์ 
 
1. หินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่น 
2. ผ้าซับในย้อมไล่สี 
3. ผ้าลูกไม้สีขาว 
 4 .ใบไม้ปลอมสีเขียวเข้ม 
5. ช่อดอกบานไม่รู้โรยประดิษฐ์ 
6. ลูกตาแก้ว 
7.ฟลอร่าเทปสีม่วงอ่อน 
8. เข็ม ด้าย กรรไกร กาวUHU ลวดสีขาวเบอร์ 26 ส าลี 

 

ขั นตอนการท า 
 
1. ตัวกระแต 

- ตัดผ้าลูกไม้สีขาวตามแบบ พับทบครึ่งจากนั นสอยมุมด้านแหลมไปจนสุดแล้วกลับด้าน เนา
ริมผ้าไว้ส าหรับรูดเป็นหัวกระแต สอดลวดให้ขนานกับตะเข็บผ้า ใส่หินลงไปแล้วรูดด้ายที่เนาให้เป็นรูป
หัวกระแต 



103 
 

 - ตัดผ้าลูกไม้สีขาวตามแบบแล้วสอยผ้าตามรอยที่เผื่อตะเข็บไว้จาคอด้านบนไปถึงหลังและ
สอยกลับมาที่คอด้านล่าง กลับผ้าแล้วสอดลวดส่วนที่ต่อจากหัวกระแต ใส่หินเพอร์ไลต์ให้เต็มตัว ขยับ
ให้รูปทรงสวยงาม สอยตัวกระแตให้ติดกับหวักระแต สอยผ้าระบายให้มีลักษณะวงกลมปิดที่ก้นของ
ตัวกระแต  
 - น าใบไม้สีเขียวเข้มพับทบติดกาวเป็นหูของกระแต จากนั นน าผ้าซับในสีชมพูตัดเป็นวงกลม
ขนาดกว้างกว่าลูกตาแก้ว 1 มิลลิเมตร ประกบให้ติดกับฐานของลูกตาแก้วแล้วไปติดที่หัวของกระแต 
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2. หางกระแต 

 -   ตัดผ้าซับในไล่สีอ่อนแก่ประมาณ 5 ระดับ ขนาดกว้าง 2.5 cm ยาว 8 cm ตัดซอยที่ริมผ้า

เป็นฟันปลา ประมาณสีละ 3 ชิ น น าเครื่องรีดกลีบดอกไม้กดที่ปลายแหลมฟันปลาสะบัดเกิดความ

พลิ ว 

 - น าผ้าสีอ่อนสุดมาติดรอบตุ้มส าลีลักษณะเป็นชั น ๆ ด้วยกาวประมาณครึ่งต้มส าลี น าส าลี

พันลวดที่ต่อจากตุ้มส าลีให้มีความพองคล้ายกับหางกระรอก น าผ้าที่ตัดแหลมฟันปลาพันเป็นชั น ๆ ลง

ไปเรื่อย ๆ จนสุดโคนหาง แล้วดัดลวดให้โค้งงอคล้ายหางกระแต 
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3. การประกอบ 
 -  น าช่อดอกบานไม่รู้โรยประดิษฐ์ หรือช่อดอกไม้อ่ืน ๆ ชื่อมีชื่อพ้องเสียงกับความมีมงคลมา
จัดให้ตัวกระแตจากหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นวางบนกิ่ง จากนั นมัดด้วยปลายลวดที่หัวและท้ายของตัว
กระแต เสร็จแล้วจึงมัดลวดของหางกระแตที่ติดกับก้นของกระแต 
 - ตกแต่งให้สวยงาม และผูกโบว์ประดับที่ปลายของกิ่งดอกบานไม่รู้โรย    
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3. รูปแบบทันสมัย (Modern Style) 
 

 
วัสดุ อุปกรณ์ 
 
1. หินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่น 
2. ผ้าตาข่ายสีชมพู 
3. ดอกพุดดินปั้นขนาด 1 cm  
4. ดอกประกอบจากผ้าซับใน 
5. ดอกเข็มผ้าซับใน สีชมพู สีเหลือง สีแดง                                  
6. ดอกข่ากระดิ่งผ้าซับใน สีชมพู 
7. ขั วดอกชบาและกลีบเลี ยงดอกรักผ้าซับใน 
8. ดอกรักนุ่มนิ่ม 
9. มาลัยซึกลายตาประกอบ ผ้าซับใน 
10. เข็ม ด้าย กรรไกร กาวUHU 
 

ขั นตอนการท า 
 
1.ตัวมาลัย 
 - ตัดผ้าโปร่งสีชมพูขนาด 55 x 15 cm (เผื่อตะเข็บออกมาข้างละ 0.5 cm) น าผ้ามาประกบ
กัน เย็บผ้าตลอดความยาว กลับผ้าเอาด้านถูกออกข้างนอก มัดด้ายปิดปากของมาลัยด้านหนึ่งก่อน 
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 - น าหินเพอร์ไลต์ตกแต่งกลิ่นใส่ลงไปในถุงที่เย็บเป็นตัวมาลัยให้เต็ม ระหว่างใส่ค่อย ๆ บังคับ
ทรงของมาลัยให้สวยงาม เมื่อใส่หินเต็มแล้วมัดปากถุงด้วยด้าย  
 

         

                                 

 

 

 

 

 

 

 - ร้อยตาข่ายจากดอกพุดดินปั้นที่มีความยากของก้าน 1 cm ลายสี่ก้านสี่ดอก  
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2. อุบะ 
 อุบะส าหรับมาลัยคล้องมือในของที่ระลึกนี  เป็นอุบะแขก  จ านวน 12 ขา  
 

  
3. การประกอบ 
       - เตรียมชิ นส่วนทุกอย่างให้ส าหรับการประกอบพวงมาลัย 

 

 
      - น าตัวมาลัยที่ถักตาข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาร้อยปลายของมาลัยด้วยด้าย น าด้ายมาผูกติดกัน 
น ามาลัยซีก 7 หลักสีชมพูมาผูกติดทับรอยต่อของตัวมาลัย 
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       - น ามาลัยซีกลายตาประกอบ และมาลัยรัดข้อจากดอกพุดสีเขียวมาผูกมัดเข้าวง ผูกด้ายที่ปม
ของอุบะพู่แล้วน าปลายของด้ายมาร้อยกับมาลัยซีกลายตาประกอบ และมาลัยรัดข้อ จัดแต่งให้
สวยงาม 

 

    

 

 

 

       - น าชายด้ายที่ร้อยกับพวงอุบะมาผูกติดกับตัวของมาลัย ต่อกับมาลัยซีกท่ีรัดข้อต่อของตัวมาลัย 
จากนั นตกแต่งรูปทรง ความเรียบร้อยให้สวยงาม 

   
       - น าดอกประกอบจากผ้ามาทาด้วยกาว UHU ติดทับตรงเหนือมาลัยซีกรัดตัวมาลัย รอให้กาว
แห้ง จัดแต่งความเรียบร้อยของพวงมาลัยให้สมบูรณ์ 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 

 1. ชื่อ- นามสกุล  (ภาษาไทย) นายกิตติ  ยอดอ่อน 

         ชื่อ- นามสกุล   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kitti  Yord-on 

        2. เลขหมายบัตรประจ่าตัวประชาชน     1 1008 00191 53 3 

        3. ต่าแหน่งปัจจุบัน      - 

ต่าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

        4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail 

  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 

โทรศัพท์  0-2282-8531-2 ต่อ 6502 

โทรสาร   0-2282-4490  

e-mail :  Kitti.y@rmutp.ac.th 

        5. ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี คบ. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์  

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

   ปริญญาโท คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

    มทร.พระนคร 

        6. สาขาวิชาที่มีความช่านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

             สาขาสังคมวิทยา กลุ่มวิชา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ      

           สถานภาพในการท่าการวิจัยว่าเป็นผู้อ่านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้  

           ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

 7.1 งานวิจัยที่ท่าเสร็จแล้ว  

  - เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าเชิงสร้างสรรค์ 
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        1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล  

           ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Piyatada Seehawatanakul 

        2. เลขหมายบัตรประจ่าตัวประชาชน 3 1006 01896 223 

        3. ต่าแหน่งปัจจุบัน  

          -  ต่าแหน่งบริหาร  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

-  ต่าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร.  02-282-8531-2 ต่อ 5222 

โทรสาร.  02-280-0435  

e-mail     a.Piyatada@hotmail.com 

        5.ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  คศ.บ.  คหกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ปริญญาโท  คศ.ม. คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)        

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        6. สาขาวิชาการท่ีมีความช่านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

สาขาสังคมวิทยา กลุ่มวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ          

           สถานภาพในการท่าการวิจัยว่าเป็นผู้อ่านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้     

            ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

                     - หัวหน้าโครงการวิจัย :  

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทย 
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เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่ : กรณีศึกษา  
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงบูรณาการ  วิชา เทคนิคการจัด
ดอกไม้ ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
คหกรรมศาสตร์  มทร.พรนะนคร 

  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มจากโสนหางไก่ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเซต์ 

   เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลป์ดอกไม้แบบไทย กรณีศึกษา : ประเพณี  

  งานแต่งงาน 

  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ 

  เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทย 

  เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงบูรณาการวิชาเทคนิคการจัด
ดอกไม้ ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์คหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร 

  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มจากโสนหางไก่ด้วยเทคทิคเปเปอร์มาเช่ 

  เรื่อง การศึกษากระบวนการย้อมสีใบตองแห้งด้วยสีธรรมชาติ และสี
วิทยาศาสตร์ เพื่องานศิลปะประดิษฐ์ 

  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าเชิงสร้างสรรค์ 
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 1. ชื่อ- นามสกุล  (ภาษาไทย) ดร.สุชีรา   ผ่องใส 

         ชื่อ- นามสกุล   (ภาษาอังกฤษ) Dr.Sucheera  Phongsai 

        2. เลขหมายบัตรประจ่าตัวประชาชน     3  1303  00199  787 

        3. ต่าแหน่งปัจจุบัน      - 

ต่าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

        4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail 

  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 

โทรศัพท์  0-2282-8531-2 ต่อ 6502 

โทรสาร   0-2282-4490  

e-mail :  Sucheera.ph@hotmail.com 

        5. ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี กศ.บ.  การศึกษาบัณฑิต  ทัศนศิลป์ศึกษา 

  คณะศิลปะกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

   ปริญญาโท กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต  (ทัศนศิลป์ศึกษา)  คณะศิลปะกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 ปริญญาเอก  ปร.ด.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา)   

 คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

        6. สาขาวิชาที่มีความช่านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  ได้แก่  
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา  และสาขาวิชาสังคมศึกษา 

        7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ      

           สถานภาพในการท่าการวิจัยว่าเป็นผู้อ่านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ 

           ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

 7.1  หัวหน้าโครงการวิจัย   
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-  เรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมดอกไม้  จากงานศิลปะไทยในเกาะ
รัตนโกสินทร์   

-  เรื่อง  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมในวิชาหลักการทางศิลปะที่มีต่อการรับรู้เชิง
สุนทรีย์ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร 

 7.2  ผู้ร่วมวิจัย 

 - เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทย 

 -  เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่  :  กรณีศึกษา  
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

งานวิจัยที่ท่าเสร็จแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าเชิงสร้างสรรค์ 
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        1. ชื่อ- สกุล (ภาษาไทย)  นายอารยะ  ไทยเท่ียง 

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Araya Thaitiang 

        2. เลขหมายบัตรประจ่าตัวประชาชน 3 1015 00873 661 

        3. ต่าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 2 ระดับ 7 

 ต่าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  

        4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

  โทรศัพท ์ 0-2665-3777  ต่อ 5651   

 โทรสาร   0-2282-4490  

        5. ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศษ.บ. (หัตถกรรมทอ – ย้อม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง 

       6. สาขาวิชาที่มีความช่านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาสาขาสังคมวิทยา  

กลุ่มวิชา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานคหกรรมศิลปประดิษฐ์ 

       7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ    

          สถานภาพในการท่าการวิจัยว่าเป็นผู้อ่านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้  

          ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย   

                   7.1 งานวิจัยที่ท่าเสร็จแล้ว 

 - เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่ : กรณีศึกษา อ.    

                       พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

- เรื่อง การศึกษาวิธีการเก็บรักษามาลัยกล้วยไม้สด 
- เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลป์ดอกไม้แบบไทยกรณีศึกษา :ประเพณีงาน     

  แต่งงาน 

- เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าเชิงสร้างสรรค์ 
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        1. ชื่อ- นามสกุล  (ภาษาไทย) นายอนุสรณ์  ใจทน 

            ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anusorn  jaiton 

         2. เลขหมายบัตรประจ่าตัวประชาชน  :   3  5019  00273  88 8 

         3. ต่าแหน่งปัจจุบัน    

 - ต่าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

         4. หนว่ยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail 

       - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

                   เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 

                   โทรศัพท์ 0-2282-8531-2 ต่อ 6502 

                   โทรสาร   0-2282-4490  

                   e-mail   Anusorn.j@rmutp.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี คบ. (คหกรรมศาสตร์)   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช 

  ปริญญาโท คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

           มทร.พระนคร 

           6. สาขาวิชาที่มีความช่านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

            สาขาสังคมวิทยา กลุ่มวิชา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           7.ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 

             สถานภาพในการท่าการวิจัยว่าเป็นผู้อ่านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย                

             หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

 7.1 งานวิจัยที่ท่าเสร็จแล้ว   

    เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทย 

   เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะประดิษฐ์จากงานศิลปะไทยในเกาะรัตนโกสินทร์ 

   เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงบูรณาการ วิชาเทคนิคการจัดดอกไม้      
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           ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   

   เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่ : กรณีศึกษา อ.   

                               พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

    เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มจากโสนหางไก่ด้วยเทคทิคเปเปอร์มาเช่ 

                         เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลป์ดอกไม้แบบไทยกรณีศึกษา :ประเพณีงาน  

                                แต่งงาน 

                         เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าเชิงสร้างสรรค์ 
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         1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาว อัมพวัน ยันเสน  

             ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS.Ampawan  Yunsan 

          2. หมายเลขบัตรประจ่าตัวประชาชน   1 84402 00096 67 3 

3. ต่าแหน่งปัจจุบัน 

   - ต่าแหน่งทางวิชาการ  เจ้าหน้าที่บริหารงาน (งานศิลปวัฒนธรรม) 

           4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail 

  - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  เลขที่ 168   ถนนศรีอยุธยา   แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

  โทรศัพท ์ 0-2282-8531-2  ต่อ 6502    

  โทรสาร   0-2280-0435  

  e-mail    Ampawan.y@rmutp.ac.th           

5. ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี  คบ. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์  

    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

   ปริญญาโท  คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

     มทร.พระนคร 

   6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 

              สถานภาพในการท่าการวิจัยว่าเป็นผู้อ่านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ        

              ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

  7.1 งานวิจัยที่ท่าเสร็จแล้ว   

  - เรื่อง กาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าเชิงสร้างสรรค์ 

  - เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มจากโสนหางไก่ด้วยเทคทิคเปเปอร์มาเช่ 
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