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บทคัดยอ 
 

จากงานวิจัยเรื่อง การสรางแบบพิมพนูนต่ําเพ่ือผลิตภาพนูนต่ําจากใบสับปะรดตม ป 2559 

โดย รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา เปนผูวิจัย เพ่ือสรางรายไดใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน กระดาษ        

ใบสับปะรด บานปาซางวิวัฒน อ.เมือง จ.เชียงราย ภาพนูนต่ํายังตองมีการพัฒนาอีก เพ่ือใหไดภาพ

นูนต่ํา ท่ีสวยงามคงทน และสามารถนําวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ มาทําภาพนูนต่ําได 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาตอยอด โดยการนําวัสดุธรรมชาติตางๆ ซ่ึงปราศจากมูลคา มา

ทดลองทําภาพนูนต่ํา เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับภาพนูนต่ํา โดยทดลองใชวัสดุ ท่ีหาไดจากธรรมชาติ 

3 ชนิด คือ ฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย  นํามาทํากระดาษสําหรับทําภาพนูนต่ําเพ่ือใหได

พ้ืนผิวท่ีแตกตางสวยงาม และทําการทดลองเปรียบเทียบหาคุณภาพของภาพนูนต่ํา โดยนําภาพนูนต่ํา 

ท่ีทําจากกระดาษฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย มาหาความพึงพอใจ จากสมาชิกกลุม และ

นักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมโครงการ หลังจากทําการทดลองเสร็จ รวมเปนระยะเวลา ในการแจก

แบบสอบถามประมาณ 3 เดือน  

ผลสรุปออกมาดังนี้ มีผูเยี่ยมชม และตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 59 คน ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 43 คน คิดเปนรอยละ 72.88 ระดับการศึกษาสวนใหญ เปน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 42.37 อายุสวนใหญ 

60 ปข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 27.12 ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ํา ท่ีทําจาก

กระดาษฟางขาว ในประเด็นตางๆ ผูตอบแบบสอบถามเลือก ในระดับมากท่ีสุดจํานวนรวม 89 ครั้ง 

ระดับมาก 126 ครั้ง ระดับปานกลาง 75 ครั้ง และระดับนอย 5 ครั้ง สวนกระดาษท่ีทําจากผักตบชวา 

ผูตอบแบบสอบถามเลือก ในระดับมากท่ีสุดจํานวนรวม 87 ครั้ง ระดับมาก 97 ครั้ง ระดับปานกลาง 

110 ครั้ง และระดับนอย 1 ครั้ง และกระดาษท่ีทําจากเปลือกตนกลวย ผูตอบแบบสอบถามเลือก ใน

ระดับมากท่ีสุดจํานวนรวม 77 ครั้ง ระดับมาก 99 ครั้ง ระดับปานกลาง 110 ครั้ง ระดับนอย 8 ครั้ง 

และระดับนอยสุด 1 ครั้ง 

 

คําสําคัญ : กระดาษฟางขาว,กระดาษผักตบชวา,กระดาษเปลือกตนกลวย,ภาพนูนต่ํา 
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Abstract 

  
 Based on the research on creation of bas-relief molds for production of bas-
reliefs made from boiled pineapple leafs conducted by Rachadasak Pengcum, of 
which purpose was to help generate income for members of Pineapple Leaf Paper 
Community Enterprise, Ban Pasang Wiwat, Mueang District, Chiang Rai Province, it was 
found that the bas-reliefs need further improvements in terms of appearance and 
durability as well as the use of other natural raw materials to produce them.  
 The researcher, therefore, has considered developing the previous research 
by applying other 3 valueless natural materials, which include rice straw, water 
hyacinth and banana stem skin, to make bas-reliefs for different beautiful surfaces of 
the products. Also, the quality of bas-reliefs has been comparatively investigated by 
surveying satisfactions of members of the Community Enterprise and visitors to the 
project towards the bas-reliefs made from rice straw, water hyacinth and banana 
stem skin. The total period of questionnaire distribution was 3 months.  
 There are 59 respondents administering the questionnaires, most of whom 
(43 persons) are female which accounts for 72.88 per cent. The majority of the 
respondents (25 persons) obtained junior/senior secondary school diplomas or 
equivalent, accounting for 42.37 per cent. 16 respondents, or 27.12 percent, are 60 
years of age. As for satisfactions towards the bas-reliefs made from rice straw, 89 
times of “strongly agree” was selected, whereas 126 times of “pretty much agree”, 
75 times of “fairly agree”, and 5 times of “disagree” were marked by the 
respondents. Concerning the bas-reliefs made from water hyacinth, 87 times of 
“strongly agree” was selected while 97 times of “pretty much agree”, 110 times of 
“fairly agree”, and 1 time of “disagree” were chosen. When asked about the bas-
reliefs made from banana stem skin, the respondents selected 77 times of “strongly 
agree”, 99 times of “pretty much agree”, 110 times of “fairly agree”, and 8 times of 
“disagree”. 
 
Keywords: rice straw paper, water hyacinth paper, banana stem skin paper, the bas-
reliefs 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1      ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากงานวิจัยเรื่องการสรางแบบพิมพนูนต่ําเพ่ือผลิตภาพนูนต่ําจากใบสับปะรดตมงบประมาณ 

ป 2558 โดย นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา เปนผูวิจัย และทดลองทําภาพนูนต่ําจากใบสับปะรดตม จนได

ผลสรุปตรงกับความตองการของชุมชน แตผูวิจัย และกลุมวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับปะรด บานปา

ซางวิวัฒน อ.เมือง จ.เชียงราย มีแนวคิดท่ีจะทําภาพนูนต่ํา จากวัสดุธรรมชาติอยางอ่ืนดวย เพ่ือให

ไดมาซ่ึงผลิตภัณฑท่ี หลากหลายรูปแบบ และเปนการเพ่ิมทางเลือก ในการนําวัสดุ จากธรรมชาติ มา

สรางมูลคาเพ่ิม ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําวัสดุท่ีหาไดจากธรรมชาติเชน ฟางขาว ผักตบชวา 

และเปลือกตนกลวย มาทํากระดาษเพ่ือทดลองทําภาพนูนต่ําซ่ึงเปนการตอยอดงานวิจัย และเพ่ือเปน

การสรางรายไดใหกับ กลุมวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับปะรด บานปาซางวิวัฒน  อ.เมือง จ.เชียงราย  

1.2    วัตถุประสงคของงานวิจัย 
        1.2.1 เพ่ือสรางภาพนูนต่ําจากฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย   
        1.2.2 เพ่ือทดลองและเปรียบเทียบภาพนูนต่ําท่ีทําจากวัสดุตางๆ 
        1.2.3 เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับปะรด บาน         
                ปาซางวิวัฒน อ.เมือง จ.เชียงราย  

1.3    ขอบเขตของงานวิจัย 
        1.3.1 สรางแบบพิมพนูนต่ําเพ่ือใชกับวัสดุฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย  
        1.3.2 ถายทอดเทคโนโลยีใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับปะรดบาน        
                ปาซางวิวัฒน อ.เมือง จ.เชียงราย  

1.4    ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
         จากการสํารวจความตองการของชุมชน พบวา ชุมชนมีความตองการ เพ่ิมมูลคา กระดาษ    
ใบสับปะรดใหเปนผลิตภัณฑ ภาพนูนต่ํา โดยการใชกระดาษใบสับปะรดเปนวัตถุดิบ ซ่ึงใหลักษณะ
ชิ้นงานเนื้อสัมผัสแบบหนึ่ง ไมมีความหลากหลาย ชุมชน จึงมีความตองการผลิตภาพนูนต่ํา โดยใชวัสดุ
ท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ ซ่ึงนิยมนําสินคาท่ีผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติไปติดผนังตกแตงบานเรือน กรอบจุดประสงคหลักของการวิจัยคือ การใชวัตถุดิบ และ
สวนประกอบท่ีใชสารเคมี ในการผลิตนอยท่ีสุด และมีการนําวัตถุดิบเหลือใชอ่ืนมาทดลอง เพ่ือใหได
พ้ืนผิวท่ีแตกตางสวยงาม การใชวัตถุดิบท่ีตางกันทําใหการผสมสวนผสมเนื้อเยื่อและกระบวนการผลิต
ภาพนูนต่ําจะมีความแตกตางกัน มีระยะเวลาการผลิตตางกัน ทําใหจําเปนตองทําการวิจัย เพ่ือนําเอา
วัสดุซ่ึงปราศจากมูลคา ใหสามารถทําภาพนูนต่ําท่ีมีลักษณะบงบอกความเปนไทย มีความโดดเดน
สามารถเปนสินคาสงออกตางประเทศได  
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1.5    การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ  
         จากบทความวิจัยของนายวุฒินันท คงทัด เรื่องกระดาษทําดวยมือไดบอกถึง แหลงของเสนใย
ท่ีไดจากพืช คือ แหลงของเสนใย (fibers) สามารถนํามาจากพืชไดเกือบทุกชนิด แตพืชท่ีเหมาะจะนํา  
มาทํากระดาษ ควรจะมีปริมาณเสนใยมาก และมีลักษณะเสนใยยาว แหลงของเสนใยแบงออกเปน
ประเภทไดดังนี้ 

1. เสนใยจากเปลือกในและลําตน เชน ปอสา (paper mulberry) , กระเจี๊ยบ (okra) , เดื่อ 
(fig) ,acacis , gampi หมอน (mulberry) , flax และ ยูคาลิปตัส (eucalyptus) เปนตน 

2. เสนใยจากใบหรือจากกาบใบของลําตนเทียม เชน กลวย (banana) , กลวยปา (abaca) , 
เฟริน(bird net fern) raffia , สบัปะรด (pine apples ) , iris , sisal , yucca เปนตน 

3. เสนใยจากพืชตระกูลหญา เชน ไผ (bamboo) , ชานออย (bagass) , ฟางขาว (rice 
straw) ,ขาวโพด (corn salk and husk) , ขาวสาลี (wheat) เปนตน 

4. เสนใยจากสวนท่ีหอหุมรอบเมล็ดพืช (seed – hair fibers) เชน ฝาย (cotton) , นุน 
(kapok)    เปนตน 

5. เสนใยท่ีไดจากไมตระกูลสน (solf wood) ซ่ึงเปนไมใบแคบและไมใบกวาง (hard wood) 
สวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมทํากระดาษ ซ่ึงตรงกับความตองการของผูท่ีจะทําวิจัย ท่ีตองการนํา
วัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ ฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย มาทําเปนภาพนูนต่ํา ซ่ึงวัตถุดิบ
ดังกลาวสามารถนํามาทําเปนกระดาษได 

1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1.6.1 กลุมวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับปะรดบานปาซางวิวัฒน อ.เมือง จ.เชยีงราย  
                  ใชประโยชนจากการทําวิจัย 
        1.6.2 สรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน กระดาษใบสับปะรด           
               บานปาซางวิวัฒน อ.เมือง จ.เชียงราย  
        1.6.3 เผยแพรในงานประชุมวิชาการ 
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1.7    ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 
        ตารางท่ี 1-1 แสดงระยะเวลาทําการวิจัย 

 
แผนการบริหารแผน

งานวิจัย 
และแผนการดําเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ.2560 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณในการ 
สรางแบบพิมพนูนต่ํา 

            

2. สรางแบบพิมพนูนต่ํา             

3. ทดลองทําภาพนูนต่ํา             

4. ปรับปรุงแกไข             

5. ทดสอบเปรียบเทียบภาพ
นูนต่ํา 

            

6. ดําเนินโครงการจัดอบรม             

7. ติดตามประเมินผล สรุปผล 
การดําเนินโครงการ 

            

8. รายงานผลการดําเนิน  
โครงการ 

            

 



 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 การทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพของภาพนูนต่ําท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติชนิดตางๆ ไดนํา 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ จากงานวิจัยเรื่อง การสรางแบบพิมพนูนต่ําเพ่ือผลิตภาพนูนต่ําจากใบสับปะรดตม 

ป 2559 โดย รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา เปนผูวิจัย มาแสดงในบทนี้เนื่องจากเปนการวิจัยท่ีพัฒนาตอยอด 

จากเรื่องเดิมซ่ึงใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และขบวนการวิจัยท่ีเหมือนกัน ดังตอไปนี้ 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และใชทฤษฎี 

ท่ีเก่ียวของ  มาประยุกตใชในการสรางภาพนูนต่ํา ดังนี้ 

1. การทําแมแบบ/ชิ้นงาน ไฟเบอรกลาส

2. ข้ันตอนการทําภาพนูนต่ําจากเยื่อกระดาษหัตถกรรม

3. วัสดุประสาน

4. ความรูเก่ียวกับประติมากรรม

5. ดินเหนียว

6. การข้ึนรูป

7. สารหลอลื่น

8. กระดาษสา

9. ซิลิโคน

10. คุณสมบัติของกระดาษใบสับปะรด

11. ความสามารถในการเก็บรายละเอียดของลายเสนบนเยื่อกระดาษเสนใยพืช

12. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย

 2.1 การทําแมแบบ/ช้ินงาน ไฟเบอรกลาส 

2.1.1 วัสดุอุปกรณ 

1. เรซ่ินเกรดไฟเบอรกลาส ในท่ีนี้ใชแบบผสมตัวมวงแลว

2. ตัวทําแข็ง (Hardener)

3. ตัวชวยเรงปฎิกิริยา (Cobalt)

4. โมโนสไตรีน

5. ใยแกว CSM #450

6. เจลโคท (Gel Coat)
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7. สีผสมเรซิน 

8. อะซิโตน (Acetone) สําหรับลางแปรง 

9. ข้ีผึ้งถอดแบบ 

10.น้ํายาถอดแบบ PVA (Pva Release Agent) 

11.ผงทัลคัม (Talcum) 

12. ถวยผสมเรซิน 

13. แปรงและลูกกลิ้งสําหรับทาเรซิน 

14. ลูกกลิ้ง สําหรับไลฟองอากาศ 

15. ฟองน้ํา 

16. ผาขัด 

17. กระดาษทราย เบอร 240,150 

18. มีด,กรรไกร 

19. เครื่องมือท่ีใชตัด เจียร หรือเจาะ 

20. ไมไอศกรีม ใชกวนเรซ่ินกับตัวทําแข็งใหเขากัน 

21. ผาปดมูก 

22. ถุงมือ 

23. หลอดฉีดยา 

2.1.2 ตนแบบงานไฟเบอรกลาส 

ควรมีลักษณะเรียบมัน เชน วัสดุพวกพลาสติก งานไฟเบอรกลาสเอง หรือวัสดุท่ีผิวเรียบและ

พนสีเคลือบทับอยางดี และพวกโลหะท่ีมีผิวมัน 

กรณีตนแบบมีผิวไมเรียบ เชนหิน หรือการแกะสลักไม และตองการรายละเอียดลักษณะของ

งานแบบนั้นใหทําแมแบบดวยซิลิโคนเพ่ือเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน 

 

2.1.3 วิธีทําแมแบบ 

1. เตรียมตนแบบ โดยการทําความสะอาดดวยน้ํา แลวตากใหแหง 

2. ขัดผิวชิ้นงานดวยข้ีผึ้งถอดแบบ โดยใชฟองน้ําหรือผาปายข้ีผึ้งแลววนเปนกนหอยใหท่ัว

ชิ้นงาน พอข้ึผึ้งเริ่มแหงจึงเช็ดออก ทําแบบนี้ 4 – 5 ครั้งเพ่ือใหข้ึผึ้งเคลือบผิวเปนฟลมท่ัวท้ังชิ้นงาน 

3. ทาหรือพนน้ํายาถอดแบบ PVA แลวท้ิงไวใหแหง อาจตองทาหลายครั้งจนท่ัวชิ้นงาน 
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4. เตรียมเจลโคด ใหผสมโมโนสไตรรีน 5 – 10 % ผสมตัวมวง 0.2 % หรือดูสีใหมีสีมวงออน 

ๆ ถาตองการสีใหผสมสีผสมเรซ่ิน เม่ือตองการใชงานใหเจลโคตลงในถวยพลาสติกปริมาณเทาท่ีจะใช 

ตวงตัวทําแข็งลงไปประมาณ 1 – 2% ของปริมาณเจลโคต ใชไมกวนเบาๆใหเขากัน โดยการกวนเนน

ท่ีขอบดานขางถวยและกนถวย ตัวทําแข็งตองเขาเปนเนื้อเดียวกันจึงสามารถใชงานได 

5. ทาหรือพนเจลโคทท่ีแมแบบ แลวท้ิงใหแข็งตัว 

6. ใชเรซ่ินเกรดไฟเบอรกลาสท่ีผสมตัวมวงแลว(อาจผสมผงทัลคัมและสี)ตวงในถวยพลาสติก

ปริมาณเทาท่ีจะใช ตวงตัวทําแข็งลงไปประมาณ 1 – 2% ของปริมาณเรซ่ิน ใชไมกวนเบาๆใหเขากัน 

โดยการกวนเนนท่ีขอบดานขางถวยและกนถวย ตัวทําแข็งตองเขาเปนเนื้อเดียวกันจึงสามารถใชงาน

ได 

7. ทาสวนผสมของเรซ่ินลงบนชั้นท่ีลงเจตโคตไปแลว รอจนเริ่มเซ็ตตัว ใชนิ้วแตะดูจะหนึบ ๆ 

มือ ใชเวลาประมาณ 20- 30 นาที 

8. วางใยแกวทับท่ีแมแบบ กรณีท่ีเปนซอกใหยีใยแกวเปนเสนเล็ก ๆ แลวแปะลงตามซอกนั้น 

จากนั้นใชลูกกลิ้งเหล็กรีดใยแกวใหจมลงในเรซ่ิน 

9. ใชแปรงจุมเรซ่ินท่ีผสมตัวทําแข็ง  ทาทับท่ีใยแกว แลวใชลูกกลิ้งเหล็กไลน้ํายา เพ่ือให

แนใจวาใยแกวติดชิ้นงานดีแลว และไมมีฟองอากาศในเนื้อเรซ่ิน รอใหแข็งใชเวลาประมาณ 2 - 3 ชม. 

10. ถาตองการความแข็งแรงของแมแบบ ใหทําซํ้าในขอ. 7 – 9 ตามจํานวนชั้นท่ีตองการ 

11. เม่ือปลอยใหแข็งตัวประมาณ 2 - 3 ชม. แลว ใหทําการแตงขอบโดยใช เครื่องมือตัด 

กรรไกร 

12. ถอดแมแบบออกโดยคอยแซะขอบของชิ้นงานดวยใชลิ่มไมตอก , ใชน้ําอัด หรือ ลมเปา 

13. เม่ือถอดแมแบบไดแลว ขัดผิวชิ้นงานดวยข้ีผึ้งถอดแบบ โดยใชฟองน้ําหรือผาปายข้ีผึ้ง

แลววนเปนกนหอยใหท่ัวชิ้นงาน พอข้ึผึ้งเริ่มแหงจึงเช็ดออก ทําแบบนี้ 4 – 5 ครั้งเพ่ือใหข้ึผึ้งเคลือบผิว

เปนฟลมท่ัวท้ังชิ้นงาน เพ่ือเตรียมหลอชิ้นงานไฟเบอรกลาสตอไป  

2.1.4 วิธีทําช้ินงานไฟเบอรกลาส 

1. เตรียมแมแบบ โดยการทําความสะอาดดวยน้ํา แลวตากใหแหง 

2. ทาหรือพนน้ํายาถอดแบบ PVA แลวท้ิงไวใหแหง อาจตองทาหลายครั้งจนท่ัวชิ้นงาน 

3. เตรียมเจลโคด ใหผสมโมโนสไตรรีน 5–10 %ผสมตัวมวง 0.2 % หรือดูสีใหมีสีมวงออน ๆ 

ถาตองการสีใหผสมสีผสมเรซ่ิน เม่ือตองการใชงานใหเจลโคตลงในถวยพลาสติกปริมาณเทาท่ีจะใช 

ตวงตัวทําแข็งลงไปประมาณ 1 – 2% ของปริมาณเจลโคต ใชไมกวนเบาๆใหเขากัน โดยการกวนเนน

ท่ีขอบดานขางถวยและกนถวย ตัวทําแข็งตองเขาเปนเนื้อเดียวกันจึงสามารถใชงานได 
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4. ทาหรือพนเจลโคทท่ีชิ้นงาน แลวท้ิงใหแข็งตัว 

5. ใชเรซ่ินเกรดไฟเบอรกลาสท่ีผสมตัวมวงแลว(อาจผสมผงทัลคัมและสี) ตวงในถวยพลาสติก

ปริมาณเทาท่ีจะใช ตวงตัวทําแข็งลงไปประมาณ 1 – 2% ของปริมาณเรซ่ิน ใชไมกวนเบาๆใหเขากัน

โดยการกวนเนนท่ีขอบดานขางถวยและกนถวย ตัวทําแข็งตองเขาเปนเนื้อเดียวกันจึงสามารถใชงาน

ได 

6. ทาสวนผสมของเรซ่ินลงบนชั้นท่ีลงเจตโคตไปแลว รอจนเริ่มเซ็ตตัว ใชนิ้วแตะดูจะหนึบ ๆ 

มือ ใชเวลาประมาณ 20- 30 นาที 

7. วางใยแกวทับท่ีแมแบบ กรณีท่ีเปนซอกใหยีใยแกวเปนเสนเล็ก ๆ แลวแปะลงตามซอก

จากนั้นใชลูกกลิ้งเหล็กรีดใยแกวใหจุมลงในเรซ่ิน 

8. ใชแปรงจุมเรซ่ินท่ีผสมตัวทําแข็ง  เททับท่ีใยแกว แลวใชลูกกลิ้งเหล็กไลน้ํายา เพ่ือใหแนใจ

วาใยแกวติดชิ้นงานดีแลว และไมมีฟองอากาศในเนื้อเรซ่ิน รอใหแข็งใชเวลาประมาณ 2 - 3 ชม. 

9. ถาตองการความแข็งแรงข้ึนของแมแบบ ใหทําซํ้าในขอ. 7 – 9 ตามจํานวนชั้นท่ีตองการ 

10. เม่ือปลอยใหแข็งตัวประมาณ 2 - 3 ชม. แลว ใหทําการแตงขอบโดยใช เครื่องมือตัด 

กรรไกร 

11. ถอดชิ้นงานออกจากแมแบบโดยคอยแซะขอบของชิ้นงานดวยใชลิ่มไมตอก , ใชน้ําอัด 

หรือ ลมเปา 

12. ตัดแตงชิ้นงานดวยกรรไกร เจียขอบชิ้นงานใหเรียบรอย สวยงาม ขัดดวยกระดาษทราย 

ก็จะไดชิ้นงานตามตองการ เพ่ือนําไปทําสีตอไป 

  

 

ขอสังเกตุ 

1. การผสมเรซ่ิน + ตัวมวง 0.2% ของน้ําหนักเรซ่ิน + ตัวทําแข็ง 0.5 - 2% เรซ่ินจะแข็งตัว

ภายใน 2 - 3 ชม.ถาตองการลดความหนืด ใหผสมโมโนสไตรีนกอนผสมตัวทําแข็ง ประมาณ 5- 10 % 

2. การพนน้ํายาถอดแบบ ท้ิงไวประมาณ 20 นาที 

3. ลางแปรงและอุปกรณดวยอะซิโตน  

4. การทํางานไฟเบอรกลาสควรสวมผาปดจมูก ถุงมือ และเครื่องแตงกายท่ีรัดกุม เพ่ือ

ปองกันฝุนละอองและกลิ่นจากเรซ่ินและไฟเบอรกลาส 

[http://www.allartcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=487712](ALL ART 

CENTER™) 

 

http://www.allartcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=487712
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2.2 ข้ันตอนการทําภาพนูนต่ําจากเย่ือกระดาษหัตถกรรม 

 2.2.1 การปนแบบพิมพ (MOLD)  

การทําตนแบบพิมพจะดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับการสรางตนแบบพิมพเปนงานท่ีตองอาศัยฝมือ

ความรูพ้ืนฐานและทักษะทางดานศิลปะเขามาประกอบในการปนแบบพิมพดวยโดยการใชดินน้ํามัน

มาปนข้ึนรูปตามตนแบบท่ีตองการจัดทําตนแบบและขนาดใหมีความเหมาะสมตองไมสูงเกินไปและต่ํา

เกินไป ตองคํานึงถึงการใชเยื่อกระดาษกดลงไปในแบบพิมพปูนพลาสเตอรการลอกและการแกะเยื่อ

กระดาษออกจากแบบพิมพปูนพาสเตอรดวย จากนั้นใชเครื่องมือในการปนตกแตงและเก็บ

รายละเอียดสวนตางๆของแบบพิมพใหเห็นเดนชัดสําหรับผูท่ีไมถนัดในการปนตนแบบพิมพสามารถใช

วัสดุอ่ืนท่ีอยูในธรรมชาติเชนผลไมตางๆผลิตภัณฑจากไมแกะสลักหรือปูนปนรูปแบบตางๆเปนตน

สามารถนํามาเปนตนแบบพิมพแทนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1  แสดงแบบพิมพปนภาพวิวภูเขาจากดินเหนียว 
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ภาพท่ี 2-2  แสดงแบบพิมพปนภาพหนุมานจากดินเหนียว 

 

 2.2.2 การหลอแบบพิมพดวยปูนพลาสเตอร 

หลังจากปนดวยดินน้ํามันเสร็จเรียบรอยแลวนํากรอบไมท่ีจัดเตรียมไวมาวางแลวจัดแบบใหมี

ความเหมาะสมกับชิ้นงานใชดินน้ํามันอุดตามรองรอยตางๆ ของกรอบไมดานนอกใหท่ัวจากนั้นจึงนําปู

นพลาสเตอรมาผสมกับน้ําสะอาดท่ีเตรียมไวในภาชนะตักปูนพลาสเตอรใสลงไปในน้ําสังเกตดูท่ีปูน 

พลาสเตอรตองใหเสมอกันกับผิวน้ําท่ีใสลงไปในภาชนะแลวใชชอนคนหรือกวนละลายปูนพลาสเตอร

กับน้ําใหเขากัน การคนตองใหไปในทิศทางเดียวกันอยาใหจับตัวกันเปนกอนในการคน ยอมเปนผลดี

ตอความแข็งแรงของปูนพาสเตอรตลอดจนการดูดซึมของน้ําเม่ือคนละลายดีแลวนําปูนพลาสเตอรเท

ลงในแบบพิมพแลวปลอยท้ิงไวใหแข็งตัวและเม่ือแข็งตัวดีแลวจึงถอดกรอบไมออกจากแบบพิมพ

ตรวจสอบและตกแตงใหเรียบรอยกอนนําไปใชงาน 
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ภาพท่ี 2-3  แสดงการหลอแบบพิมพดวยปูนพลาสเตอร 

ท่ีมา : www.saks108.blogspot.com กันยายน 

 

 2.2.3 การเตรียมเยื่อและการกดเยื่อกระดาษ 

โดยการนํากระดาษท่ีใชประโยชนแลวเชนกลองกระดาษลูกฟูกตางๆ และเศษกระดาษสาท่ีใช

แลวมาแชน้ําท้ิงไว 1 คืนแลวใชเครื่องตีเยื่อกระดาษ เพ่ือใหเยื่อกระดาษนั้นแตกกระจายไมใหรวมตัว

กันเปนกอนปรากฏวาเยื่อกระดาษท่ีผานแชน้ําและตีเยื่อมาแลวจะไดเยื่อท่ีมีความยาวและฟูข้ึนซ่ึงเปน

คุณสมบัติท่ีดีของกระดาษโดยท่ัวไปท่ีตองการเยื่อท่ีมีความยาวความเหนียวและความแข็งแรงทําให

กระดาษไมฉีกขาดไดงายใชเวลาในการตีครั้งละ 10 – 15 นาทีหรือตามตองการจากนั้นถายเยื่อออก

จากเครื่องตีเยื่อนํามาชั่งน้ําหนักเพ่ือกําหนดความหนา – บางของกระดาษเสร็จแลวนําเยื่อกระดาษท่ี

ผานการชั่งน้ําหนักแลวมากระจายลงในตะแกรงไมท่ีขึงดวยตาขายไนลอนท่ีวางอยูในอางน้ําใชมือ

กระจายเยื่อไปใหท่ัวท้ังตะแกรงและสังเกตดูเยื่อท่ีกระจายออกไปนั้นตองใหมีความสมํ่าเสมอท่ัวท้ัง

ตะแกรงดวย เสร็จแลวยกตะแกรงไมข้ึนพักไวกอน โดยใหอยูเหนือผิวน้ําเพ่ือใหน้ําในตะแกรงไหลออก

ใหหมด แลวจึงนําไปตากแดดพอหมาดๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง 

เม่ือตากกระดาษพอหมาดๆ ไดท่ีแลวนําเยื่อกระดาษออกจากตะแกรงไมมาวางลงบนแบบพิมพ

ปูนพลาสเตอรท่ีไดจัดเตรียมไวแลวใชฟองน้ําคอยๆ กดเยื่อกระดาษลงไปท่ีแบบพิมพท่ีละนอยๆ ตาม

รองรอยตางๆ ของแบบพิมพจนท่ัวท้ังภาพ การกดเยื่อกระดาษแรงๆ จะทําใหเยื่อกระดาษฉีกขาด    

ไดงายและเม่ือกดเยื่อกระดาษเสร็จเรียบรอยแลวปลอยท้ิงไว 10 นาทีจากนั้นคอยๆ ลอกและแกะเยื่อ

กระดาษออกจากแบบพิมพปูนพาสเตอรนําไปแขวนและผึ่งลมใหแหงสนิทเพ่ือรอการตกแตงสี         

ในข้ันตอนสุดทายตอไป 
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 2.2.4 การลงสีปดผงฝุนทองเงินนาค 

หลังจากผึ่งลมจนแหงสนิทดีแลว นําภาพท่ีไดมาพนดวยสีดําสเปรยพนลงไปใหท่ัวท้ังแผนภาพ

แลวปลอยท้ิงไวใหแหง จากนั้นนําสีผงฝุนท่ีตองการใชแปรงปดผงสีฝุนและแลคเกอร เปนตัวชวยใน

การยึดเกาะประสาน ทําการปดผงฝุนสีท่ีตองการใหท่ัวท้ังแผนภาพ ปลอยท้ิงไวใหแหง จากนั้นจึงใช

แลคเกอรสเปรยพนใหท่ัวท้ังแผนภาพ จะทําใหภาพท่ีไดมีความแข็งแรง และจะได“ภาพนูนต่ําจากเยื่อ

กระดาษ” ตามท่ีตองการ 

 

2.3 วัสดุประสาน 

วัสดุประสาน เปนสวนผสมของของเหลวหรือวัสดุก่ึงของเหลวท่ีสามารถเชื่อมติด หรือประสาน

วัสดุสองชิ้นเขาดวยกัน กาว มีอยูหลากหลายรูปแบบท้ังมาจากธรรมชาติหรือสารเคมีสังเคราะห ซ่ึง

การใชงานมักจะข้ึนอยูกับวัสดุท่ีจะนํามาติดกัน กาวนิยมใชติดวัสดุท่ีมีลักษณะบาง หรือวัสดุท่ีแตกตาง

กัน โดยกาวจะแตกตางจากการเชื่อมวัสดุแบบอ่ืนคือ กาว (Glue) หมายถึงวัสดุท่ีใชเชื่อมประสานวัตถุ

ใหติดกัน (สาคร คันธโชต,ิ 2547:  158) แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

 2.3.1 กาวธรรมชาติ 

กาวธรรมชาติท่ีผลิตจากหนัง และกระดูกสัตวไดจากการเค่ียวเอ็นหนังและกระดูกสัตวผสมกับ

น้ําแลวปลอยใหตกสะเก็ด จนสามารถลอกออกเปนชั้นๆได กาวท่ีทําจากชิ้นสวนของปลาปกติจะเปน

ของเหลว และกาวท่ีไดจากพืชไดแก ยางเหนียวของตนไม และแปง วัสดุประสานธรรมชาติท้ังหมดจะ

เสื่อมคุณภาพเม่ือผึ่งลมกับอากาศ เชนวัสดุท่ีเปนแปงเปยก วัสดุประสานเหลานี้ปกติเปนสวนผสมของ

แปงกับน้ํา เชน กาว ยางไม (ยางสน)หรือน้ํายางเหนียว ยางไมถูกใชงานมากเพราะวายางไมจะไมหด

ตัว การท่ีมีฐานเปนแปงสามารถลอกออกโดย การขัดถู กาวจํานวนมากทําจากแปงมันสําปะหลังและ

ใชเปนตัวประสาน เชน ปดฉลากและแสตมป รากของตนมันสําปะหลังท่ีเปนแปง แปงขาวโพด และ

แปงจากมันฝรั่ง ใชเปนตัวประสานในไมอัดเกรดต่ํา ยางธรรมชาติมีการยึดเกาะกันสูงและติดกันอยาง

แข็งแรง และมีความเหนียวเริ่มตนดี 

 2.3.2 กาวสังเคราะห เปนกาวสังเคราะหท่ีไดจากการผสมกันระหวางสารเคมีชนิดตางๆท่ีมี

คุณสมบัติในการยึดเกาะชิ้นงาน 2 ชนิดใหเขากันซ่ึงอาจแบงกาวเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ 

  2.3.2.1 กาวประเภทท่ี 1 เปนพวกท่ีมีสายโซของโมเลกุลยาวอยูแลวแตจะละลายหรือ

แขวนลอยอยูในตัวทําลายอยางเชน กาวน้ํา (ใส ๆ) กาวลาเทกซ (สีขาวขุน) หรือกาวยาง กาวประเภท

นี้ตองรอใหตัวทําละลายแหงออกไปหมดเสียกอนจึงจะแข็ง และยึดติดของบางอยางได 

กาวลาเทกซ เหมาะกับงานกระดาษเม่ือโดนความรอนจะออนตัว และละลายน้ําเย็นได ใชเปน

วัสดุประสานไดดีใชประสานงานท่ัวๆไป และใชในวงการอุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือเปนกาวของงานชาง
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ไมในปจจุบัน เพราะรอยประสานแข็งแรงกวาการประสานดวยตะปู และทํางานไดสะดวกรวดเร็ว มี

จุดเดนคือ ราคาถูก ใชงานงาย 

  2.3.2.2 กาวประเภทท่ี 2 เปนพวกท่ีเริ่มจากโมเลกุลเล็กๆ ซ่ึงอาจจะเปนโมโนเมอร      

ตัวเดียว หรือไมก็สองตัวมาตอกัน กาวแบบนี้จะใชปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือทําใหสายโซยาว สวนตัวอยาง

ท่ีรูจักกันดีก็คือซูปเปอรกลู หรือกาวตราชาง ตอนท่ีกาวตราชางอยูในหลอดจะเปนของเหลวใส      

ไหลไปมาไดงาย เพราะเปนโมเลกุลเล็กๆ แตพอบีบออกมา กาวจะแข็งตัวเนื่องจากโดนความชื้น โดย

ความชื้นนี้เองท่ีจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีทําใหโมเลกุลเล็กๆ มาตอกันเปนสายโซยาวๆ ทําใหกาวตรา

ชางใชติดวัตถุไดหลายชนิด เพราะวาท่ีผิวของวัตถุมักมีความชื้นเสมอ 

กาวพวกท่ีสองอีกแบบหนึ่งเรียกวา กาวอีพอกซ่ี (Epoxy) จะมี 2 หลอด หลอดหนึ่งมีชื่อ

เรียกวาเรซ่ิน (Resin) สวนอีกหลอดหนึ่งเรียกวา ตัวทําใหแข็ง (Hardener) กาวอีพอกซ่ี นี้ถาใชแค

หลอดเดียวจะไมเหนียวตองใช 2 หลอดผสมกันอยางเหมาะสม ท่ีเปนอยางนี้เพราะวา สารเคมีใน

หลอดแรกท่ีเรียกวาเรซ่ินนั้น มีโครงสรางโมเลกุลเปนสายโซสั้นๆ ซ่ึงยังไมเปนกาวแข็งแตถาเติมตัวทํา

ใหแข็งเขาไป ตัวทําใหแข็งก็จะไปยึดสายโซสั้นๆ เขาดวยกัน ทําใหไดโมเลกุลใหญคลายรางแห สงผล

ใหกาวอีพอกซ่ีแข็งแรงมาก กาวอีพอกซ่ียึดติดไดดีกับวัสดุแทบทุกชนิด ทนแรงเคนไดดีแลยังทนน้ํามัน

ความชื้น ใชกันมากในการติดแกว เซรามิค เหล็กหรือไม 

  2.3.2.3 กาวประเภทท่ี 3 จะมาในรูปของแข็งเปนแทงพลาสติกยาวๆ และตองใชปนท่ีให

ความรอนทําใหหลอมละลาย การพวกนี้เริ่มตนก็เปนสายโซยาวๆ แตเนื่องจากไมมีตัวทําละลายจึงมี

สภาพเปนของแข็ง เวลาใชก็จะตองใหความรอนใหกาวหลอมเหลวแลวปลอยใหเย็นตัวแขงใหมอีกครั้ง 

ตัวอยางในเชิงพาณิชยก็เชน กาวแทงโพลิเอไมด (Polyamide) กาวพวกนี้มีจุดเดนคือไมคอยหดตัว 

แตมีจุดออนคือไมทนความรอน 

 

ชนิดของกาว (Kinds of Glue) 

1. กาวพอลลี่ไวนิลเรซินอีมัลชัน (Polyvinyl Resin Emulsion Glue) โดยท่ัวไปเรียกวา กาวลิ

ไวนิล หรือกาวขาว กาวชนิดนี้อยูในรูปแบบของของเหลวแข็งตัวไดดีในอุณหภูมิประมาณ 60 องศา 

หรือ สูงกวา ใชเวลาแข็งตัวประมาณ 30 นาที ใชกับงานไม งานกระดาษ งานเครื่องหนัง งานเครื่อง

เคลือบดินเผา งานซอมภายในบานกาวชนิดนี้เหมาะกับงานโครงสรางภายใน ใชงานไดงาย การ

แข็งตัวฃองกาวเร็ว ไมมีรอยเปอนท่ีชิ้นนงานไมหรืออุปกรณยึดเหนี่ยวไมไดด ี

2. กาวยูเรียฟอรมาดีไฮดเรซิน (Urea Formaide Resin Glue) โดยท่ัวไปเรียกวา กาวยูเรีย  

เรซิน เนื้อกาวมีลักษณะเปนผงแหงคลายนม ประกอบดวยน้ํายาทําใหกาวแข็งตัววิธีใชตองผสมกับน้ํา

หรือถาในอุตสาหกรรมจะอยูในรูปของเหลวผสมกับสารเรงปฏิกิริยา จึงทําใหการแข็งตัวปกติ ใชกับ

งานบาน งานโรงเรียน และงานซอมแซม 
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3. รีซอซีนอลฟอมาไฮดเรซิน (Resorinol Formaide Resin Glue) โดยท่ัวไปเรียกวา กาวรี

ซอซีนอล ใชกับงานเครื่องเรือน หรือผลิตภัณฑไมนอกอาคาร งานโครงสรางท่ีตองทนกับความเปยก

ชื้น งานท่ีเก่ียวของกับน้ํา กาวชนิดนี้มี 2 รูปแบบคือ เปนกาวเหลวท่ีมีสีแดงทึบ และเปนแบบแปงผงท่ี

ทําใหกาวแข็งตัว หรือสารเรงปฏิกิริยาท่ีทําใหกาวแข็งตัว 

4. กาวอีพอกซ่ี(Epoxy Resin Glue) เปนกาวท่ีมีการยึดเหนี่ยวท่ีมีความแข็งแรงสูง กาวชนิดนี้

แข็งตัวเร็ว ลักษณะของกาวมีความคลายกับกาวรีซอซีนอล กาวชนิดแบงแยกออกเปน 2 สวนคือ กาว

อีพอกซ่ีสีขาว (Whith Epoxy) และสารเรง (Cartalyst) การผสมจะผสมอัตราสวนเทากันระหวาง

ตัวเรซินกับสารเรง 

5. กาวคอนแทคซีเมนต (Contact) Cement) ใชทาพ้ืนผิวหนางานซ่ึงกันและกันไดดีแมกระ

ท้ังชิ้นงานท่ีเปนกระดาษกาวชนิดนี้ใชเวลาในการติดกาวไดรวดเร็วระยะเวลาของการแข็งตัวของกาว

ประมาณ 1-2 ชั่วโมง กาวคอนแทคซีเมนจะอยูในรูปของเหลวเจือจางทํามาจากยางเทียมท่ีทนน้ํามัน

ใชงานพลาสติก งานตอยึดชิ้นสวนผลิตภัณฑไม งานเสื้อผาเครื่องหนัง และงานโลหะแผน 

6. กาวเคซิน (Casein Glue) โดยท่ัวไปเรียกวา กาวนม ทํามาจากนมเปรี้ยว สารประกอบน้ํา

มะนาวและสารประกอบโซเดียมไฮดรอกไซด จะผลิตออกมาในรูปผงและผสมน้ําเย็นเม่ือนํามาใชงาน 

เม่ือผสมแลวกาวจะแข็งตัวภายใน 15 นาที กาวชนิดนี้จัดเปนพวกท่ีทนตอน้ําแตใชในงานโครงสราง

ภายใน งานไมท่ีมีปริมาณความชื้นสูง และงานขอตอโครงสรางตางๆ 

7. กาวสัตว (Animal Glue) โดยท่ัวไปเรียกวา กาวหนังสัตว ทํามาจากหนังของสัตวและ

กระดูกสัตว กาวชนิดนี้นิยมใชกันมานานในสมัยกอนท่ียังไมมีการผลิตกาวสังเคราะห กาวชนิดนี้ไมทน

น้ํา 

8. กาวพลาสติกซีเมนต (Plastic Cement) โดยท่ัวไปเรียกวา กาวเรื่องบิน จะผลิตออกมาใน

รูปหลอด เปนกาวท่ีใชในการซอมแซมบานท่ีทันสมัย ใชในงานกอสราง จะแข็งตัวเร็วมากภายใน 10 

นาที 

9. กาวยาง (Rubber Cement) ใชกับงานท่ีมีผิวหนาแหง กาวชนิดนี้ใชกับงานประกอบพ้ืนผิว

โตะ งานเครื่องปนดินเผา งานแผนกระเบื้อง งานพลาสติกใชงานติดกระดาษ งานแบบจําลองกระดาษ

แข็ง ไมทนตอความชื้น 

10. กาวลาเท็กซ (Lartax) นิยมใชกันมาก ทํามาจากยางพาราและยางไมท่ีไดมาจากธรรมชาติ

หรือสังเคราะหก็ตาม สวนมากมักเปนกาวท่ีไดมาจากน้ํายาง (Rubber Lartax) แลวมีการเติมสารเคมี

ลงไปเพ่ือทําใหมีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวของกาวใหติดดีข้ึน 

ในการศึกษาแผนงานพิเศษเรื่องผลิตภัณฑภาพนูนต่ําจากฟางขาวครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกกาวลา

เท็กซมาเปนวัสดุในการยึดเกาะใหประสานตัวกันเปนอยางดี เนื่องดวยคุณสมบัติของกาวลาเท็กซเปน

กาวท่ีสามารถยึดติดกับงานท่ัวๆ ไปได ราคาถูก ใชงานไดงาย หาซ้ือไดท่ัวไปในทองตลาด 
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ภาพท่ี 2-4  แสดงสารประสาน 

ท่ีมา : ดวงแกว สองพัง. (2548). ผลิตภัณฑภาพนนูต่ําจากฟางขาว. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : 
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(สาขาโชติเวศ) 

 

2.4 ความรูเกี่ยวกับประติมากรรม (Sculpture)  

เปนงานศิลปะท่ีแสดงออกดวยการปน แกะสลัก หลอ และการจัดองคประกอบความงามอ่ืน 

ลงบนสื่อตางๆ เชน ไม หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพ่ือใหเกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา 

สามารถสื่อถึงสิ่งตางๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษยโดยชิ้นงาน ผานการสรางของ

ประติมากร ประติกรรมเปนแขนงหนึ่งของทัศนศิลป ผูทํางานประติมากรรม มักเรียกวา ประติมากร 

งานประติมากรรมท่ีเก่ียวกับศาสนามักสะกดใหแตกตางออกไปวา ประติมากรรม ผู ท่ีสรางงาน

ประติมากรรม เรียกวา ปฏิมากร 

 2.4.1 ประเภทของงานประติมากรรม  

  2.4.1.1 ประติมากรรมแบบนูนต่ํา (Bas Relief) มีความสูงจากพ้ืนไมถึงครึ่งหนึ่งของรูป

จริง จะมีความหนาหรือนูนจากฐานท่ีรองรับข้ึนมาเพียงเล็กนอย หรือตองไมมีสวนหนึ่งสวนใดลอยยื่น

ออกจากพ้ืนหลัง เปนรูปทรงท่ีตองมองจากดานหนาเพียงดานเดียว โดยจะมีฐานอยูดานหลัง เรื่องราว

ท่ีปนเปนรูปคน สัตว หุนนิ่ง หรือวัสดุสิ่งของตางๆ ไดแก รูปเหรียญ รูปนูนใชตกแตงประดับอาคาร

ทางสถาปตยกรรม โบสถ วิหาร พระเครื่อง  

  2.4.1.2 ประติมากรรมนูนสู ง ได แก  ประติมากรรม ท่ี ไม ลอยตั ว มี พ้ื นหลั ง ตั ว

ประติมากรรมจะยื่นออกมาจากพ้ืนหลังคอนขางสูง สามารถมองเห็นได 3 ดาน ประติมากรรมท่ีเปน

ลวดลายประดับตกแตงดวย เชน ประติมากรรมปูนปนประดับกระจกหนาบาน พระอุโบสถและวิหาร
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ตาง ๆ ตลอดจนถึงการประดับตกแตงสถาปตยกรรมในปจจุบัน เชน ประติมากรรมท่ีปนเปนเรื่องราว

หรือเปนลวดลายประดับตกแตงอาคาร ตกแตงฐานอนุสาวรีย ตกแตงสะพาน และสิ่งกอสรางตาง ๆ 

เปนตน และ ลอยและบินได 

  2.4.1.3 ประติมากรรมลอยตัว ไดแก ประติมากรรมท่ีปน หลอ หรือแกะสลักข้ึนเปน

รูปรางลอยตัวมองไดรอบดาน ไมมีพ้ืนหลัง เชน รูปประติมากรรมท่ีเปนอนุสาวรียประติมากรรมรูป

เหมือน และพระพุทธรูปลอยตัวสมัยตาง ๆ ตลอดไปจนถึงประติมากรรมสําหรับประดับตกแตง เปน

ตนประติมากรรมประเภทลอยตัวของไทยท่ีรูจักกันดี คือ พระพุทธรูปสมัยตาง ๆ โดยเฉพาะ

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซ่ึงถือวาเปนพระพุทธรูปคลาสิคของไทยนั้นนับเปนประติมากรรมลอยตัวท่ี

สมบูรณแบบ 

 
 

ภาพท่ี 2-5  แสดงประติมากรรม (Sculpture) 

ท่ีมา : ดวงแกว สองพัง. (2548). ผลิตภัณฑภาพนนูต่ําจากฟางขาว. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : 
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(สาขาโชติเวศ) 

2.5 ดินเหนียว 

    ในบรรดาวัตถุดิบท้ังหลายท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก โดยเฉพาะหัตถกรรมพ้ืนบาน อาทิ 
หมอ ไห กระถาง อิฐ นั้น ดินเหนียวเปนวัตถุดิบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  

    ดินเหนียว เปนดินท่ีเกิดจากตะกอนท่ีพัดพามาทับถมกัน ธรรมชาติของดินเหนียว จะประกอบดวย
แรเคโอลิไนต (kaolinite) เปนสวนใหญ โดยแรเคโอลิไนตท่ีพบในดินเหนียว มักมีผลึกท่ีไมสมบูรณ
และมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบแรดินชนิดอ่ืนๆ อาทิ มอนมอริลโลไนต (monmorillonite) อิลไลต 
(illite) ควอรทซ (quartz) แรไมกา (mica) แรเหล็กออกไซด (iron oxide) รวมท้ังมักมีสารอินทรีย
ปะปนอยูเสมอ ดินเหนียวมีสีตางๆ เกิดจากการมีแรธาตุชนิดตางๆ ในปริมาณท่ีแตกตางกัน อาทิ สีดํา 
เทา ครีม และน้ําตาล ดินเหนียวท่ีมีสีเทาหรือดํานั้น จะมีอินทรียวัตถุปนมาก สวนดินเหนียวสีครีมหรือ
น้ําตาล มาจากแรเหล็กท่ีปะปนอยู  
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    ดินเหนียวมีสมบัติเดนในการนํามาข้ึนรูปคือ มีความเหนียว และเม่ือแหงมีความแข็งแรงสูง ทําให
ผลิตภัณฑหลังแหงมีความแข็งแรง แตอยางไรก็ตาม เม่ือแหง ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูง ซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลิตภัณฑมีการแตกราว ดังนั้นจึงไมนิยมใชเนื้อดินเหนียวลวนๆ ในการข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ แตตองมีการผสมวัสดุท่ีไมมีความเหนียว อาทิ ดินเชื้อ หรือทราย เพ่ือลดการดึงตัวและหด
ตัว ซ่ึงจะชวยลดปญหาการแตกราว เนื่องจากการหดตัวของดินได ดินเหนียวหลายชนิด มีชวง
อุณหภูมิท่ีจะเปลี่ยนไปเปนเนื้อแกวกวาง ซ่ึงจะเปนประโยชน คือ ชวยปรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑหลังการ
เผาใหดีข้ึน ในการใชประโยชนจากดินเหนียวนั้น นอกจากใชเปนเนื้อดินปนสําหรับหัตถกรรมพ้ืนบาน
แลว ยังนิยมนํามาใชผสมกับดินขาว เพ่ือเพ่ิมความเหนียว หรือชวยใหน้ําดินมีการไหลตัวดีข้ึน  

    ในปจจุบันประเทศไทยมีแหลงดินเหนียวอยูหลายแหลง ท่ีไดนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรม
เซรามิก อาทิ ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ปราจีนบุรี ลําปาง เชียงใหม นอกเหนือจากนี้ ดินเหนียวท่ีมีอยูใน
แหลงพ้ืนบานท่ัวไป อยางไรก็ตาม แมวาดินเหนียวจะมีอยูในหลายพ้ืนท่ีก็ตาม การนําดินเหนียวจาก
แหลงตางๆ มาใชก็ควรใชอยางมีคุณคา และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะเม่ือดินเหนียวหมดไปแลว
ก็จะตองใชเวลานานเปนรอยลานป กวาท่ีจะมีการทับถมเพ่ือใหเกิดทดแทนใหมได (ปรีดา พิมพขาวขํา
,เซรามิก,สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,กรุงเทพ,2532) 

 
2.6 การข้ึนรูป 

การข้ึนรูป เปนกระบวนการซ่ึงไดมาของรูปแบบผลิตภัณฑเซรามิก มีวิธีการโดยสามารถแยก

ออกไดดังนี ้

 2.6.1 การข้ึนรูปแบบหลอหรือแมพิมพ 

การข้ึนรูปแบบหลอโดยใชแมพิมพปลาสเตอรเปนการผลิตท่ีไดผลิตภัณฑในจํานวนมาก นยิมใช

ในระบบอุตสาหกรรม สามารถทําใหผลิตภัณฑมีรูปแบบ ขนาดท่ีเหมือนกัน และปริมาณการผลิตได

จํานวนมากรวดเร็ว มีระบบและแบบแผนท่ีแนนอนในการผลิต โดยใชแมพิมพ (Mould) และใชน้ําดิน 

(Slip) เปนวัตถุดิบในการหลอแบบ เชน ของชํารวย แจกัน ของประดับตกแตงบานสุขภัณฑ รวมถึง

รูปแบบของการผลิตดวยแมพิมพท่ีเปนโลหะ ใชแรงอัด เชน แผนกระเบื้องปูพ้ืน ผนังและกระเบื้อง

ประดับ  

 2.6.1.1 การข้ึนรูปดวยมือการข้ึนรูปดวยมือ เปนวิธีการข้ึนรูปท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณ 

โดยใชมือกดหรือบีบไปท่ีเนื้อดินและปนข้ึนใหเปนรูปทรงตามท่ีออกแบบไว โดยมีวิธีการข้ึนรูป เชน

  2.6.1.2 การข้ึนรูปดวยวิธีขด เปนการนําดินปนทีมีความเหนียวมาคลึงเปนเสนยาวและ

หมุนบีบตอกันข้ึนเปนรูปทรง การข้ึนรูปดวยวิธีนี้ เปนการข้ึนรูปทรงท่ีเหมาะกับ รูปทรงท่ีมีสมดุลท่ีไม

จําเปนตองเทากัน หรือสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และเติมแตงความกวาง ยาวและสูง

ไดตามตองการ โดยอาศัยทักษะของผูข้ึนรูป  



17 
 

 2.6.1.3 การข้ึนรูปดวยวิธีบีบหรือกด เปนการข้ึนรูปผลิตภัณฑขนาดเล็ก หรือไมใหญมาก

เชน ถวย กาน้ําชา แกวใบเล็ก ดวยการใชนิ้วมือบีบ หมุนไปรอบๆ ใหเนื้อดินเกิดความบางเทากันท้ัง

ใบ ซ่ึงจะตองควบคุมรูปทรงไมใหกวางจนเกินไป อาจทําใหทรุดตัว และไมไดรูป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ

เหนียวของเนื้อดิน เปนองคประกอบสําคัญ  

  2.6.1.4 การข้ึนรูปดวยวิธีแผน เปนเทคนิคการข้ึนรูปชิ้นงานท่ีตองการใหเปนเหลี่ยมเปน

สัน และระนาบ โดยการนําดินมาคลึงดวยไมนวดแปง ขวดทรงกลม ทอนไมท่ีมีความกลมทอพลาสติก

พีวีซีหรืออาจใชไมทับกดใหดินปนมีลักษณะท่ีแบนเรียบบางเสมอกัน ตัดใหเปนรูปแบบตามท่ีตองการ 

และนํามาประกอบติดกันใหเปนรูปทรง โดยระมัดระวังการแตกราว จากการตอชิ้นงาน  

  2.6.1.5 การข้ึนรูปดวยวิธีอิสระหรือการข้ึนรูปแบบผสม สามารถนําวิธีการข้ึนรูปแบบ

ตางๆ มาประยุกตใช เชน การข้ึนรูปแบบตันและควักดินดานในออกใหกลวง เพ่ือปองกันการแตกราว

และการเกิดระเบิดในระหวางเผา โดยการใชเทคนิคชนิดนี้จะสามารถทําใหเกิดความหลากหลาย ใน

รูปแบบ แตตองระวังความหนาบางอาจไมเทากัน และสงผลตอการแหงเร็วและชาทําใหผลิตภัณฑ

แตกราวเม่ือแหงและเผาได 

 

 
 

ภาพท่ี 2-6  แสดงการปนข้ึนรูป 

ท่ีมา : www.km–banmuangkung.com/ กระบวนการทําเครื่องปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.km%E2%80%93banmuangkung.com/%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99
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2.7 สารหลอล่ืน 

สารหลอลื่น : สารท่ีสามารถลดแรงเสียดทาน ความรอน และการสึกหรอ เม่ือนําไปใชเปนฟลม

ระหวางผิวหนาท้ังสองท่ีสัมผัสกันสารหลอลื่นท่ีวางตัวเปนแผนฟลมระหวางผิวสัมผัส จะทําใหเรา

สามารถเลื่อนผิวท้ัง 2 ไปมาไดโดยไมแตะกัน ซ่ึงเปนจุดประสงคสําคัญของการหลอลื่น คือการแยก

ผิวหนาท่ีสัมผัสกันท้ังสอง ใหเคลื่อนตัวไปมาไดภายใตแรงกดท่ีมีมากระทํา สารหลอลื่น (น้ํามันหรือ

จาระบี) ท่ีจะนําไปใชระหวางผิวสัมผัสท้ัง 2 ตองกระจายแยกออก ตลอดพ้ืนผิวหนาสัมผัส ผิวหนาท่ี

เคลื่อนท่ีจะแยกออก และวิ่งอยูบนสารหลอลื่นได ซ่ึงจะไมมีทางท่ีผิวท้ังสอง จะสัมผัสกัน แตในความ

เปนจริงสภาพดังกลาวไมมีทางเปนไปได ท่ีจะขจัดแรงเสียดทาน และการสึกหรอ แตเราพยายามลดลง

ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-7  แสดงสารหลอลื่น 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/
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2.8 กระดาษสา 

 กระดาษสา เปนกระดาษชนิดหนึ่ง ท่ีทํามาจากตนปอสา ซ่ึงเปนพืชเสนใยในตระกูลเดียวกับ

หมอนและขนุน มีหลายชื่อแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เชน ภาคเหนือเรียกปอสา ภาคอีสานเรยีก 

ปอกะสา หรือปอสา ภาคตะวันตกเรียกหมกพี หรือหมอพี สวนภาคใตเรียกปอฝายเสนใยปอสาสวน

ใหญไดจากเปลือกของลําตน ใชเปนวัตถุดิบคุณภาพดี ทนทานไมเปอยยุย เก็บรักษาไดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-8  แสดงกระดาษสาจากตนปอสา 

ท่ีมา : www.mulberrypaper.orgfree.com/historysa1.html 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-9  แสดงตนปอสา 

ท่ีมา : www.mulberrypaper.orgfree.com/historysa1.html 

 

 ตนปอสาเปนตนไมประเภทไมมีแกน ลําตนคอนขางเปราะแตกก่ิงกานออกรอบตน เปลือกมีสี

ขาวปนเทาหรือสีเขียวออน ใบมี 2 ชนิด คือ ใบหยักและใบไมหยักใบมีขนเล็กนอยตนปอสาชอบข้ึนใน

พ้ืนท่ีท่ีมีอากาศชื้น เชนตามหุบเขา ตามริมหวยหรือพ้ืนดินท่ีชุมชื้นโดยปกติจะพบในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ใยจากเปลือกของตนปอสามีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสําหรับทํา

เปน เชือกได  แตสวนมากมักถูกนํ ามาใช ทํ ากระดาษปอสาท่ีนํ ามาใช ทํ ากระดาษจะตองมี

เสนผาศูนยกลางของลําตนประมาณ 7-10 เซนติเมตรหรือมีอายุประมาณ 3-4 ป 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://www.mulberrypaper.orgfree.com/historysa1.html
http://www.mulberrypaper.orgfree.com/historysa1.html
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  2.8.1 ข้ันตอนการทํากระดาษสา 

  2.8.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

  ในข้ันตอน การเตรียมวัตถุดิบ ตองคัดเลือกปอสาท่ีออนและแกแยกจากกัน นําไป

แชน้ําประมาณ 3 ชั่วโมงและไมควรเกิน 24 ชั่วโมง การแชน้ําจะทําใหเปลือกปอสาออนตัว จากนั้น

นําไปใสภาชนะตม ใสโซดาไฟหรือน้ําดางจากข้ีเถา เพ่ือชวยใหโครงสรางของเปลือกปอสาเปอยและ

แยกจากกันเร็วข้ึน ใชโซดาไฟประมาณ 10-15% อยาใชมากไป เพราะอาจไปทําลายเยื่อมากเกินไป 

ตมใหไดนาน 2-3 ชั่วโมง จากนั้นเม่ือตมเสร็จแลว นําปอสาลางน้ําจนหมดดาง 

  2.8.1.2 การทําเปนเย่ือ 

  ตอมาข้ันท่ี 2 การทําเปนเยื่อ มี 2 วิธี ใหเลือก คือทุบดวยมือ หรือใชเครื่องตีเยื่อ 

ถาทุบดวยมือ ใชปอสาหนักประมาณ 2 กิโลกรัม ตองทุบนาน 5 ชั่วโมง แตถาใชเครื่องจะใชเวลา

ประมาณ 35 นาที จากนั้นนําเยื่อไปฟอกไมใหขาวนัก แตถาชอบขาวๆตองใชผงฟอกสีเขาชวย 

  2.8.1.3 การทําเปนกระดาษ 

  ข้ันตอนท่ี 3 คือ การทําเปนแผนกระดาษ นําเยื่อปอสาใสในอางหรือภาชนะท่ี

เหมาะสม ใสน้ําระดับพอเหมาะแลวใชไมพายคนเยื่อในอางใหท่ัว เพ่ือใหเยื่อลอยตัวและกระจายออก

จากกันสมํ่าเสมอ 

  2.8.1.4 การลอกกระดาษและตกแตงเพ่ิมเติม 

  จากนั้นนําแมพิมพสําหรับทําแผนกระดาษมาซอนเยื่อตอไป สวนการทําแผนมีให

เลือก 2 วิธี คือแบบตักกับแบบแตะ 

  แบบตัก ใชแมพิมพลักษณะเปนตะแกรงไนลอน ขนาด 50 คูณ 60 เซนติเมตร 

หรือทําขนาดตามขนาดกระดาษท่ีตองการ ชอนตักเยื่อเขาหาตัว ยกตะแกรงข้ึนตรงๆแลวเทน้ําออกไป

ทางดานหนาโดยเร็ว จะชวยใหกระดาษมีความสมํ่าเสมอ 

  สําหรับแบบแตะ มักใชตะแกรงท่ีทําจากผาใยบัวหรือผามุงท่ีมีเนื้อละเอียดและใช

วิธีชั่งน้ําหนักของเยื่อเปนตัวกําหนดความหนาของแผนกระดาษ นําเยื่อใสในอางน้ํา ใชมือเกลี่ย

กระจายเยื่อบนแผนใหสมํ่าเสมอ 

  ข้ันตอนสุดทายลอกแผนกระดาษ นําตะแกรงไปตากแดดประมาณ 1-3 ชั่วโมง 

กระดาษสาจะแหงติดกันเปนแผน จึงลอกกระดาษสาออกจากแมพิมพเปลือกปอสาหนัก 1 กิโลกรัม 

สามารถทํากระดาษสาไดประมาณ 10 แผน 

 

 

 

 

https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
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2.9 ซิลิโคน 

ซิลิโคน (silicone) เปนสารประกอบท่ีมีความหลากหลายในรูปรางและการใชงาน โดยท่ัวไปจะ

ใชกับงานท่ีตานทานความรอน และงานท่ีใชเปนวัสดุยืดหยุน ตัวอยางการใชงานของซิลิโคน 

เชน กาว ยาแนว เครื่องครัว ฉนวน และงานทางการแพทย (หนาอกซิลิโคน) 

ซิลิโคนเปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวย ซิลิคอน คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และสารเคมี

ประเภทอ่ืน รูปแบบท่ัวไปของซิลิโคนไดแก ยางซิลิโคน น้ํามันซิลิโคน และ เรซินซิลิโคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-10  แสดงซิลิโคน 

ท่ีมา : www.makercakehouse.com/article/พิมพซิลิโคนสําหรับทําสบู 

 

ตารางท่ี 2-1  แสดงตารางอธิบายคุณสมบัติยางซิลิโคน  

คุณสมบัติของยางซิลิโคน คําอธิบาย 

ชวงเวลา Set ตัว  

(Pot Life) 

ระยะเวลาในการทํางาน หรือ ระยะเวลาทียางซิลิโคน ยัง

เปนของเหลวหลังจากผสมกับตัวเรงแข็ง หรือCatalyst 

และยังสามารถใชคูกับอุปกรณในการทํางานไดโดยสะดวก 

เพราะยังเปนของเหลวอยู 

ชวงเวลาถอดแบบ  

(Demolding time) 

ระยะเวลาท่ีตองรอใหยางซิลิโคนแข็งตัว กอนการถอดแบบ

เพ่ือนําไปใช 

ความหนืด  

(Viscosity) 

ถาความหนืดของยางซิลิโคนสูง มีขอดีคือทําใหความหนา

ของชั้นแมแบบหนาข้ึน แมแบบเสร็จเร็วข้ึน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.makercakehouse.com/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88


22 
 

ตารางท่ี 2-1 (ตอ) แสดงตารางอธิบายคุณสมบัติยางซิลิโคน  

คุณสมบัติของยางซิลิโคน คําอธิบาย 

ความแข็ง  

(Hardness) 

ความทดทานของผิวแมพิมพ คายิ่งมากคือผิวแมพิมพยิ่ง

แข็งแรงทําใหใชงานไดบอย แตขอเสียคือแมพิมพแตกหักได

งายกวาในกรณีมีการยืดและหดแมพิมพบอยๆ 

ความตานทานแรงดึง 

(Tensile Strength) 

ความสามารถในการตานแรงดึ งกอน ท่ีวัสดุจะมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางแบบถาวร (อาจเขาใจงายๆ  เปน 

“ความยืดหยุน”) 

ความสามารถในการยืด

(Elongation) 

ความสามารถในการยืดหดของเนื้อยางซิลิโคนไดก่ีเทา

กอนท่ีจะขาดเสียหาย เชน 300 หมายถึง 300% คือยืดได 

3 เทา (เชน ชิ้นงาน 1 นิ้ว ยืดไดเปน 3 นิ้ว) 

การทนความรอน ยางซิลิโคน (ไมวาจะโดยผูผลิตรายใด) สามารถทนความ

รอนแบบสัมผัสเปนครั้งเปนคราวไดประมาณ 200 องศา

เซลเซียส 

อายุการเก็บ  

(Storage Life) 

ยางซิลิโคนท่ียังไมไดเปดใชงาน โดยเฉลี่ยจะมีอายุการเก็บ

รักษาประมาณ 1 ป โดยตองเก็บในท่ีรมและอุณหภูมิหอง 

 

2.10 คุณสมบัติของกระดาษใยสับปะรด 

 2.10.1 ความเหนียวของเนื้อกระดาษ ทดสอบดวยการฉีกเนื้อกระดาษ พบวามีความเหนียว 

สามารถนํามาบิดแลวขยํากระดาษไดโดยกระดาษไมขาด 

 2.10.2 การดูดซึมสี ทดสอบดวยการนํากระดาษฟอกขาวมายอมสี ลักษณะการยอมสี เพ่ือทํา

กลีบดอกไมประดิษฐ พบวากระดาษมีการดูดซึมสีไดดี 

 2.10.3 สามารถใชในงานพิมพ นํากระดาษจากใบสับปะรดมาใชในการพิมพในระบบสํานักงาน 

คือการพิมพดวยเครื่องพิมพแบบ Laser Printer และเครื่องพิมพแบบ Inkjet ปรากฎวา สามารถพิมพ

ไดดีท้ัง 2 ระบบ ไมมีการซึมของหมึกพิมพ มีความคมชัดตามคุณภาพของเครื่องพิมพ 

2.10.4 สามารถใชงานเขียนรูประบายสีได ทดลองนํากระดาษจากใบสับปะรดชนิดฟอกขาวมา

ทดลองวาดรูปและระบายสีดวยน้ํา พบวาสามารถใชงานไดดีเชนเดียวกับกระดาษปอนดท่ีจําหนายใน

ทองตลาด สีไมซึมมากเชนกระดาษสา และเม่ือระบายดวยน้ําจะไมเกิดขุยกระดาษ ซ่ึงถาใชกระดาษ

สา จะเปนขุยท่ีผิวกระดาษ แตหากนําไปใชในงานลักษณะการเขียนลวดลายบาติก พบวาใชงานไดไมดี

เนื่องจากเนื้อกระดาษมีความกระดาง เสนเทียนไมคม ทําใหภาพท่ีไดไมสวยงามเทาท่ีควร 
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ภาพท่ี 2-11  กระดาษใยสับปะรด 

ท่ีมา : http://www.rmutt.ac.th/?p=32928/ [14 พฤษภาคม 2558] 

 

2.11 ความสามารถในการเก็บรายละเอียดของลายเสนบนเย่ือกระดาษเสนใยพืช 

 ตารางท่ี 2-2 ตารางแสดงความสามารถในการเก็บรายละเอียดของลายเสนบนเยื่อกระดาษเสน

ใยพืช (เรื่องการศึกษาผลของคุณภาพเยื่อกระดาษเสนใยพืชท่ีมีผลตอระบบการพิมพพ้ืนทะลุเพ่ืองาน

บรรจุภัณฑ:2554:65) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

จากตารางท่ี 2-2 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการติดของหมึกบนเยื่อกระดาษสา กระดาษ

สับปะรด กระดาษมูลชาง สีสามารถยึดติดไดมากกวา เยื่อกระดาษกลวยและกระดาษหญาแฝก 

 

 

ชนิดแผนพิมพภาพ 

(เยื่อกระดาษเสนใยพืช) 

ประสิทธิภาพ 

 

ติดครบถวน 

 

ติดบางสวน 

 

ไมติด 

    

สา    

กลวย    

สับปะรด    

มูลชาง    

หญาแฝก    

http://www.rmutt.ac.th/?p=32928/
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2.12 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง(Sample size) เปนสิ่งสําคัญท่ีผูวิจัยตองกําหนดใหเหมาะสม และมีความ

เปนตัวแทนท่ีดีของประชากรท่ีทําการศึกษา เพ่ือจะชวยใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ ดังนั้นจึงเกิด

คําถามวาขนาดของกลุมตัวอยางเทาไรจึงจะทําใหผลการวิจัยมีความเชื่อถือได ซ่ึงความจริงแลวไมมี

กฎเกณฑแนนอนตายตัววาจะตองใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวนเทาใด ไดมีผูเสนอวิธีการกําหนดของ

ตัวอยางไวหลายวิธีดวยกัน เชน การกําหนดเกณฑรอยละของประชากร การใชตารางสําเร็จรูป หรือ

การใชสูตรคํานวณ ซ่ึงผูวิจัยสามารถเลือกตามความเหมาะสม 

 กลุมตัวอยาง(Sample groups) หมายถึงบางสวนของประชากรท่ีถูกเลือกมาเปนตัวแทนของ

ประชากรท่ีทําการศึกษา การใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กจะทําใหมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมาก 

และการใชขนาดกลุมตัวอยางใหญจะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนนอย เนื่องจากขนาดกลุมตัวอยาง

ใหญใหขอมูลท่ีเท่ียงตรง การคํานวณทางสถิติมีความถูกตองมากกวากลุมตัวอยางขนาดเล็ก กลุม

ตัวอยางยิ่งมีขนาดใหญมากเทาใด ความคลาดเคลื่อนจากการสุมจะลดนอยลงแตเม่ือถึงจุดหนึ่งแมจะ

เพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยางใหใหญข้ึนอีกแตความคลาดเคลื่อนก็ลดลงไดไมมากนัก (Kerlinger, 1972: 

61 อางใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543:91) ดังภาพท่ี 2-12 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2-12 ความสัมพันธระหวางความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางกับขนาดของกลุมตัวอยาง 

ท่ีมา : เคอรลิงเจอร (Kerlinger, 1972: 61 อางใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543:91) 
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  2.12.1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวาควรมีขนาดเทาใดนั้น ผูวิจัยควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ หลาย

อยางมาประกอบกัน (Librero, 1985 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้ 

   2.12.1.1 คาใชจาย เวลาแรงงานและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางนั้น วามีพอท่ีจะทําใหไดหรือไม และคุมคาเพียงใด 

   2.12.1.2 ขนาดของประชากร ถาประชากรมีขนาดใหญ มีความจําเปนตองเลือก

กลุมตัวอยาง ถาประชากรมีขนาดเล็ก และสามารถท่ีจะศึกษาไดควรจะศึกษาจากประชากรท้ังหมด  

   2.12.1.3 ความเหมือนกัน ถาประชากรมีความเหมือนกันมากความแตกตางของ

สมาชิกมีนอย นั้นคือ ความแปรปรวนในกลุมตัวอยางมีนอยก็ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กได แตถา

ประชากรมีลักษณะไมเหมือนกัน ความแตกตางของสมาชิกมีมาก ความแปรปรวนในกลุมมีมาก

จําเปนตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ เพ่ือใหครอบคลุมคุณลักษณะตางๆ ของประชากร 

   2.12.1.4 ความแมนยําชัดเจน ถาตองการความแมนยําชัดเจนในเรื่องท่ีจะศึกษา

คนควาตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ คือ ยิ่งขนาดของกลุมตัวอยางใหญมากเทาใด ผลการศึกษายิ่งมี

ความแมนยํามากข้ึนเทานั้น 

   2.12.1.5 ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให

เกิดข้ึนไดจากการสุมตัวอยาง โดยท่ัวไปแลว มักจะยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 1% หรือ 5% 

(สัดสวน 0.01 หรือ 0.05) และยังข้ึนอยูกับความสําคัญของเรื่องท่ีตองการศึกษาดวย ถาปญหามี

ความสําคัญมาก ก็ควรใหเกิดความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด เชน 1% แตถามีความสําคัญนอยก็อาจยอม

ใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดบาง เชน 5% เปนตน 

   2.12.1.6 ความเชื่อม่ัน ผูวิจัยตองกําหนดความเชื่อม่ันวากลุมตัวอยางท่ีสุมมานั้น

มีโอกาสไดคาอางอิงไมแตกตางจากคาท่ีแทจริงของประชากรประมาณเทาไร เชน ถากําหนดระดับ

เชื่อม่ัน 95% หมายถึง คาอางอิงมีโอกาสถูกตอง 95% มีโอกาสผิดพลาดจากคาท่ีแทจริง 5% นั่นคือ

คาท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 95 กลุมจาก 100 กลุมท่ีสุมมาจากประชากรเดียวกันจะไมแตกตางจากคาท่ี

แทจริงของประชากร ซ่ึงระดับความเชื่อม่ันอาจจะเพ่ิมข้ึนเปน 99% หรือลดลงเหลือ 90% 

วิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

วิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางมีดวยกันหลากหลายวิธี ในท่ีนี้จะเสนอการกําหนดขนาดของ 

กลุมตัวอยางจากการกําหนดเกณฑ การใชสูตรคํานวณและการใชตารางสําเร็จรูป ซ่ึงแตละวิธีสามารถ

อธิบายไดตอไปนี้ 
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     การกําหนดเกณฑ 

ในกรณีนี้ผูวิจัยตองทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนกอนแลว ใชเกณฑโดยกําหนดเปนรอยละของ

ประชากรในการพิจารณาดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

ถาขนาดประชากรเปนหลักรอย ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 25% 

ถาขนาดประชากรเปนหลักพัน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 10% 

ถาขนาดประชากรเปนหลักหม่ืน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 5% 

ถาขนาดประชากรเปนหลักแสน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 1% 

 

 2.12.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล และความพึงพอใจท่ีมีผลิตภัณฑภาพนูนต่ําจากกระดาษใบสับปะรดจะใช

สถิติในการวิเคราะห เปน คารอยละ  แลวนํามาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

   

 



 

บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินงาน 

แบบพิมพภาพนูนตํ่าท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําแบบพิมพท่ีทําจากเรซ่ิน มาทําการ
ทดลอง เพ่ือเปนการพัฒนาตอยอดงานวิจัยจากครั้งท่ีผานมา เพราะแบบพิมพท่ีทําจากเรซ่ิน จะมี
ความคงทน ลวดลายคมชัด ไมบุบสลาย จัดเก็บไดงายมีน้ําหนักเบา  

นอกจากนี้ผูวิจัยยังได ทําการทดลองทําภาพนูนต่ํา โดยใชวัสดุจากธรรมชาติชนิดตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ความสวยงาม และเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตร โดยการทดลองครั้งนี้วัสดุท่ีใชคือ 
ฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย  สวนภาพท่ีทําเปนตนแบบ จะเปนภาพเก่ียวกับ รูป 
วรรณคดีไทย  รูปธรรมชาติ และรูปสัตว เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจท่ีจะนําความรูไปใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑภาพนูนต่ําได 

3.1 แผนการสรางแบบพิมพและทดลองผลิตภาพนูนต่ํา 

 
 

ภาพท่ี 3-1  แสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการผลิต และวัสดุ ท่ีใชทําภาพนูนต่ํา

ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการทําแบบพิมพและการทําภาพนูนต่ํา

สรางแบบพิมพเพ่ือใชผลิตภาพนูนต่ําจากวัสดุธรรมชาติชนิดตางๆ 

ทดลองทําภาพนูนต่ํา 

หาคุณภาพของภาพนูนต่ํา 

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ทําการตรวจสอบคุณภาพและ
รายละเอียดของภาพนูนต่ํา

ผาน 

ไมผาน
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3.2 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการทําแบบพิมพและการทําภาพนูนต่ํา 

แบบพิมพตนแบบ ท่ีจะนํามาทําไฟเบอรกลาส ควรมีลักษณะเรียบมัน เพ่ือสามารถเก็บ

รายละเอียดของภาพไดทุกสัดสวน และถาจะทําตนแบบโดยการปน ดินเหนียว เปนวัสดุท่ีเหมาะสม ใน

การทําแบบพิมพตนแบบสําหรับทําแบบพิมพไฟเบอรกลาส เพราะดินเหนียวมีสมบัติเดนในการนํามา

ข้ึนรูปคือ มีความเหนียว และเม่ือแหงมีความแข็งแรงสูง ทําใหผลิตภัณฑหลังแหงมีความแข็งแรง(ปรีดา 

พิมพข์าวขาํ, เซรามิก, สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,กรุงเทพ,2532)      

ทีมา: http://www.material.chula.ac.th/RADIO45/May/radio5-3.htm 

ดินเหนียวมีสมบัติเดนในการนํามาข้ึนรูปคือ มีความเหนียว และเม่ือแหงมีความแข็งแรงสูง ทํา

ใหผลิตภัณฑหลังแหงมีความแข็งแรง แตอยางไรก็ตาม เม่ือแหง ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูง ซ่ึงเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลิตภัณฑมีการแตกราว ดังนั้นจึงไมนิยมใชเนื้อดินเหนียวลวนๆ ในการข้ึนรูป

ผลิตภัณฑ แตตองมีการผสมวัสดุท่ีไมมีความเหนียว อาทิ ดินเชื้อ หรือทราย เพ่ือลดการดึงตัว และ หด

ตัว ซ่ึงจะชวยลดปญหาการแตกราว เนื่องจากการหดตัวของดินได 

ปรีดา พิมพขาวขํา, เซรามิก, สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 2532 

ภาพท่ี 3-2 แสดงการปนดินเหนียวเปนตนแบบ 

http://www.material.chula.ac.th/RADIO45/May/radio5-3.htm
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3.3 การเลือกภาพตนแบบ และสรางแบบพิมพเพ่ือใชผลิตภาพนูนต่ํา 

สําหรับการทดลองในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชหลักการเดียวกันกับ การใชตนแบบ จากดินเหนียว แต 

เปลี่ยนมาใชตนแบบ ท่ีทําจากปูนซีเมนต โดยการเลือกภาพนูนต่ํา ท่ีทําจากปูนซีเมนต ท่ีมีวางขายตาม

แหลงตางๆ มาทําการแกะแบบเปนเรซ่ิน เพ่ือเปนตัวอยางและเปนทางเลือกในการทําภาพนูนต่ําใหกับ

ชุมชน การเลือกภาพตนแบบท่ีทําจากปูนซีเมนต ผูเลือกจะตองมีความชํานาญในการเลือกเพราะถา

เลือกภาพตนแบบไมดี เม่ือนํามาทําเปนเรซ่ิน ก็ไมสามารถท่ีจะแกะแบบออกได หรือเกิดความเสียหาย

กับตนแบบถึงกับตองท้ิงใชการไมได อีกท้ังยังเสียท้ังเวลา และคาใชจายตางๆเปนจํานวนมาก  

 

3.4 อุปกรณในการสรางแบบพิมพเรซ่ินจากแบบพิมพดินเหนียว 

เนื่องจากการถอดแบบจากแบบพิมพท่ีทําจากดินเหนียว และการถอดแบบพิมพจากตนแบบ

ท่ีทําจากปูนซีเมนต ใชข้ันตอนเดียวกัน ผูวิจัย จึงนําวธิีการถอดแบบพิมพ จากแบบพิมพตนแบบ ท่ีทํา

จากดินเหนียว จากงานวิจัย เรื่องการสรางแบบพิมพนูนต่ําเพ่ือผลิตภาพนูนต่ําจากใบสับปะรดตม ป 

2559 โดย รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา เปนผูวิจัย มาแสดงในบทนี้เนื่องจากเปนการวิจัยท่ีพัฒนาตอยอด จาก

เรื่องเดิมซ่ึงใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และขบวนการวิจัยท่ีเหมือนกัน โดยมีอุปกรณ ในการสรางแบบพิมพ 

เรซ่ินเพ่ือใชผลิตภาพนูนต่ําดังนี้ 

1. เรซ่ินสําหรับทําไฟเบอรกลาส  

2. ฮารดเดนเนอร 

3. ตัวเรงปฎิกิริยาโคลบอลตสีมวง 

4. วาสลีน 

5. ใยแกว  

6. เจลโคท  

7. ผงทัลคัม หรือใชปูนพลาสเตอรแทน 

8. ถังผสมเรซิน 

9. แปรงทาส ี

10.กระดาษทราย เบอร 240 

11. คัตเตอร  
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12. ถุงมือ 

13. ไมสําหรับกวนเรซ่ินกับสวนผสมใหเขากัน 

14. ผาปดจมูก 

15. เครื่องเจียระไนมือ 

3.5 ข้ันตอนการสรางแบบพิมพเรซ่ินเพ่ือใชผลิตภาพนูนต่ํา 

การสรางแบบพิมพเรซ่ินเพ่ือใชผลิตภาพนูนต่ําจําเปนจะตองอาศัยชางท่ีมีความชํานาญในการ

ทําแบบเรซ่ิน มิฉะนั้นงานท่ีไดก็จะไมสวยงาม และอาจเกิดอันตรายจากการดมสารระเหยท่ีนํามาผสม 

และอันตรายจากใยแกวอีกดวย ผูทําวิจัยไดทําการศึกษาวิธีการทําอยางละเอียด และแสดงวิธีการทํา

ไวเปนข้ันตอนใหผูปฏิบัติตาม สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และปลอดภัย 

3.5.1 การสรางแบบพิมพเรซ่ิน 

1. เตรียมตนแบบท่ีทําจากดินเหนียวแลวตากใหแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-3 แสดงการเตรียมแบบท่ีทําจากดินเหนียว 
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 2. เคลือบผิวชิ้นงานดวยวาสลีน โดยใชฟองน้ําหรือมือเปลาทาใหท่ัวชิ้นงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-4  แสดงการทาวาสลีน 

         3. เทน้ําเรซ่ินใสในภาชนะจํานวน 4 กิโลกรัม จากนั้นเติมโคลบอนตลงไป ประมาณ 

5% คนใหเขากันจนเปนสีมวงออน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-5  แสดงสีท่ีไดจากการผสม 
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  4. เติมผงปูนพลาสเตอร 1 กิโลกรัม คนใหเขากัน จากนั้นเติมฮารดเดนเนอร 2 %

ของน้ําเรซ่ิน คนใหเขากันอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-6  แสดงสีท่ีไดจากการเติมผงปูนพลาสเตอรกับฮารดเดนเนอรลงไปผสม 

 

         5. ทาน้ํายาบางๆท่ีแมแบบใหเต็มพ้ืนท่ี แลวท้ิงใหแข็งตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-7  แสดงการทาน้ํายาบางๆท่ีแมแบบ 

 

 



33 
 

         6. วางแผนใยแกวลงบนแมแบบโดยเริ่มจากขอบ แลวใชแปรงกดใหใยแกวจมลงใน

น้ํายา ทําซํ้าเรื่อยๆจนเต็มแมแบบ ปลอยท้ิงไวประมาณ 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-8  แสดงการวางแผนใยแกวลงบนแมแบบ 

 

       7. ทาน้ํายาและเติมใยแกวซํ้า 3 รอบ ปลอยใหแหงประมาณ 3 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-9  แสดงการทาน้ํายาและเติมใยแกวซํ้า 
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       8. ถอดแมแบบออก โดยคอยๆแซะขอบของชิ้นงาน เม่ือถอดแมแบบไดแลวทําการ

ตกแตงใหสวยงาม จากนั้นทาผิวแบบพิมพดวยวาสลีน โดยใชฟองน้ําชุบวาสลีนทาใหเคลือบผิว เปน

ฟลมท่ัวท้ังชิ้นงาน เพ่ือเตรียมทําภาพนูนต่ําตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-10  แสดงแบบพิมพภาพวิวท่ีทําเสร็จแลว 

 

3.6 ภาพนูนต่ําท่ีใชในการทดลอง 

 การทดลองครั้งนี้ภาพท่ีทําเปนตนแบบ จะเปนภาพเก่ียวกับ รูปวรรณคดีไทย  รูปธรรมชาติ 

และรูปสัตว ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-11  แสดงแบบพิมพภาพปลากัดไทยท่ีทําเสร็จแลว 
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ภาพท่ี 3-12  แสดงแบบพิมพภาพชางและธรรมชาติท่ีทําเสร็จแลว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-13  แสดงแบบพิมพภาพชางและธรรมชาติท่ีทําเสร็จแลว 
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ภาพท่ี 3-14  แสดงแบบพิมพภาพหัวชางท่ีทําเสร็จแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-15  แสดงแบบพิมพภาพเศียรพระพุทธรูปท่ีทําเสร็จแลว 
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ภาพท่ี 3-16  แสดงแบบพิมพภาพเศียรพระพุทธรูปท่ีทําเสร็จแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-17 แสดงแบบพิมพภาพวีระสตรีไทยท่ีทําเสร็จแลว 
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ภาพท่ี 3-18 แสดงแบบพิมพภาพวรรณคดีไทยท่ีทําเสร็จแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-19 แสดงแบบพิมพชนิดตางๆท่ีทําเสร็จแลว 
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3.7 ทดลองทําภาพนูนต่ํา 

 การทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทดลองทําภาพนูนต่ํา จากกระดาษท่ีไดจากวัสดุ 3 ชนิด

ดวยกัน คือ กระดาษท่ีทําจากฟางขาว กระดาษท่ีทําจากผักตบชวา และกระดาษท่ีทําจาก เปลือกตน

กลวย โดยทดลองทํากับแบบพิมพตางๆท่ีสรางข้ึน ซ่ึงถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดย

ข้ันตอน และวิธีการทําจะเหมือนกันกับงานวิจัย เรื่องการสรางแบบพิมพนูนต่ําเพ่ือผลิตภาพนูนต่ําจาก

ใบสับปะรดตม ป 2559 โดย รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา เปนผูวิจัย มาแสดงในบทนี้เนื่องจากเปนการวิจัยท่ี

พัฒนาตอยอด จากเรื่องเดิมซ่ึงใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และขบวนการวิจัยท่ีเหมือนกัน โดยมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

 3.7.1 ทดลองทําภาพนูนต่ําจากกระดาษท่ีทําจากฟางขาว กระดาษท่ีทําจากผักตบ

ชะวา และกระดาษท่ีทําจากเปลือกตนกลวย 

ข้ันตอนการทํา 

1.นําแบบพิมพท่ีทําจากเรซ่ินมาทําความสะอาดดวยการลางน้ําสะอาดแลวตากใหแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-20 แสดงการนําแบบพิมพตากใหแหง 
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2.นํากระดาษใบสับปะรดขนาดกวาง 50 เซนติเมตรยาว 64 เซนติเมตรมาวางลงบนแบบพิมพ

ท่ีทําจากเรซ่ินจํานวน2แผน ใหเต็มบริเวณท่ีมีลวดลาย จากนั้นใชน้ําสะอาดฉีดเปนฝอยใหชุมท่ัวท้ัง

แผน แลวใชฟองน้ํากดเบาๆใหกระดาษยุบตัวลงไปในลวดลายบนแบบพิมพ จากนั้นทากาวแปงเปยก

ทับลงไปบางๆ จนท่ัวแลวฉีกกระดาษใหเปนแผนเล็กๆ ประมาณฝามือ วางลงแลวกดลงไปในลวดลาย 

 

 

 

 

 

 

           ภาพท่ี 3-21 แสดงการนํากระดาษใบสับปะรดมาวางลงบนแบบ 

3.ทากาวทับและแปะกระดาษลงไปพรอมกับใชมือเปลากดกระดาษใหจมลงใปในแบบ สวน

บริเวณท่ีเปนรองลึกใหใชวิธีฉีกกระดาษขยําใหเปนกอนแลวกดอัดลงไปเพ่ือเติมรองใหเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-22 แสดงการทากาวทับและแปะกระดาษลงในแบบพิมพ 
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4.ใชกระดาษแผนใหญแผนเดียวแปะทับเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในการยึดติดกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-23  แสดงการใชกระดาษแปะทับเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
 

5.แกะภาพนูนต่ําออกจากแบบพิมพเพ่ือผึ่งลมใหแหง โดยการจับยกแบบพิมพคว่ําลง แลว

ภาพนูนต่ําก็จะหลุดออกมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-24 แสดงการผึ่งลมใหแหง 
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6.ทําการผึ่งลมใหแหงสนิท ใชเวลา 2 วัน โดยภาพท่ีไดจากการทดลองในครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-25 แสดงภาพปลากัดไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-26 แสดงภาพชาง และธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 3-27 แสดงภาพชาง และธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-28 แสดงภาพชาง และธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 3-29 แสดงภาพวีระสตรีไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-30 แสดงภาพเศียรชาง  
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ภาพท่ี 3-31 แสดงภาพเศียรพระพุทธรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-32 แสดงภาพเศียรพระพุทธรูป 
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ภาพท่ี 3-33 แสดงภาพศิลปะวัฒนธรรมไทย 
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7.นําถาพท่ีแหงแลวมาจัดแสดง โดยนําเปนภาพท่ีทําจากกระดาษชนิดตางแยกเปนหมวดหมู และหา

ความพึงพอใจจากสมาชิกกลุม และแขกท่ีมาเยี่ยมชมโครงการ โดยการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-34 แสดงภาพการหาความพึงพอใจจากสมาชิกกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-35 แสดงภาพสมาชิกกลุม 
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ภาพท่ี 3-36 แสดงภาพนูนต่ําท่ีสมาชิกกลุมทดลองทําตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-37 แสดงภาพนูนต่ําเศียรพระพุทธรูปท่ีทดลองระบายสี 
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ภาพท่ี 3-38 แสดงภาพนูนต่ําเศียรพระพุทธรูปท่ีระบายสีเสร็จและใสกรอบ 

 

3.8 การสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูล 

  จากการทดลองสรางแบบพิมพ และทดลองทําภาพนูนต่ํา ผูวิจัยไดเลือกภาพนูนต่ําท่ีทํา

จากกระดาษฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย  ท่ีใชแบบพิมพท่ีทําจากเรซ่ิน มาเปนตัวอยางให

กลุมประชากรพิจารณา และกรอกความคิดเห็นลงใน จากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะห โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

  3.8.1 การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาพนูนต่ําท่ีทําจาก  กระดาษฟางขาว 

ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย   

  จากการทดลอง ผูวิจัยไดทําการสํารวจ และสอบถามเก่ียวกับองคประกอบหลายๆอยาง 

เก่ียวกับภาพนูนตํ่าโดยนําขอมูลท่ีไดมาทําการสรางแบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีตรงกับ

ความตองการของสมาชิกกลุม และสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการสรุปแบบสอบถามไปใชประโยชนได

สูงสุด ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบสอบถาม และผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

   3.8.1.1 ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยาง

จากสมาชิกกลุม และนักทองเท่ียวจํานวนท้ังหมด 100% ท่ีมาเยี่ยมชมโครงการทํากระดาษใบ

สับปะรด ซ่ึงมีระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามประมาณ 3 เดือน หลังจากสิ้นสุดการทดลอง 
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   3.8.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษ

ฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย  ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ ของกลุมเปาหมายท่ีมีตอคุณภาพของภาพนูน

ต่ําจากกระดาษฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย   

 

  3.8.2 การกําหนดกลุมเปาหมายและการสอบถาม 

  กลุมเปาหมาย คือ สมาชิกกลุม และนักทองเท่ียวจํานวนท้ังหมด 100% ท่ีมาเยี่ยมชม

โครงการทํากระดาษใบสับปะรด ซ่ึงมีระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามประมาณ 3 เดือน หลังจาก

สิ้นสุดการทดลอง 

 

  3.8.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลวิเคราะหขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมา

ตรวจสอบความเรียบรอย เพ่ือจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชคํานวณคาความถ่ี คารอย

ละ คาเฉลี่ย และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง จากนั้นทําการสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูล 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพของภาพนูนต่ํา จากกระดาษฟางขาว ผักตบชวา และเปลือกตนกลวย  

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 59 ชุด โดยใชหลักทางสถิติ เพ่ือทําการ

วิเคราะห หาคารอยละ จากนั้นนํามาสรุปการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ตาม

หัวขอดังตอไปนี้ 

 

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห และสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 4-1  

 

ตารางท่ี4-1 แสดงคารอยละของขอมูลพ้ืนฐานเรื่องเพศของกลุมเปาหมาย 

 

เพศ จํานวน คารอยละ 

ชาย 16 27.12 

หญิง 43 72.88 

รวม 59 100 

 

 จากตารางท่ี 4-1 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.88 สวนเพศ

ชายคิดเปนรอยละ 27.12 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงคารอยละของขอมูลพ้ืนฐานดานอายุของกลุมเปาหมาย 

 

อายุ จํานวน คารอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 13 22.03 

20 ถึง 30 ป 10 16.95 

31 ถึง 40 ป 6 10.17 

41 ถึง 50 ป 10 16.17 

51 ถึง 60 ป 4 6.78 

60 ปข้ึนไป 16 27.12 

รวม 59 100 

  

 จากตารางท่ี 4-2 แสดงชวงอายุของกลุมเปาหมาย ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 60 ปข้ึนไปคิดเปน

รอยละ 27.12 ชวงอายุรองลงมาคือ ชวงอายุ ต่ํากวา 20 ปคิดเปนรอยละ 22.03 และชวงอายุท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุด คือชวงอายุ 51 ถึง 60 ปคิดเปนรอยละ 6.78 
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 ตารางท่ี 4-3 แสดงคารอยละของขอมูลพ้ืนฐานดานระดับการศึกษาของกลุมเปาหมาย  

 

 

 

 จากตารางท่ี 4-3 พบวา ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายสวนใหญ จะอยูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา คิดเปนรอยละ  42.37 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิด

เปนรอยละ 38.98 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.95  และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา จํานวน คารอยละ 

ประถมศึกษา 23 38.98 

มัธยมศึกษาตอนตน/ 

ตอนปลาย/เทียบเทา 

25 42.37 

ปริญญาตรี 10 16.95 

สูงกวาปริญญาตรี 1 1.70 

รวม 59 100 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงคารอยละของขอมูลพ้ืนฐานดานความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจาก

กระดาษฟางขาวของกลุมเปาหมาย 

 

 

จากตารางท่ี 4-4 สามารถสรุปความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษ         ฟาง

ขาว ท่ีกลุมเปาหมายไดเลือกเปนจํานวนสูงสุดในแตละดานดังนี้ 

 ความพึงพอใจในดานความคมชัดกลุมเปาหมายสวนมากเลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 44.07 

 ความพึงพอใจในดานความสวยงามกลุมเปาหมายสวนมากเลือกระดับมากคิดเปนรอยละ47.46 

 ความพึงพอใจในดานความแข็งแรงคงทนกลุมเปาหมายสวนมากเลือกระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ 38.98 

 ความพึงพอใจในดานใชเปนของฝากของท่ีระลึกกลุมเปาหมายสวนมากเลือกระดับมาก คิดเปน

รอยละ 49.15 

 ความพึงพอใจในดานเหมาะกับการทําเพ่ือจําหนายกลุมเปาหมายสวนมากเลือกระดับมาก คิด

เปนรอยละ 38.98 

 ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ํา ท่ีทําจากกระดาษฟางขาว ในประเด็นตางๆ ผูตอบ

แบบสอบถามเลือก ในระดับมากท่ีสุดจํานวนรวม 89 ครั้ง ระดับมาก 126 ครั้ง ระดับปานกลาง 75 

ครั้ง และระดับนอย 5 ครั้ง 

 

 

             

ประเด็น 

 

ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษฟางขาว 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ความคมชัด 16 27.12 26 44.07 17 28.81 - - - - 

2.ความสวยงาม 20 33.90 28 47.46 10 16.95 1 1.70 - - 

3.ความแข็งแรงคงทน 12 20.34 20 33.90 23 38.98 4 6.78 - - 

4.ใชเปนของฝาก    

ของที่ระลึก 

19 32.20 29 49.15 11 18.64 - - - - 

5.เหมาะกับการทําเพื่อ  

จําหนาย 

22 37.29 23 38.98 14 23.73 - - - - 

รวมจํานวน 89 * 126 * 75 * 5 * 0 * 
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ตารางท่ี 4-5 แสดงคารอยละของขอมูลพ้ืนฐานดานความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจาก

กระดาษผักตบชวาของกลุมเปาหมาย 

 

 

จากตารางท่ี 4-5 สามารถสรุปความพึงพอใจในคุณภาพ ของภาพนูนต่ําจากกระดาษ         

ผักตบชวา ท่ีกลุมเปาหมายไดเลือก เปนจํานวนสูงสุดในแตละดานดังนี้ 

 ความพึงพอใจในดานความคมชัด กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ ปานกลาน คิดเปน   รอย

ละ 42.38 

 ความพึงพอใจในดานความสวยงาม กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ ปานกลาน คิดเปน รอย

ละ 42.38 

 ความพึงพอใจในดานความแข็งแรงคงทน กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ มาก คิดเปนรอย

ละ 38.98 

 ความพึงพอใจในดานใชเปนของฝากของท่ีระลึก กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 37.29 

 ความพึงพอใจในดานเหมาะกับการทําเพ่ือจําหนายกลุมเปาหมายสวนมากเลือกระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 40.68 

 ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ํา ท่ีทําจากกระดาษจากผักตบชวา ในประเด็นตางๆ 

ผูตอบแบบสอบถามเลือก ในระดับมากท่ีสุดจํานวนรวม 87 ครั้ง ระดับมาก 97 ครั้ง ระดับปานกลาง 

110 ครั้ง และระดับนอย 1 ครั้ง  

 

             

ประเด็น 

 

ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษผักตบชวา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ความคมชัด 21 35.59 13 22.02 25 42.38 - - - - 

2.ความสวยงาม 19 32.20 15 25.42 25 42.38 - - - - 

3.ความแข็งแรงคงทน 15 25.42 23 38.98 21 35.59 - - - - 

4.ใชเปนของฝาก    

ของที่ระลึก 

18 30.51 22 37.29 19 32.20 - - - - 

5.เหมาะกับการทําเพื่อ  

จําหนาย 

14 23.73 24 40.68 20 33.90 1 1.70 - - 

รวมจํานวน 87 * 97 * 110 * 1 * - * 
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ตารางท่ี 4-6 แสดงคารอยละของขอมูลพ้ืนฐานดานความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจาก

กระดาษเปลือกตนกลวยของกลุมเปาหมาย 

 

จากตารางท่ี 4-6 สามารถสรุปความพึงพอใจ ในคุณภาพของภาพนูนต่ํา จากกระดาษ         

เปลือกตนกลวย ท่ีกลุมเปาหมายไดเลือกเปนจํานวนสูงสุดในแตละดานดังนี้ 

 ความพึงพอใจในดานความคมชัด กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ ปานกลาน  คิดเปนรอย

ละ 37.29 

 ความพึงพอใจในดานความสวยงาม กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ ปานกลาน คิดเปนรอย

ละ 54.24 

 ความพึงพอใจในดานความแข็งแรงคงทน กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ มาก คิดเปนรอย

ละ 42.38 

 ความพึงพอใจในดานใชเปนของฝากของท่ีระลึก กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ มาก คิด

เปนรอยละ 40.68 

 ความพึงพอใจในดานเหมาะกับการทําเพ่ือจําหนาย กลุมเปาหมายสวนมาก เลือกระดับ มาก 

คิดเปนรอยละ 40.68 

   ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนตํ่า ท่ีทําจากกระดาษเปลือกตนกลวย ในประเด็นตางๆ 

ผูตอบแบบสอบถามเลือก ในระดับมากท่ีสุดจํานวนรวม 77 ครั้ง ระดับมาก 99 ครั้ง ระดับปานกลาง 

110 ครั้ง ระดับนอย 8 ครั้ง และระดับนอยสุด 1 ครั้ง 

             

ประเด็น 

 

ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษเปลือกตนกลวย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ความคมชัด 18 30.51 16 27.12 22 37.29 3 5.08 - - 

2.ความสวยงาม 17 28.81 10 16.95 32 54.24 - - - - 

3.ความแข็งแรงคงทน 14 23.73 25 42.38 17 28.81 3 5.08 - - 

4.ใชเปนของฝาก    

ของที่ระลึก 

15 25.42 24 40.68 18 30.51 1 1.70 1 1.70 

5.เหมาะกับการทําเพื่อ  

จําหนาย 

13 22.03 24 40.68 21 35.59 1 1.70 - - 

รวมจํานวน 77 * 99 * 110 * 8 * 1 * 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 จากการทดลองทําภาพนูนต่ําจากกระดาษฟางขาว ผักตบชะวา และเปลือกตนกลวย โดยใช 

แบบพิมพที่ทําจากเรซิ่น และนําภาพนูนต่ําที่ไดไปหาความพึงพอใจ จากสมาชิกกลุมที่เขาอบรม ฝก 

ปฏิบัติ และจากนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมโครงการของชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับปะรด 

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

5.1.1  ขนาดของกลุ มตวัอยางทีใ่ชในการตอบแบบสอบถามในคร้งันี้จะใชกลุ มตวัอยางจาก 

สมาชิกกลุมท่ีเขาอบรม ฝกปฏิบัติ และจากนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมโครงการของชุมชน กลุมวิสาหกิจ 

ชุมชนกระดาษใบสับปะรด ตาํบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวนท้ังหมด 100% ซ่ึงมี

ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามประมาณ 3 เดือน หลังจากสิ้นสุดการทดลอง ซ่ึงทําการแจก

แบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามไดจํานวนท้ังหมด 59 แบบสอบถาม 

5.1.2 กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.88 เพศชายคิดเปนรอยละ 27.12 

5.1.3 อายุของกลุมเปาหมาย ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 60 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 27.12 ชวงอายุ

รองลงมาคือ ชวงอายุ ต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 22.03 และชวงอายุท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือชวง

อาย ุ51 ถึง 60 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 6.78 

5.1.4 ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายสวนใหญจะอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอน

ปลาย/เทียบเทา คิดเปนรอยละ  42.37 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.98 ระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.95  และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.70 

5.1.5 ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษฟางขาว ท่ีกลุมเปาหมายไดเลือกเปน

จํานวนสูงสุดในแตละดานสรุปไดดังนี้ 

ดานความคมชัด เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 44.07 

ดานความสวยงาม เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 47.46 

ดานความแข็งแรงคงทน เลือกระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.98 

ดานใชเปนของฝากของท่ีระลึก เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 49.15 

ดานเหมาะกับการทําเพ่ือจําหนาย เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 38.98 

5.1.6 ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษผักตบชวา ท่ีกลุมเปาหมายไดเลือก

เปนจํานวนสูงสุดในแตละดานสรุปไดดังนี้ 

ดานความคมชัด เลือกระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 42.38 

ดานความสวยงาม เลือกระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 42.38 

ดานความแข็งแรงคงทน เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 38.98 
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 ดานใชเปนของฝากของท่ีระลึก เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 37.29 

 ดานเหมาะกับการทําเพ่ือจําหนาย เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 40.68 

 

5.1.7 ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ําจากกระดาษเปลือกตนกลวย ท่ีกลุมเปาหมายได

เลือกเปนจํานวนสูงสุดในแตละดานสรุปไดดังนี้ 

 ดานความคมชัด เลือกระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.29 

 ดานความสวยงาม เลือกระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 54.24 

 ดานความแข็งแรงคงทน เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 42.38 

 ดานใชเปนของฝากของท่ีระลึก เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 40.68 

 ดานเหมาะกับการทําเพ่ือจําหนาย เลือกระดับ มาก คิดเปนรอยละ 40.68 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรค 

5.2.1  ปญหาเรื่องเวลา ในการตากภาพนูนต่ํา ตองตากในท่ีรม ไมใหโดนแดดและฝนเพ่ือไมให

ภาพนูนต่ํา เสียรูปทรง จึงใชเวลานานหลายวันข้ึนอยูกับความชื้นของอากาศ 

       5.2.2  ชวงการทดลองอยูในชวงฤดูฝน ทําใหมีอุปสรรคในการทดลองเปนอยางมาก 

       5.2.3  ชวงการแจกแบบสอบถามเปนชวงฤดูฝน ในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียงมีฝนตกบอยมาก 

และเกิดน้ําทวมในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จึงสงผลกระทบโดยตรงกับจํานวนนักทองเท่ียวทีมาเยี่ยมชม

โครงการ 

 

 5.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงาน 

5.3.1  ชวงทดลอง และแจกแบบสอบถามควรเปนชวงฤดูหนาว และฤดูรอน 

5.3.2  ควรทดลองทําภาพนูนต่ําจากการผสมผสานเยื่อกระดาษท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือให

เกิดเสนใยท่ีสวยงาม และเปนทางเลือกใหมใหกับชุมชน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาโชติเวศ) 

 
 [http://www.allartcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=487712](ALL ART 

CENTER™) 

https://th.wikipedia.org/wiki 

http://www.lannaway.com/home/post 

http://www.rmutt.ac.th/?p=32928
http://www.allartcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=487712
http://www.lannaway.com/home/post


 

http://www.rmutt.ac.th/?p=32928/ 14 พฤษภาคม 2558 

http://www.youtube.com (OTOP ไทย 365 วัน – ภาพนูนต่ํา) 

http://www.saks108.blogspot.com กันยายน 2553 

http://www.youtube.com (75 OTOP ประติมากรรม กระดาษนูนต่ํา)         

http://www.km–banmuangkung.com/กระบวนทําเครื่องปน         

https://sites.google.com/site/ 12 พฤษภาคม 2558   

http://www.makercakehouse.com/article/พิมพซิลิโคนสําหรับทํา

สบูhttp://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/981/arch_54_05.pdf?se

quence=1 

https://people.mpiinf.mpg.de/~kerber/publications/Jens_Kerber_Masterthesis.pdf 
http://vision.ucsd.edu/sites/default/files/cvpr07a.pdf 
 

http://www.rmutt.ac.th/?p=32928/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.km%E2%80%93banmuangkung.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
https://sites.google.com/site/
http://www.makercakehouse.com/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://www.makercakehouse.com/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/981/arch_54_05.pdf?sequence=1
http://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/981/arch_54_05.pdf?sequence=1
https://people.mpiinf.mpg.de/%7Ekerber/publications/Jens_Kerber_Masterthesis.pdf
http://vision.ucsd.edu/sites/default/files/cvpr07a.pdf
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ประวัติผูจัดทํา 

ประวัติผูรับผิดชอบโครงงานวิจัยคนท่ี1 

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Rachadasak Supengcum

2.เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
3.ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
4.หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย 
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา วิศวกรรม
อุตสาหการที่อยู 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร
ศัพท  0817729647         e-m ail  rachadasak@yahoo.com

5.ประวัติการศึกษา
- พ.ศ 2537 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) จาก 

สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล   วิทยาเขตขอนแกน
- พ.ศ 2544 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากสถาบัน 

เทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขต ธัญบุรี
- พ.ศ 2550 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 

จาก สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ประวัติผูรับผิดชอบโครงงานวิจัยคนท่ี 2 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ณทพร จนิดาประเสรฐิ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Nataporn Chindaprasert
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
3. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา วิศวกรรม
เครื่องกล ที่อยู 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรสาร  029132424 ตอ 167     e-m ail  nchindaprasert@yahoo.com

5. ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. 2542 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จาก

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- พ.ศ. 2545 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก Dr.-Ing. วิศวกรรมเคร่ืองกล จาก University of Rostock, Germany
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